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eDitoriAL

Dämmen ist sowohl beim neubau als auch bei der 
 sanierung in den letzten Jahren ein wichtiges Thema für 
das energieeffiziente Bauen geworden.  

Über die hälfte des endenergieverbrauchs österreichischer 
haushalte fließt in die heizung. Werden im zuge einer 
Althaussanierung Außenwände, Dach und Kellerdecke 
gedämmt und die fenster getauscht, so können bis zu 
80 % der heizkosten eingespart werden.

Die richtige Dämmung der gebäudehülle kann einen 
wichtigen Beitrag leisten, um energie, co2 sowie geld zu 
sparen und den Wert des gebäudes zu steigern. 

folgende fragestellungen sind demnach zentraler inhalt 
der Broschüre: 
— Wie viel energie kann durch gut geplante und  

gut ausgeführte Dämmmaßnahmen eingespart 
werden? 

—  Wo liegen die Unterschiede zwischen verschiedenen 
Dämmstoffen? 

—  Welche Dämmstoffe sind wo praktikabel einsetzbar 
und ökologisch sinnvoll? 

—  Wie wurden realisierte Projekte mit nachwachsenden 
Dämmstoffen im Bereich neubau und sanierung im 
Detail umgesetzt?

Die Broschüre bietet einen gesamtüberblick über in 
Österreich erhältliche, handelsübliche Dämmstoffe sowie 
nischenprodukte und innovative materialien, die sich in 
zukunft am markt durchsetzen könnten.

ÖKOLGISCHER VERGLEICH

Über einen technischen Vergleich hinaus werden die 
vorgestellten Dämmstoffe auch unter ökologischen ge-
sichtspunkten dargestellt. Dämmstoffe tragen insgesamt 
zur Verringerung des energieverbrauchs während der 
nutzungsphase eines gebäudes bei. Besonders emp-
fehlenswert sind regional verfügbare Dämmstoffe aus 
nachwachsenden rohstoffen (nawaro). Durch kurze 
transportentfernungen wird hier die Umwelt geschont, 
es wird regionale Wertschöpfung generiert und Arbeits-
plätze werden geschaffen. schadstoffarme materialien 
tragen darüber hinaus wesentlich zu einer besonderen 
Atmosphäre und zum Wohlbefinden bei.

in der Broschüre erfolgt zudem eine ökologische 
Bewertung von unterschiedlichen Aufbauten mit 
nawaro-Dämmstoffen gemäß Önorm en 15978.

WÄRMEDÄMMSTOFFE RICHTIG 
EINGESETZT

eine Wärmedämmung ist eine investition für die nächsten 
30 Jahre, daher ist eine umfangreiche, firmenunabhängige  
information entscheidend. in der Broschüre werden 
die charakteristischen eigenschaften unterschiedlicher 
Dämmstoffe und der richtige einsatz unterschiedlicher 
Produkte beschrieben. im Kapitel „Umsetzung“ werden 
bereits mit nawaro-Dämmstoffen realisierte gebäude bei- 
spielhaft vorgestellt. Dies soll als orientierungshilfe für  
die Konzeption innovativer, nachhaltiger gebäude dienen.

eDitoriAL
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1. grUnDLAgen
1.1 ArgUmente fÜr ÖKoLogisches BAUen

1. GrundlaGen

1.1 arGumente für ökoloGisches Bauen

 Beim ökologischen Bauen stehen die Wechsel-
beziehungen des menschen zu seiner Umwelt im Vorder - 
grund. Die gebäude sollen sich nach möglichkeit in 
natürliche stoffkreisläufe eingliedern. Auch künftigen 
generationen soll eine intakte und lebenswerte Umwelt  
hinterlassen werden. ein wesentlicher Aspekt des öko - 
 logischen Bauens ist die senkung des energieverbrauchs, 
beispielsweise mit hilfe von innovativen Dämmstoffen.

Energieeffizienz wird mehrfach belohnt

ob bei neubau oder sanierung – die richtige Wärme-
dämmung ist eine gute methode, um energie- und 
Kosteneinsparung, Wertsteigerung der immobilie, 
verbessertes Wohlbefinden, schutz vor Bauschäden, 
aber auch Umweltschutz miteinander zu vereinen. 

ENERGIE- UND KOSTENEINSPARUNG BEI 
GLEICHZEITIGER WERTSTEIGERUNG DER 
IMMOBILIE

nach Angaben der statistik Austria werden rund 50 %  
der energiekosten für die heizung eines haushaltes 
aufgewendet.

Die Anforderungen an den Wärmeschutz wurden in den 
letzten Jahren wesentlich erhöht. Die detaillierten mindest-
anforderungen sind in der oiB richtlinie 6 angeführt 
(www.oib.or.at). Je nach gebäudetyp und Baualtersklasse 
ergeben sich beträchtliche einsparmöglichkeiten.

VERBESSERTES WOHLBEFINDEN UND 
SCHUTZ VOR BAUSCHÄDEN

eine gute Wärmedämmung ist eine grundvoraussetzung 
für ein behagliches Wohnklima. tritt im Winter trotz 
hoher raumlufttemperatur ein unbehagliches gefühl 
auf, wird das meist durch kalte oberflächen von Wänden, 
Decken bzw. Böden verursacht. 

Bei einem nicht oder schlecht gedämmten haus können 
im Winter die Außenwände an der rauminnenseite bis 
10 °c abkühlen (an windexponierten ecken noch tiefer). 
Dadurch kann sich an den oberflächen Kondensat bilden 
und die gefahr der schimmelbildung steigt. mit Wärme-
dämmung entsprechend den aktuellen standards sinkt 
auch bei einer Außentemperatur von –20 °c die tem-
peratur der Außenwände nie unter 18 °c. somit ist eine 
geringere raumlufttemperatur erforderlich, man fühlt sich 
behaglich und senkt die heizkosten. im sommer wirkt die 
Dämmung umgekehrt und sorgt für behagliche Kühle. 

UMWELT- UND KLIMASCHUTZASPEKTE

Dämmmaßnahmen tragen u.a. durch den geringeren  
Verbrauch an energie in der nutzungsphase eines  
ge bäudes zum schutz unserer Umwelt bei. Die 
 Um weltauswirkungen können durch den einsatz von  
nawaro-Dämmstoffen weiter verringert werden, wie 
im Kapitel „Ökologischer Vergleich von Dämmstoffen“ 
gezeigt wird.
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1. grUnDLAgen
1.1 ArgUmente fÜr ÖKoLogisches BAUen

Die forcierung der stofflichen nutzung von nach-
wachsenden rohstoffen ist ein ziel des vom Bundes-
ministerium für Land- und forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (BmLfUW) initiierten Programms 
klimaaktiv nawaro markt. Unter nachwachsenden roh-
stoffen werden generell Produkte der Land- und forst-
wirtschaft verstanden, welche nicht als nahrungs- oder 
futtermittel Verwendung finden. Dies schließt neben-
produkte und reststoffe mit ein. einige dieser Dämm-
stoffe, z.B. zellulosedämmstoffe, werden in Österreich 
bereits häufig eingesetzt.

TIPP: Naturmaterialien wie Kalkputz, naturbelassenes 
Holz, Lehm, Dämm- und Baustoffe aus Naturfasern  
haben eine regulierende Wirkung auf die Luftfeuchtig-
keit im Innenraum und beinhalten keine gesundheits-
gefährdenden Schadstoffe. 

SOZIALE ASPEKTE

Der schutz und die erhaltung der Umwelt ist in unser 
aller Verantwortung. Ökologisches und nachhaltiges 
Bauen kann idealer Weise auch soziale Aspekte  
(z.B. gesundheitsschutz) begünstigen. Darüber hinaus 
wird ökologisches Bauen bei Konsumenten zunehmend 
mit dem Begriff „modernität“ verknüpft.

1.2 kosten und nutzen

 ob es sich finanziell lohnt, in eine zusätzliche 
Wärmedämmung zu investieren, ist einfach abzuschätzen*).  
Bei einer einfachen Berechnung von Kosten und nutzen 
werden die investitionskosten den einsparungen der ver-
ringerten heizkosten über die gesamte nutzungsdauer  
gegenübergestellt. mit folgenden erfahrungswerten 
kann man bei der sanierung unterschiedlicher Bauteile 
rechnen:

Um die heizkosteneinsparung durch die Wärmedämmung 
zu ermitteln, ist der Wärmedurchgangskoeffizient der 
Bauteile (U-Wert in W/m²K) maßgebend. Je geringer der 
U-Wert der Bauteile, desto besser ist der Wärmeschutz. 

Die Dicke der Dämmung hängt einerseits von dem zu 
erreichenden U-Wert, andererseits von dessen Wärme-
leitfähigkeit ab (Lambda λ in W/mK). Die gängigen 
Dämmstoffe haben ein Lambda von ca. 0,04 W/mK, 
manche Dämmstoffe erreichen Lambda-Werte um 
0,03 W/mK. in der tabelle 3 „Vergleich der U-Werte 
und Dämmstoffstärke“ ist anhand eines zweigeschoßigen 
Beispiel-ein familienhauses Baujahr 1960 (140 m² Bgf 
hWBBgf = 355 kWh/a) dargestellt, bei welchen Baus-
tandards welche U-Werte zu erreichen sind, und daraus 
folgend, welche Dämmstärke dazu erforderlich ist. 

Die Kosten für zusätzliche Dämmstärken zur erreichung 
einer besseren energieklasse fallen im Vergleich zu den fix-
kosten (Verarbeitung, einrüstung) kaum ins gewicht. für 
die Berechnung werden im nächsten schritt die Wärme-

Bauteil Einsparung
Dach bzw. oberste geschoßdecke 15–25 %
Außenwände 20–30 %
Kellerdecke 10–20 %
fenstertausch 10–30 %
erneuerung heizungsanlage 10–25 %
Komfortlüftung 10–20 %

Tabelle 2: 
Richtwerte der Einsparung pro Bauteilsanierung

*)  Die folgende Berechnung wurde durchgeführt von: "die umweltberatung"
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kann die heiz kostenersparnis berechnet werden. Als 
referenz wurden die Kosten von 1 Liter heizöl eL 
mit 1 euro festgesetzt. Das folgende Beispiel zeigt eine 
 thermische Verbesserung auf niedrigenergiehausstan-
dard. Dabei errechnet sich eine jährliche heizkosten-
ersparnis von rund 4.140 €.

Die Wirtschaftlichkeit kann nun z.B. mit einer statischen 
Amortisationsrechnung überprüft werden. Dazu wird 
die Kostenersparnis durch die investitionshöhe dividiert. 
eine Wärmedämmung inkl. montage kostet je nach 
Dämmmaterial 70 –130 €/m². Bei der teuersten Variante 
ergibt das gesamtkosten von etwa 45.000 €. (347 m²), 
bei der günstigsten etwa 24.000 €. Das bedeutet, die 
Amortisationszeiten liegen in diesem Beispiel zwischen 
6 und 11 Jahren.

Variante 1: 45.110 € / 4.140 € = rd. 11 Jahre
Variante 2: 24.290 € / 4.140 € = rd. 6 Jahre

1. grUnDLAgen
1.2 Kosten UnD nUtzen

Wärmeverluste 
durch Bauteile 
pro m² und Jahr in kWh

in l Heizöl  
bzw. 

m³ Erdgas
Außenbauteile U-Wert x 100 U-Wert x 10
Bauteile zu Dachboden U-Wert   x 90 U-Wert    x 9
Bauteile zu Keller U-Wert   x 50 U-Wert    x 5

Tabelle 4: 
Wärmeverluste pro m² Bauteil

Bestand OIB-RL 6 Energieklasse B Energieklasse A+
U-Wert U-Wert Dämm stärke4) U-Wert Dämm stärke4) U-Wert Dämm stärke4)

Außenwand 1,51) 0,35 9 0,2 17 0,15 24
Dach / oberste geschoßdecke 1,72) 0,2 18 0,15 24 0,1 38
Kellerdecke 1,63) 0,4 8 0,25 14 0,2 18

Tabelle 3: 
Vergleich der U-Werte und Dämmstoffstärke unterschiedlicher Baustandards*)

1) 29 cm Leichtbetonhohlstein verputzt   2) 30 cm Massivbeton mit Beschüttung und Betonestrich   3) 30 cm Massivbetondecke mit Betonestrich    
4) in cm gerundet, bei Lambdawert des Dämmmaterials von 0,04 W/mK   *) Stand Oktober 2014

Tabelle 5: 
Berechnung Brennstoffbedarf und Heizkostenersparnis

Wärmeverluste durch 
Bauteile pro m² und 
Jahr

Annahme 
Bauteil-

fläche m2

U-Wert 
Bestand

Heizöl (l) 
pro m²

Bestand*)

Kosten pro 
Bauteil-
fläche**)

U-Wert 
Energie-
klasse B

Heizöl (l) 
pro m²
NEH*)

Kosten pro 
Bauteil-
fläche**)

Heizkosten-
ersparnis  
pro Jahr

Außenbauteile 207 1,5 15 3105 0,2 2 414 2691
Bauteile zu Dachboden 70 1,7 15,3 1071 0,15 1,35 94,5 976,5
Bauteile zu Keller 70 1,6 8 560 0,25 1,25 87,5 472,5
summe gesamtkosten 4.736 596 4.140

*) Wärmeverlust gemäß Faustformel (s.o.)   **) Annahme € 1,– / Liter Heizöl Extraleicht  

verluste bzw. der Brennstoffbedarf errechnet. mit folgender 
faustformel ist schnell ein Vergleich des Brennstoffbedarfs 
pro m² bei den verschiedenen Bauteilen möglich. 

Ausgehend vom Beispielhaus können die Bauteile mit 
hilfe der faustformel bei unterschiedlichen U-Werten 
in Bezug auf die Brennstoffmenge verglichen werden. 
es ist gut erkennbar, dass sich der Brennstoffbedarf mit 
geringe ren U-Werten ebenfalls verringert. mit dem 
errechneten Brennstoffbedarf der sanierungsvarianten 
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1. grUnDLAgen
1.3 RahmenBeDingUngen UnD stAnDArDs

1.3 RahmenBedinGunGen und standards

1.3.1 RECHTLICHE RAHMEN-
BEDINGUNGEN

OIB Richtlinie 6

Bauen ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. 
Die Bauvorschriften sind in den Landesbauordnungen 
festgelegt, dies betrifft sowohl gestalterische und raum-
ordnende Vorschriften als auch solche im technischen 
Bereich. im zuge der harmonisierung der bautechnischen  
Vorschriften in Österreich wurden richtlinien vom Ös-
terreichischen institut für Bautechnik (oiB) erstellt. Die 
Verankerung dieser Vorschriften in den Landesgesetzen 
ist im gange. Die oiB richtlinie 6 (siehe unten) wurde 
jedoch in allen Bundesländern in der einen oder anderen 
form übernommen. Die oiB-richtlinien sind öffentlich 
verfügbar, unter www.oib.or.at 

Die heutigen Vorgaben der Bauordnung bzw. der 
oiB-richtlinie 6 sind maßgebend für den neubau. Bei 
der sanierung ist es sinnvoll, sich an diesen Vorgaben zu 
orientieren. Wenn sanierungsförderungen in Anspruch 
genommen werden, sind diese Vorgaben unumgänglich. 

Nationaler Plan

gemäß Artikel 9 der richtlinie 2010/31/eU des euro-
päischen Parlaments und des rates vom 19. mai 2010 
über die gesamtenergieeffizienz von gebäuden, wurde 
in Österreich ein „nationaler Plan“ bezüglich der min-
destanforderungen an die gesamtenergieeffizienz von 
gebäuden entwickelt. Die wesentlichen inhalte sind:
— eine ausführliche Darlegung der praktischen 

Um setzung der österreichischen Definition des 
niedrigst energiegebäudes unter Berücksichtigung 
der österreichischen gegebenheiten auf Basis des 
heizwärmebedarfs (in kWh/m²a) einschließlich nu-
merischer indikatoren für den Primärenergiebedarf 
(in kWh/m²a) und die Kohlendioxidemissionen 
(in kg/m²a), ausgedrückt und festgelegt durch die 
Anforderungen für 2020. 

— zwischenziele für die Verbesserung der gesamt-
energieeffizienz neuer gebäude für 2014 (inkraft-
treten mit 1.1.2015), 2016 (1.1.2017), 2018 
(1.1.2019) und 2020 (1.1.2021) für den neubau 
und größere renovierungen

1.3.2 FÖRDERUNGEN

Die Wohnbaupolitik sieht vor, die sanierungsraten von 
gebäuden zu steigern und höhere energetische standards 
wirtschaftlich möglich zu machen. Die fördermittel sind 
so ausgelegt, dass sie schrittweise mit der Qualität der 
 sanierung steigen. Die förderungen sind in den einzel-
nen Bundesländern unterschiedlich gestaltet und werden 
von den jeweiligen Landesstellen verwaltet.

Die höhe der förderung richtet sich u.a. nach dem nach 
oiB-Verfahren berechneten hWB. Je nach Bundesland 
kann durch die errechnung des hWB der Qualitäts-
standard und durch Ökopunkte oder mit hilfe des 
oi3-indexes (siehe www.ibo.at) die jeweilige förderstufe 
des gebäudes bestimmt werden.

Mindestanforderungen bis 2020

Am 30.07.2009 einigten sich der Bund und die Länder 
auf die Umsetzung von mindestanforderungen bei der 
gewährung von fördermitteln im rahmen der sanie-
rungsförderung (Art. 15a B-Vg):
— maximaler hWB(Bgf) in Abhängigkeit des 

A/V-Verhältnisses für umfassende sanierungen
— Besondere Anreize für „Deltaförderung“ (je größer 

die einsparung gegenüber dem Bestandsgebäude, 
desto mehr förderung) bei umfassenden sanierun-
gen

— mindestanforderungen (U-Werte) bei der sanierung 
von einzelnen Bauteilen

— förderung zur sanierung von heizungsanlagen
— Verwendung von materialien, die keine klimaschädi-

genden halogenierten gase freisetzen.
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1. grUnDLAgen
1.3 RahmenBeDingUngen UnD stAnDArDs

— sanierungsscheck: im Bereich der thermischen 
gebäudesanierung sind bis 2016 mittel für förde-
rungen von der Österreichischen Bundesregierung 
vorgesehen. förderungsfähig sind die Dämmung der 
Außenwände, der obersten Decke und des Daches 
und der tausch der fenster und Außentüren sowie 
umweltfreundliche heizanlagen.

TIPP: Vom Bund werden zudem Sonderaktionen  
(Bsp. Heizkesseltausch, Förderprogramm des Klima- 
und Energiefonds) gefördert: www.klimafonds.gv.at

1.3.3 DER KLIMAAKTIV GEBÄUDE-
STANDARD

neue maßstäbe in der gebäudebewertung setzt das Pro-
gramm „Bauen und sanieren“ der österreichischen Klima-
schutzinitiative klimaaktiv des Bundesministeriums für 
Land- und forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
(BmLfUW).

zu den Bereichen des Programms zählen Dienstleistungs-
gebäude, der großvolumige Wohnbau sowie einfamili-

Tabelle 6: 
Vergleich von Heizwärmebedarf von Beispielgebäuden laut Mindestanforderungen Nationaler Plan 

Gebäudetyp Baualter
lc-Wert 

Gebäude

HWB in kWh/ 
(m²a) Mindest-

anforderung
Renovierung 

lt. OIB 6

Nationaler 
Plan 2016 in 
kWh/(m²a)

Nationaler 
Plan 2018 in 
kWh/(m²a)

Nationaler 
Plan 2020 in 
kWh/(m² a)

EFH vor 1919 1,23 70 64 58 52
  1919–1944 1,28 68 62 56 50
  1945–1960 1,26 69 63 57 51
  1961–1980 1,15 73 67 60 54
  1981–1990 1,39 64 59 53 48
  1991–2000 1,28 68 62 56 50
  nach 2001 1,40 64 59 53 47
MFH vor 1919 1,72 56 52 47 42
  1919–1944 1,62 58 53 48 43
  1945–1960 1,90 53 49 44 39
  1961–1980 2,07 51 46 42 38
  1981–1990 2,02 51 47 43 38
  1991–2000 1,98 52 48 43 38
  nach 2001 1,45  63 57 52 46
MWB vor 1919 2,43 47 43 39 34
  1919–1944 2,31 48 44 40 35
  1945–1960 2,36 47 43 39 35
  1961–1980 1,95 52 48 43 39
  1981–1990 2,75 44 40 36 32
  1991–2000 2,23 49 45 40 36
  nach 2001 2,24 49 44 40 36

EFH = Einfamilienhaus, MFH = Mehrfamilienhaus, MWB = Mehrgeschoßiger Wohnbau
Quelle: Projekt EPISCOPE (www.energyagency.at/projekte-forschung/gebaeude-haushalt)
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enhäuser im neubau und in der sanierung. hier werden 
entscheidende impulse in der gebäudebewertung mit 
dem klimaaktiv Kriterienkatalog gesetzt. Das klimaaktiv 
Bewertungssystem für gebäude ist umfangreicher als 
der energieausweis: gebäude, die nach den  klimaaktiv 
Vorgaben errichtet werden, zeichnen sich nicht nur durch 
die energetische Qualität aus: optimale Dämmung, der 
einbau von frischluftanlagen und  höchste Ansprüche bei 
der raumluftqualität sorgen für eine angenehme Atmo-
sphäre und steigern das Wohlbefinden der menschen, die 
sich in den gebäuden aufhalten.

Der klimaaktiv standard ist gut etabliert und viele der 
von klimaaktiv erstellten Kriterien sind zu erfüllende An-
forderungen für die Wohnbauförderung. im klimaaktiv 
Kriterienkatalog werden folgende vier hauptkategorien 
bewertet: 
(A) Planung und Ausführung 
(B) energie und Versorgung
(c) Baustoffe und Konstruktion
(D) Komfort und raumluftqualität

klimaaktiv Gold, Silber,  Bronze –  
Sanierung und Neubau in drei Qualitätsstufen

insgesamt gibt es drei stufen, die sich nach der gesamt-
punktezahl und dem Detaillierungsgrad der nachweis-
führung und -kontrolle unterscheiden. Bei der Bewertung 
können insgesamt 1.000 Punkte erreicht werden.

Ein Gebäude der Kategorie klimaaktiv Gold erfüllt alle 
muss-Kriterien und erreicht mindestens 900 Punkte. 
ein gebäude, das mit klimaaktiv gold ausgezeichnet 
wird, hat eine energetische Qualität, die schon heute 
besser ist, als der im nationalen Plan definierte standard 
von 2020. es hat den besten Wärmeschutz, dreifach 
verglaste fenster und zumeist eine Komfortlüftung mit 
Wärmerückgewinnung. 

gebäude der stufe klimaaktiv silber erfüllen alle muss-
kriterien und erreichen mindestens 750 Punkte. Die 
energetische Qualität des gebäudes kann alternativ nach 
dem Verfahren der oiB rL 6 oder mit dem PhPP nach-
gewiesen werden. 

Die sanierungsstufe „Bronze“ erfüllt nur die mindestan-
forderung der musskriterien, eine Bepunktung erfolgt 
jedoch nicht.

Der klimaaktiv gebäudestandard beruht auf einem 
Deklarationskonzept: Der Bauträger gibt die Daten 
mittels Datenbankeintrag bekannt, die dann durch die 
klima aktiv regionalpartnerinnen einer Überprüfung 
unterzogen werden. mit der Veröffentlichung des Bewer-
tungsergebnisses erklärt der Bauträger, dass er die grund-
lagen der Bewertung dem klimaaktiv management zur 
Verfügung stellt. Das im rahmen der Überprüfung allen-
falls korrigierte Bewertungsergebnis muss dann ebenfalls 
veröffentlicht werden. 

Jedes deklarierte klimaaktiv gebäude erfüllt im Bereich 
energieeffizienz automatisch die Kriterien eines eU 
green Building.

Die klimaaktiv Gebäudedatenbank

Die klimaaktiv gebäudedatenbank informiert über 
Praxisbeispiele vorbildlicher neubauten und umfas-
sender sanierungen von Wohn- und Dienstleistungs-
gebäuden. in der gebäudedatenbank finden sich alle 
gebäude, die in Österreich entsprechend den klima-
aktiv Kriterien geplant oder bereits errichtet wurden. 
Weitere Vorzeigeprojekte stammen aus der Best 
Practice-Datenbank der ig Passivhaus oder werden 
im Programm klimaaktiv Bauen und sanieren und 
in  Kooperation mit weiteren gebäudebewertungs-
systemen in Österreich recherchiert. Auch alle träger 
des staatspreises für Architektur und nachhaltigkeit 
sind teil der Datenbank.

TIPP: Bei der Suche in der Kategorie „Bundesland“ 
werden alle Praxisbeispiele des gewählten Bundeslandes, 
bei der Suche nach Beteiligten werden alle Praxisbeispiele 
der gewählten beteiligten PlanerInnen oder Ausführenden  
angezeigt. In der Detailsuche können Suchparameter wie 
beispielsweise Bundesland, Objekttyp oder Volltextsuche, 
selber zusammengestellt und auswählt werden. Siehe 
mehr dazu unter: www.klimaaktiv-gebaut.at
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1.4 Bauphysikalische GrundlaGen

1.4.1 WÄRMESCHUTZ

Die Energiebilanz eines Gebäudes

Die maßgeblichen größen für die energiebilanz eines 
gebäudes sind die Wärmeverluste und Wärmegewinne. 
eine sehr gute Wärmedämmung minimiert nicht nur die 
transmissionswärmeverluste infolge des temperatur-
gefälles von innen nach außen, sondern schafft auch die 
Voraussetzung dafür, in der heizperiode die sonnen-
energie sinnvoll nutzen zu können. Dazu tragen fenster-
flächen im süden sowie der richtige einsatz von speicher-
wirksamer masse bei (siehe oiB-rL 6, ergänzende 
Wärmeschutzanforderungen der jeweiligen Landes-Bau-
ordnungen sowie Önorm B 8110, teil 1). Bei großen 
fensterflächen in süd-ost bis süd-West-orientierung  
ist bei niedrigenergie- und Passivhäusern jedoch auf 
sommerlichen Wärmeschutz zu achten.

Wärmedurchgangskoeffizient U 

Die Wärmeenergie fließt immer von warm nach kalt. Der 
U-Wert gibt an, wie viel Wärmeenergie durch 1 m² eines 
Bauteiles bei einer temperaturdifferenz von 1 Kelvin 
(zwischen innen und außen) „verloren“ geht (einheit W/
(m² K)). Je kleiner der U-Wert einer Wandkonstruktion, 
desto besser dämmt der Bauteil.

Die errechneten U-Werte werden in der Praxis nur er-
reicht, wenn der Dämmstoff fugenlos eingebracht wird. 
Bereits kleinste fugen oder spalten lassen eine innere 
Luftzirkulation zu, die eine Auskühlung des Bauteils 
bewirkt. Aus diesen gründen sind für die hohlraum-
dämmung (z.B. zwischen den sparren im Dachstuhl) nur 
elastische bzw. einblasbare Dämmstoffe zu empfehlen 
(zellulose, hanffaserplatten, mineralwolle etc.). Platten-
förmige Dämmstoffe ohne entsprechende elastizität  
wie Kork- oder Poly styrolplatten sind kaum millimeter-
genau einzupassen und machen spätere Verformungen 
(Arbeiten des holzes) nicht mit.

Besonders leicht lässt sich ein sehr guter Wärmeschutz 
mit holzrahmenkonstruktionen erzielen. Bei diesen 
systemen befindet sich die Dämmung zwischen den 
statisch erforderlichen elementen. Da holz kein guter 
Wärme leiter ist, lassen sich damit nahezu wärmebrücken-
freie, schlanke Konstruktionen mit sehr guten U-Werten 
herstellen.

Wärmeleitzahl (λ)

Die Wärmeleitfähigkeit eines Bau- oder Dämmstoffes 
wird durch seine Wärmeleitzahl λ (Lambda) in W/(m K)  
ausgedrückt. Je kleiner der λ-Wert ist, desto geringer 
ist die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffes und desto 
bessere Wärmedämmeigenschaften besitzt er. Beachten 
sie die Unterscheidung zwischen nennwert (deklarierte 
herstellerangabe, eU-weit geregelter Basiswert) und 
Be messungswert (Basis für Berechnung des heizwärme-
bedarfs, geregelt in Önorm 6015-2).

Wärmespeicherung

Die fähigkeit von Bauteilen, Wärme zu speichern  
(speicherfähige masse), hilft temperaturschwankungen 
auszugleichen. grundsätzlich gilt als faustregel: schwere 
Baustoffe sind bessere Wärmespeicher als leichte. Die  
spezifische Wärmekapazität in J/(kg K) gibt jene energie-
menge an, die benötigt wird, um 1 kg eines stoffes um 
1 K zu erwärmen.

Planungshinweise aus der Sicht des Wärme-
schutzes

Beim Wärmeschutz sind neben der Dämmstärke der 
Außenhülle vor allem die Kubatur, Lage und zonierung 
des Baukörpers entscheidende Parameter für den heiz-
energiebedarf. hier gelten folgende grundsätze:
— Kompakter Baukörper; möglichst wenig Vor- und 

rücksprünge, erker oder Dachgaupen; als maß 
für die Kompaktheit eines gebäudes dient die 
 charakteristische Länge lc. sie ist der Quotient aus 
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dem Verhältnis des beheizten Volumens (V) zu 
dessen umschließender oberfläche (A), also V/A. 

— schaffung von raumzonen: nebenräume, ein-
gangsbereich und stiegenhaus mit niedrigeren 
raumtemperaturen im norden, Wohnräume im 
süden / südwesten, schlafbereiche im osten,  
Kinderzimmer gegen süden / südwesten

— Wärmedämmung mindestens entsprechend 
niedrig energiehausstandard

— nutzung der solarenergie durch große fenster nach 
südosten bis südwesten (positive energiebilanz der 
fenster durch hohe einstrahlungsgewinne), kleine 
fensterflächen im norden

— fenster mit 3 scheiben Wärmeschutzverglasung
— Beschattung durch konstruktive maßnahmen  

(Balkone, Vordächer etc.) oder außen liegende 
Beschattungssysteme

— Vorraum als Windfang ausgebildet 
— Vermeidung von Wärmebrücken bei etwaigen  

auskragenden Balkonen, Deckenrosten, fenster-
leibungen und rohrleitungen in Außenwänden 
(außen oder innen verlegt)

Luftdichte Bauweise

Luftdichtheit ist eine entscheidende größe für energie-
effizienz bei gebäuden. Undichtigkeiten in der gebäude-
hülle wie z.B. in der Dampfbremse oder bei fenster-
anschlüssen, Dachfenstern, Kamindurchführungen  
durch die Dachhaut, Lüftungsstränge oder Anschlüsse  
an giebelwänden etc. führen zu 
— großen Wärmeverlusten
— gefahr von Bauschäden durch Kondensatbildung  

in der Konstruktion
— einem zu trockenen raumklima im Winter
— einem verringerten sommerlichen Wärmeschutz
— einem schlechten schallschutz
— unkontrolliertem Luftwechsel 

Besonders bei Dachausbauten und holzhäusern ist  
aus diesen gründen auf ausreichende Luftdichtheit  
zu achten. Luftdichtheit ist heute für niedrigenergie-  
und Passivhaus stand der technik. für alle anderen 
Baustandards muss Luftdichtheit in der Ausschreibung 
gesondert vorgesehen werden.

mängel in der Luftdichtheit sind aufgrund der raum-
verkleidung nicht sichtbar, also verdeckte mängel, mit 
einer haftung für Bauleiter und Verarbeiter von bis zu 
30 Jahren. es ist deshalb für alle beteiligten Parteien sehr 
wichtig, die Verlegehinweise der hersteller zu beachten, 
um Luftdichtheit zu gewährleisten.

für die Luftdichtheit von gebäuden gibt es richtwerte, 
deren einhaltung mit einem Blower-Door-test überprüft 
werden sollte. Dabei wird mit hilfe eines Ventilators, der 
in einen tür- oder fensterrahmen eingebaut wird, im  
gebäudeinneren ein Unterdruck von 50 Pascal erzeugt. 
Der vom Ventilator geförderte Luft-Volumenstrom ent-
spricht dem gesamtvolumenstrom durch alle Undicht-
heiten im gebäude. Daraus kann man den Dichtheits-
wert (nL50) des hauses ablesen. Der maximal zulässige 
Luftwechsel für ein niedrigenergiehaus liegt bei einmal 
pro stunde (nL50 = max. 1/h), für ein Passiv haus bei 
nL50 = max. 0,6/h.

Dieser test sollte vor dem Anbringen der innenver-
kleidungen durchgeführt werden, da ansonsten keine 
Ausbesserung an der Dampfbremse mehr durchgeführt 
werden kann. zum Thema Luftwechselrate sind u.a.  
die Önorm en 13829, Önorm B 8110 bzw. die  
oiB rL 6 zu beachten.

TIPP: Kontaktadressen von Anbietern von Blower-
Door-Tests können Sie bei den Energieberatungsstellen 
in ihrem Bundesland erfragen.

1.4.2 FEUCHTESCHUTZ

Wenn Wasserdampf durch eine Wand nach außen trans-
portiert wird, kann durch Abkühlung im mauerwerk oder 
in der Dämmschicht tauwasser entstehen. Wasser ist ein 
guter Wärmeleiter, daher geht durch feuchte Wände viel 
Wärme verloren. feuchtigkeitskonzentrationen in Bau-
teilen können Verrottung, Korrosion, Verminderung der 
Wärmedämmfähigkeit sowie frostabsprengungen verur-
sachen und so zu Bauschäden führen. zudem begünstigt 
auftretende feuchtigkeit die schimmelbildung, welche 
die gesundheit der Bewohnerinnen beeinträchtigen 
kann (Allergien, Asthma usw.). Pro tag können in einem 
3-Personen-haushalt durch Duschen, Kochen, Pflanzen 
etc. etwa 6 bis 14 Liter Wasser in die Luft abgegeben wer-
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den. Auch der mensch gibt bis zu 1,5 Liter Wasserdampf 
über die Atemluft pro tag an seine Umgebung ab.

Prinzipiell muss diese raumluftfeuchtigkeit abgelüf-
tet werden (fenster, Lüftungsanlage), denn nur 0,5 % 
der abzuführenden Luftfeuchte diffundiert durch die 
Wände. Das bedeutet, dass dem nutzerverhalten, 
speziell im  Bereich von Wohn- und sanitärräumen, 
große Bedeutung zukommt. grundsätzlich kann man 
feuchtigkeitspro bleme in vier Bereiche einteilen:

Neubaufeuchte

Baufeuchtigkeit in mauern, Betondecken, Wänden und 
estrichen muss abtrocknen, bis die materialien ihre 
 Ausgleichsfeuchte erreicht haben.

Aufsteigende Feuchtigkeit im  Mauerwerk

Aufgrund fehlender, defekter oder falsch verlegter 
 horizontaler und vertikaler Abdichtungen wandert 
feuchtigkeit aus dem Boden ins mauerwerk.

Kondensationsfeuchte

feuchtigkeit, die durch Kondensation (durch Abkühlung 
der Luft) entsteht: an der Wandoberfläche, am fenster, in 
der Dämmung, in der mauer, im Kamin, in Belüftungs-
rohren oder an kalten Wasserleitungen usw.

Feuchteschäden durch diverse  andere Ursachen

Undichtes Dach, rohrbruch, Druckwasser, defekte oder 
verstopfte Drainage, rückstau aus Abflüssen, defektes 
regenrohr, verstopfte Dachrinnen, fehlende neigung an 
Ablaufflächen, nicht wirksame hinterlüftungen usw.

Der feuchteschutz im bauphysikalischen sinne  bezieht 
sich in erster Linie auf die Verhinderung von feuchtig-
keitskonzentrationen in Bauteilen aufgrund von Dampf-
diffusion und kapillarer feuchtigkeits bewegung.

Wasserdampfdiffusion

grundsätzlich erfolgt die Wasserdampfdiffusion immer 
von der warmen zur kalten seite eines Bauteiles bzw. von 

der seite mit höherer zu jener mit geringerer Luftfeuch-
tigkeit. Das bedeutet, dass im Winter die Dampfdiffusion 
durch die gebäudehülle von innen nach außen erfolgt. 
Der Widerstand, den ein Bauteil dem Wasserdampftrans-
port entgegensetzt, wird im Verhältnis zum Widerstand 
in Luft (= 1) angegeben und als Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl µ (mü) bezeichnet.

schafwolle, flachs, mineralwolle haben einen µ-Wert 
von 1, setzen also dem Wasserdampf einen sehr geringen 
Widerstand entgegen. ziegel liegen bei einem µ-Wert 
von 5–15, holz bei 50, Beton bei 100 und Pe-folien bei 
100.000. nur Aluminiumfolie kann als absolut dampf-
dicht bezeichnet werden.

Der Diffusionswiderstand eines Bauteiles wird durch die 
diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd definiert. Diese 
erhält man, wenn man den µ-Wert eines materials mit 
seiner materialstärke in metern [m] multipliziert.

Beispiel: 
Pe-folie 0,2 mm: sd = 0,0002 m x 100.000 = 20 m

Dampfbremsen und Dampfsperren 

Dampfbremsen und Dampfsperren unterscheiden sich 
durch ihren Dampfdiffusionswiderstand. Bis zu einer 
 Diffusionswiderstandszahl von 10.000 spricht man von 
einer Dampfbremse, bei größeren Diffusionswider-
ständen von einer Dampfsperre.

Als Dampfbremsen oder -sperren kommen folien, 
armierte Baupappen oder für holzbau geeignete 
stoßverklebte holzwerkstoffplatten zum einsatz. 
Durchdringungen der Dampfbremsen sind zu 
vermeiden. Die optimale Lösung bietet hier eine 
installationsebene für Wasser-, Lüftungs- und 
elektroinstallationen innenseitig vor der Dämmschicht. 
sind Durchdringungen nicht zu vermeiden, müssen 
diese gut abgedichtet werden (Dichtmanschetten, 
vorkomprimierte Bänder). Bei mehrschichtigen 
Wandaufbauten ohne innenseitige Dampfsperrschicht 
ist ein diffusionstechnischer nachweis nach Önorm 
B 8110 / teil 2 empfehlenswert.
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Holz-Leichtbau

eine grundregel besagt, dass der sd-Wert von innen nach 
außen mindestens um das zehnfache abnehmen soll. Dies 
gewährleistet, dass in die Konstruktion eingetretener  
Wasserdampf auf jeden fall über den Jahresverlauf wieder 
ausdiffundieren kann. Beim Dachaufbau mit Vollsparren-
dämmung wird daher eine Dampfbremse auf der innen-
seite und eine diffusionsoffene feuchtigkeitsabweisende 
Bahn auf der Außenseite angebracht. Die funktion ent-
spricht dem Prinzip einer goretex®-regenjacke.

Beispiel:
innen:  0,018 m osB-Platte mit µ-Wert 250 
 → sd = 4,5 m
Außen:  0,05 m holzfaserplatte mit µ-Wert 5 
 → sd = 0,25 m
à 10 x 0,25 m = 2,5 m < 4,5 m = grundregel erfüllt

Ziegelbau

Bei einschaliger Bauweise und richtiger Ausführung 
(glattstrich etc.) sind keine feuchtigkeitsprobleme durch 
Diffusion zu erwarten. eine Ausnahme stellt die innen-
dämmung bei Altbauten dar. Diese Dämmung muss mit 
einer Dampfsperre auf der Warmseite oder mit geeigne-
ten Dämmplatten ausgeführt werden. zu beachten ist, 
dass Kunstharzputze, sockelputze und sperrputze den 
Diffusionswiderstand stark erhöhen können. Die folge 
können frostschäden durch feuchtigkeitsstau in der 
Wand sein. 

Der Dampfdiffusionswiderstand sollte auch bei ziegel-
bauten von innen nach außen abnehmen. Bei Wärme-
dämmverbundsystemen ist das nicht immer gegeben, da-
her ist hier eine Dampfdiffusionsberechnung zu empfehlen.

TIPP: Bei thermischer Althausmodernisierung auf 
keinen Fall Dämmmaterial auf feuchtes Mauerwerk 
aufbringen. Zuerst Feuchtesanierung – dann Wärme-
dämmen! 

Absorptionsfähigkeit

Besonders absorptionsfähige materialien wie zum Bei-
spiel Kalk- oder Lehmputze, holz oder dampfdiffusions-
offene Wandfarben ermöglichen eine gewisse regulie-
rung von feuchtespitzen, sie können feuchtigkeit aus der 
Luft rasch aufnehmen und bei Bedarf (zu trockene Luft) 
wieder abgeben. Damit tragen sie zu einem ausgegliche-
nen feuchteklima bei. Dampf undurchlässige materialien 
oder oberflächenbeschichtungen wie Kunststofftapeten, 
großflächige Wandverfliesungen, Kunstharzdispersions-
farben, Lackierung von holzverkleidungen sollten daher 
so weit als möglich vermieden werden.

1.4.3 SCHALLSCHUTZ 

ziel des schallschutzes ist es, störenden Lärm, der bei  
längerer einwirkungsdauer gesundheitliche  (psycho- 
somatische) schäden verursachen kann, auf ein mini-
mum zu reduzieren. Die schallausbreitung im Bauwesen 
wird unterteilt in:

Abbildung 1: 
Schallübertragung

 

Luftschall Körperschall
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Luftschall

schall, der durch menschen oder maschinen hervor-
gerufen und durch die Luft übertragen wird.

Körperschall

schall, der durch Bewegungen von menschen oder 
 maschinen hervorgerufen und über die Wände oder den 
Boden übertragen wird (gehen im zimmer, einschlagen 
eines nagels in die Wand, Abfließen von Wasser in rohr-
leitungen usw.).

Da die Thematik des schallschutzes ein sehr umfassen-
des und kompliziertes Wissensgebiet darstellt, wird hier 
bewusst nur auf die wichtigsten schallschutzmaßnahmen 
eingegangen.

Mögliche Maßnahmen für gute Schall- 
dämmung

— massive Bauteile: Ab einer masse von ca. 350 kg/m²  
ist ein sehr guter schutz gegen Luftschallübertragung 
gewährleistet.

— mehrschalige Bauteile: z.B. verhindern biegeweiche 
schalen aus gipsfaser-, gipskarton-, Lehm- oder 
holzfaserplatten im idealfall in Kombination mit 
faserigen Dämmstoffen die Luftschallübertragung 
auf die andere Wandseite.

— Kombination Leicht- und massivbau, d.h. massive 
Wand mit biegeweicher Vorsatzschale (z.B. Lehm- 
oder gipskartonplatten) und faserigem Dämm-
material.

— schwimmende fußbodenkonstruktionen (auf 
entsprechender trittschalldämmung) gegen tritt-
schallübertragung nach unten, aber auch seitlich 
beim Wandanschluss. Unterlage von Dämmstreifen 
bei zwischenwänden.

— zwischenwände: einlegen von Dämmstreifen  
zwischen Wand und Decke. Doppelte ständerbau-
weise beachten.

— rohrleitungen: einlegen von weichem Dämm-
material bei rohrleitungen in Wänden und Decken. 
herstellen von Vorsatzschalen bei größeren rohr-
leitungen anstatt der Verlegung im mauerwerk. 

schall entkoppelte Aufhängung bei z.B. Lüftungs-
leitungen, die an der Decke geführt werden. 

— schallabsorption: schallabsorbierende materialien 
(z.B. textilien) können den schallpegel im raum 
dämpfen.

im einfamilienhausbau geht es im normalfall in erster 
Linie um den schallschutz der Außenbauteile (siehe 
auch Önorm B 8115 bzw. oiB rL 5). hier haben 
Wärmedämmverbundsysteme mit hanf und mineral-
wolle eindeutig Vorteile, da sie niedere frequenzen 
abpuffern können, im gegensatz zu Wärmedämm-
verbundsystemen mit ePs.

im großvolumigen Wohnungsbau sollte zusätzlich 
besonderes Augenmerk auf einen entsprechenden 
 Körper- und trittschallschutz im Bereich der Decken-
konstruktionen und Wohnungstrennwände gelegt 
werden, um störungen und damit spannungen unter 
den Bewohnerinnen zu vermeiden.

1.4.4 BRANDSCHUTZ 

Die Brandschutzbestimmungen sind in den bautechni-
schen Vorschriften der Länder auf Basis der oiB rL-2 
(2.1, 2.2, 2.3) geregelt. in letzterer sind in tabelle 1a  
die Anforderungen an das Brandverhalten (Brand-
verhaltens klassen A bis e) in Abhängigkeit zu den ge-
bäudeklassen (gK1 bis 5) festgelegt. grundsätzliche 
Begriffsbestimmungen können im Dokument oiB- 
Begriffsbestimmungen nachgelesen werden.

Laut Unterpunkt 8.1 der oiB-rL 3 sind Aufenthalts-
räume so auszuführen, dass gefährliche emissionen aus 
Baumaterialien und aus dem Untergrund bei einem  
dem Verwendungszweck entsprechenden Luftwechsel 
nicht zu Konzentrationen führen, die die gesundheit  
der Benützer beeinträchtigen können. Dies gilt für 
Baumaterialien jedenfalls als erfüllt, wenn Bauprodukte 
bestimmungsgemäß verwendet werden, die die landes-
rechtlichen Vorschriften über Bauprodukte erfüllen.

Bauprodukte und -arten können nach ihrem Brand-
verhalten klassifiziert werden. hierfür gibt es ein auf  
europäischer ebene einheitlich geregeltes Prüfverfahren 



19

1. grUnDLAgen
1.4 BAUPhysikaLische grUnDLAgen

(en 13501-1). Dabei werden die Bauprodukte unter Be-
rücksichtigung ihrer praktischen Anwendung betrachtet. 
Aus diesem grund sind Produktkennzeichnungen bzw. 
Klassifizierungen von einzelkomponenten und systemen 
zu unterscheiden. so haben z.B. die Dämmmaterialien 
hanf oder ePs, allein betrachtet, die Brandverhaltens-
klasse D bzw. e. in einem Wärmedämmverbundsystem 
(WDVs) erreichen sie jedoch eine bessere Klassifizierung, 
da die äußere Putzschicht die maßgebliche ebene für das 
Brandverhalten ist.

in der Önorm en 13501-1 (Klassifizierung von Bau-
produkten und Bauarten) werden sieben euroklassen 
unterschieden: A1, A2, B, c, D, e und f. Weitere Unter-
teilungen untersuchen Brandnebenerscheinungen wie 
rauchentwicklung (s = smoke, Klassen s1, s2 und s3) 

oder brennendes Abtropfen / Abfallen (d = droplets, 
Klassen d0, d1 und d2) von Baustoffen.

Die im urbanen raum oft vorkommende Bauweise von 
direkt an der grundstücksgrenze aneinander gebauten 
Bauwerken zieht in der regel eine feuerwiderstands-
klasse „rei 90 und A2“ oder „ei90 und A2“ nach sich. 
Dies bedeutet, dass auch der Dämmstoff in diesen Wand-
aufbauten A2 erfüllen muss. Dies wird in der Praxis nur 
durch bestimmte Produkte aus steinwolle erfüllt.

zur groben orientierung kann man sagen: mineralische 
Dämmstoffe fallen zumeist in die Klasse A2, organische 
zumeist in die Klasse e. trotzdem können keine pauscha-
len Aussagen über einzelne Produktgruppen gemacht 
werden, da die Klassifizierung stark vom Bindemittel-

Tabelle 7: 
Übersicht Baustoffklassen und Prüfnormen

Zusatzanforderung Brandverhaltensklasse Prüfnorm

keine Rauchentwicklung
kein brennendes 

Abtropfen / Abfallen EN 13501-1  

x x A1
en iso 1182,  
en iso 1716,  
en iso 9239

x x A2 – s1 d0
en iso 1182,  
en iso 1716,  
en iso 9239

x x B, c – s1 d0 en iso 11925-2
  x A2, B, c – s2 d0  
  x A2, B, c – s3 d0  
x   A2, B, c – s1 d1  
x   A2, B, c – s1 d2  
    A2, B, c – s3 d2  
x x D – s1 d0 en iso 11925-2
  x D – s2 d0  
  x D – s3 d0  
x   D – s1 d2  
    D – s2 d2  
    D – s3 d2  
  x e en iso 11925-1
    e – d2  
    f keine Prüfung
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anteil und der Kompaktheit des Baustoffes abhängt, so 
dass immer der einzelnachweis entscheidend ist.

in der Praxis sieht es so aus, dass nachwachsende roh-
stoffe in den gebäudeklassen 4 und 5 nicht zur Anwen-
dung kommen. einzig hanf schafft es als WDVs bis zur 
gebäudeklasse 4 und ist damit auch für den städtischen 
raum eine interessante Alternative. Ansonsten kommen 
nAWAro-Dämmstoffe vor allem im einfamilienhaus-
bau und bei der sanierung von einfamilienhäusern zum 
einsatz.

Die Önorm B 6000 enthält darüber hinaus für die 
einzelnen Dämmstoffarten Verweise auf die jeweiligen 
Produktnormen sowie Übersichtstabellen über die Ver-
wendungsgebiete. sie ist für alle werksmäßig hergestellten 
Dämmstoffe, welche für den Wärme- und / oder schall-
schutz im hochbau verwendet werden, anzuwenden. 

TIPP: Klassifizierte Baustoffe / Bausysteme sind z.B. 
unter www.baubook.at/zentrale, www.dataholz.at und  
www.baumassiv.at zu finden.

Feuerwiderstandsklassen

Die en 13501-2 unterscheidet folgende Kriterien für die 
Beschreibung des feuerwiderstands eines Bauteils oder 
Produkts, unabhängig von dessen funktion im gebäude:
— tragfähigkeit (r)
— raumabschluss (e)
— Wärmedämmung (i)

für jedes dieser Kriterien wird die Leistungszeit in mi-
nuten mit einer der folgenden zahlen angegeben: 10, 15, 
20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360. ein Bauteil, dessen 
tragfähigkeit im Brandfall für 120 minuten, dessen raum-
abschließende funktion für 60 minuten und dessen 
Wärmedämmung für 30 minuten erhalten bleibt, ent-
spricht z.B. der feuerwiderstandsklassifizierung r 120/
re 60/rei 30.

Besitzt eine Wandkonstruktion beispielsweise die Klassi-
fikation ei30, so bedeutet dies, dass sie einem norm-
brand 30 minuten lang soviel Widerstand entgegensetzt, 
dass die eigene formstabilität und die hitzeisolierung in 
ausreichendem maß gegeben ist.

Die allgemeinen Anforderungen an den feuerwider-
stand von Bauteilen sind in der oiB-rL 2 tabelle 1b 
ange geben. neben den Brandschutzanforderungen an 
die Dämmung bzw. Bauteile sind auch Bestimmungen 
bezüglich flucht- und rettungswege, Brandüberschläge 
oder Anleiterbarkeit zu beachten.

Brandschutz in der Sanierung

Bei nachträglichen Dachgeschoßausbauten werden 
geringere Brandschutzanforderungen gestellt (z.B. holz 
r60 anstatt r90), deshalb sind hier – zum Ausgleich – 
ausschließlich nicht brennbare Dämmmaterialien einzu-
setzen. Dachschrägen in mehrgeschoßigen Wohnbauten 
dürfen ebenfalls nur mit nicht brennbaren Dämm-
materialien versehen werden, um den Brandschutz zu 
gewährleisten.

Bei der sanierung der obersten geschoßdecke (ogD) 
können auch bei gK 4 oder 5 nAWAro, ePs oder 
PUr Dämmstoffe eingesetzt werden, wenn es eine nicht 
brennbare schicht unterhalb der Dämmebene gibt oder 
diese durch vollflächig verlegte Brandschutzplatten ab-
gedeckt ist. Bei gründerzeithäusern ist diese schicht oft 
in form eines ziegelbodens im Dachstuhl bereits vor-
handen. Die Belange des Brandschutzes sind rechtzeitig 
bei der Planung zu berücksichtigen. Ansprechpartner 
sind die Brandverhütungsstellen der Länder.

TIPP: Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen 
liegt auch in Ihrem eigenen Interesse, denn es geht um 
Ihre Gesundheit und Sicherheit. Darüber hinaus kann 
es bei Nichteinhaltung der Bestimmungen im Brandfall 
Probleme mit dem Versicherungsschutz geben.
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1.5 recyclinG und rückBau

recycling ist nach österreichischem Abfallrecht definiert 
als „ jedes Verwertungsverfahren, durch das Abfall-
materialien zu Produkten, Sachen oder Stoffen entweder 
für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke 
aufbereitet werden“1. Die energetische Verwertung  
bzw. die Aufbereitung zu diesem zweck sind nicht als 
recycling zu verstehen. Um recycelt zu werden, muss ein 
stoff oftmals sortenrein vorliegen. Dies kann z.B. durch 
einen selektiven rückbau gewährleistet sein. Bei einem 
Abbruch werden die materialien stark vermischt und 
müssen aufwendig sortiert werden. Beim recycling ver-
bleibt der Kohlenstoff im Wirtschaftskreislauf und wird 
nicht in form von treibhausgasen emittiert.

Bei einblasdämmungen, wie etwa zellulose oder schaf-
wolle, ist sortenreinheit durch einfaches Absaugen 
leicht zu gewährleisten. Auch beim geklemmten einbau 
kann ein Dämmstoff oftmals zerstörungsfrei rück-
gebaut werden. gute Anwendungsbeispiele hierfür sind 

1  AWg 2002, § 2 z. 7.

Dämmstoffmatten aus mineralwolle, flachs oder hanf. 
Bei Wärmedämmverbundsystemen ist die Ausführung 
entscheidend. Bei geklebten systemen ist eine sorten-
reine trennung schwierig. hier können Dübelsysteme 
bzw. verschraubte systeme Abhilfe schaffen. Wärme-
dämmungen bei einer vorgehängten fassade können 
ebenfalls einfach rückgebaut werden.

Bei einer Verwertung sind die abfallrechtlichen Be-
stimmungen zwingend einzuhalten (z.B. Baurestmassen-
trennverordnung, Deponieverordnung, Abfallverzeichnis-
verordnung etc.). fraktionen mit hohem heizwert  
werden thermisch verwertet bzw. in der ersatzbrenn-
stoffproduktion eingesetzt. hier haben Dämmstoffe  
aus nach wachsenden rohstoffen (nawaro) gegenüber 
fossilen Dämmstoffen einen großen ökologischen  
Vorteil, da das entstehende co2 als „biogen“ angesehen 
werden kann. zudem ist der biogene Kohlenstoff in 
 nawaro-Dämmstoffen für lange zeit gespeichert.
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2. dämmstoffe
Dämmstoffe gibt es in unterschiedlichsten materialien und Ausführungen. im folgenden wird auf Produktkennzeich-
nungen und -zertifizierungen sowie auf die richtige Wahl eines Dämmstoffs eingegangen. Darüber hinaus werden die 
einzelnen Dämmstoffe eingehend beschrieben und bewertet.

2.1 produktkennzeichnunG und  
-zertifizierunG

PRODUCT DESIGNATION CODE 
(BEZEICHNUNGS SCHLüSSEL)

Bezeichnungsschlüssel dienen u.a. der Darstellung von 
Produkteigenschaften. Bei ausschließlich werkmäßig 
hergestellten Dämmstoff-Platten können relevante 
 eigenschaften mittels eines Bezeichnungsschlüssels 
gemäß jeweiliger norm angegeben werden. Als  Beispiel 
wird der Dämmstoff expandierter Kork (icB – 
 insulation cork Board) dargestellt:

ICB
… Produkt-Kurzbezeichnung lt. europäischer norm
EN 13170
… zugehörige norm
L1
… Längentoleranzbereich max. +/–3mm (Length)
W1
… Breitentoleranzbereich max. +/–2 mm (Width)
T2
…  Dickentoleranzbereich <50 mm max. +/–1 mm, 

>50 mm max. +/–2 mm (Thickness)
CS(10)100
…  zulässige Druckspannung: 100 kPa = 100 kn/m² 

entspricht 10 tonnen/m²
TR50
…  zugfestigkeit (senkrecht zur Platten ebene): 50 kPa = 

50 kn/m² entspricht 5 tonnen/m²

WS1
… kurzfristige Wasseraufnahme ≤ 1kg/m²

Die zugehörigen Produkt-normen und Dämmstoff-
bezeichnungen sind:
Önorm en 13162: mineralwolle (mW – mineral 

Wool)
Önorm en 13163: expandiertes Polystyrol (ePs – 

expanded Polystyrene foam)
Önorm en 13164: extrudiertes Polystyrol (XPs – 

extruded Polystyrene foam)
Önorm en 13165: Polyurethan-hartschaum (PUr 

– Polyurethane foam)
Önorm en 13166: Phenolharz-hartschaum (Pf – 

Phenolic foam)
Önorm en 13167: schaumglas (cg – cellular 

glass)
Önorm en 13168: holzwolle-Leichtbauplatten 

(WW – Wood Wool) bzw. 
(hWLP)

Önorm en 13169: Blähperlite (ePB – expanded 
Perlite)

Önorm en 13170: expandierter Kork (icB – 
 insulation cork Board)

Önorm en 13171: holzfaserdämmstoff  (Wf – 
Wood fibre)

Önorm en 13172: Wärmedämmstoffe – Konfor-
mitätsbewertung
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CE KENNZEICHNUNG

Die ce-Kennzeichnung ist Voraussetzung für das erst-
malige inverkehrbringen (oder inbetriebnehmen) von 
Produkten. Diese Kennzeichnung darf erst vorgenommen  
werden, wenn alle eU-richtlinien erfüllt sind, die für das 
entsprechende Produkt anzuwenden sind. 

Die ce-Kennzeichnung ist der technische reisepass für 
das Produkt innerhalb des europäischen Wirtschafts-
raums. es enthält Angaben zu: Baustoffklasse, Anwen-
dungsgebiete, Druckbelastbarkeit, Wärmeleitfähigkeit, 
Brandverhalten und den Bezeichnungsschlüssel (De-
signation code). 

relevant sind auch die regelungen der Baustofflisten 
des oiB (www.oib.or.at):
—  Die „Baustoffliste ÖA“ dient der festlegung von Ver-

wendungsbestimmungen für Bauprodukte, für die 
noch keine harmonisierten technischen spezifikatio-
nen vorliegen und die somit nicht ce-gekennzeich-
net werden können.

—  Die „Baustoffliste Öe“ dient der festlegung von Ver-
wendungsbestimmungen für solche Bauprodukte, 
die ce-gekennzeichnet sind.

es sind jedoch nicht alle Bauprodukte entweder in der 
„Baustoffliste ÖA“ oder in der „Baustoffliste Öe“ enthal-
ten, sondern nur jene, für die es erforderlich erscheint, 
Verwendungsbestimmungen festzulegen. für alle an-
deren Bauprodukte, die weder in der „Baustoffliste ÖA“, 
noch in der „Baustoffliste Öe“ enthalten sind, gibt es 
keine ausdrücklichen Verwendungsbestimmungen. es 
sind jedoch jeweils die baurechtlichen Bestimmungen 
der Bundesländer einzuhalten.

EPD

im Baubereich gibt es darüber hinaus auch branchen-
übergreifende Programme zur Vergabe von Umwelt-Pro-
duktdeklarationen für Bauprodukte (engl. environmental 
Product Declaration, ePD). Diese Deklarationen können 
die grundlage für ökologische Produkt- und gebäudebe-
wertung bilden. 

Tabelle 8: 
Anwendungsgebiete von Dämmstoffen nach DIN 4108-10

Anwendungs-
gebiet

Kurz-
zeichen Einsatzbereich

Dach, Decke

DAD Außendämmung von Dach oder Decke, witterungsgeschützt, unter Deckung
DAA Außendämmung von Dach oder Decke, witterungsgeschützt, unter Abdichtung
DUK Außendämmung eines Umkehrdaches, der Bewitterung ausgesetzt
Dz zwischensparrendämmung
Di Unterseitige innendämmung der Decke oder des Daches, abgehängte Decke
Deo innendämmung unter estrich ohne schallschutzanforderungen
Des innendämmung unter estrich mit schallschutzanforderungen

Wand

WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
WAA Außendämmung der Wand hinter Abdichtung
WAP Außendämmung der Wand unter Putz
Wz Dämmung von zweischaligen Wänden
Wh Dämmung von holzrahmen- und holztafelbauweise
Wi innendämmung der Wand
Wth Dämmung zwischen haustrennwänden
Wtr Dämmung von raumtrennwänden

Perimeter
PW Außenliegende Wärmedämmung (Perimeterdämmung) von Wänden gegen erdreich 

(außerhalb Abdichtung)

PB Außenliegende Wärmedämmung unter Bodenplatten gegen erdreich (außerhalb 
Abdichtung)

Weiters gibt es die ÖNORM B6000 – „Werksmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau – Arten und Anwendung“
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ÖKOLOGISCHE PRODUKT ZERTIFIZIERUNG

für die ökologische einschätzung von materialien braucht 
es unabhängige Unterstützung. Unabhängige gütezeichen 
und institute, die sich auf die Bewertung von Baumateria-
lien spezialisiert haben, bieten hier hilfe stellung. in den 
jeweiligen Dämmstoffportraits dieses  Kapitels wird aus 
diesem grund auf mögliche gütezeichen eingegangen.

BAUBOOK PLAttFORM

Die internetplattform www.baubook.info ist eine umfas-
sende informations- und Kommunikationsdrehscheibe 
für energieeffizientes und ökologisches Bauen. sie unter-
stützt nachhaltige Bauvorhaben und gesundes Wohnen.

im kostenlosen baubook rechner für Bauteile können 
mehrere Produkte zu Bauteilen zusammengefügt werden. 

Diese Bauteile werden für jede/n Benutzer/in abge-
speichert und sind jederzeit abrufbar. sie können per 
mausklick untereinander verglichen und so der optimale 
Aufbau ermittelt werden (www.baubook.at/Btr).

Darüber hinaus können hersteller ihre Produkte gegen 
gebühr im baubook deklarieren lassen. nach erfolgreich 
durchlaufener Qualitätssicherung werden die Produkte in 
allen relevanten baubook-Plattformen gelistet und in die 
energieausweis-Berechnungsprogramme exportiert.

IBO PASSIVHAUS BAUTEILkaTALOG

Die online-Version des iBo-Passivhausbauteilkatalogs 
bietet 70 Passivhausbauteile in einer gängigen und öko-
logisch optimierten Variante. Diese können adaptiert, 
verglichen und als persönliche Bauteile abgespeichert 
werden. 

Tabelle 9: 
Auswahl von Kennzahlen zur ökologischen Bewertung von Dämmstoffen

Kennzahl / Eigenschaft Wert Einheit Hinweis
oi3 index 
herstellungsindikator 

oi3 Je geringer, desto ökologischer 
energieverbrauch von rohstoffgewinnung bis zum fertigen 
Produkt 
(ohne Vertrieb, einbau, entsorgung) 
Der nicht erneuerbare Primärenergieinhalt, das 
Versauerungspotenzial (AP) sowie das treibhausgaspotenziel 
(engl. global Warming Potenzial, gWP) fließen in gleichem 
maße in die Bewertung ein

Primärenergieinhalt erneuerbar / 
nicht erneuerbar
gesamtenergiebedarf

Peie 

Pei ne

mJ/kg Je niedriger, desto besser
gesamtenergieeinsatz bei der herstellung

Ökologische gesamtbewertung 
laut www.baubook.at

0-100 % Je höher, desto mehr ökologische Kriterien werden erfüllt. 
gewichtet herstellung, nutzung, entsorgung

Tabelle 10: 
Angebot der Baubook Plattform für unterschiedliche Zielgruppen, www.baubook.at

Für Hersteller und 
Händler

–  zielgruppenspezifische Werbeplattformen
–  Leichte nachweisführung bei förderabwicklungen & öffentlichen Ausschreibungen
– einfache online-Produktdeklaration

Für Bau herren, 
Kommunen und 
Bau träger

–  Ökologische Kriterien zur Produktbewertung
–  Unterstützung in der Umsetzung nachhaltiger gebäude
–  Kostenlose Produktdatenbank mit vielfältigen informationen

Für Planer, Berater 
und Hand werker

–  Kostenlose Kennzahlen für energie- und gebäudeausweise
– online-rechner für Bauteile
–  Vertiefte informationen zu technik, gesundheit und Umweltwirkungen von Produkten
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AcHTUNg: Ein Gütezeichen bzw. die Aufnahme 
in eine Produktdatenbank ist nur auf Antrag des Pro-
duktherstellers möglich und wird nicht per se vergeben! 
Gütezeichen können auch nur produkt- bzw. herstel-
lerbezogen angegeben werden und beziehen sich nicht 
auf Materialien im Allgemeinen. Daher bilden sie auch 
nicht alle am Markt befindlichen Produkte ab. Für die 
Produkthersteller ist ein Gütezeichen bzw. eine Aufnah-
me in eine Produktdatenbank mit Kosten verbunden. Es 
ist darüber hinaus klar zwischen Zertifikaten öffentli-
cher Stellen (Österreichisches Umweltzeichen) und pri-
vater Institutionen (natureplus, IBO) zu unterscheiden!
Detaillierte Informationen zu den Gütezeichen und 
Produktdatenbanken entnehmen Sie bitte den jeweiligen 
Webseiten (s. Kapitel 4 „Service“).

Das Österreichische Umweltzeichen
Ihr staatlich geprüftes Gütesiegel für Umwelt
freundlichkeit

Der persönliche ökologische fußabdruck, aktives han-
deln zum schutz der Umwelt, bewusstes Konsumverhal-
ten für eine nachhaltige Lebensweise – all das wird für 
einen großen teil der gesellschaft immer wichtiger.

seit über zwei Jahrzehnten unterstützt das Österrei-
chische Umweltzeichen jene, die ihren eigenen Beitrag 
zum Umweltschutz leisten möchten. Das österreichi-
sche  gütesiegel wird an Produkte, tourismusbetriebe, 
Bildungseinrichtungen und green meetings & events 
vergeben. einerseits dient es den Konsumenten als 
 orientierungshilfe für umweltfreundliche Kaufentschei-
dungen und andererseits dem handel und der Wirtschaft 
als motivation, weniger umweltbelastende Produkte 
herzustellen und anzubieten.

Das Österreichische Umweltzeichen als 
 Imagesignal und Verkaufsplus

Das Österreichische Umweltzeichen signalisiert den Kon-
sumentinnen der ausgezeichneten Produkte eine hohe 
Umwelt- und gesundheitsverträglichkeit sowie konse-
quente orientierung an Umweltschutz und nachhaltig-
keit. Das 1990 gestartete Österreichische Umweltzeichen 
für Produkte stellt umfassende Anforderungen an:
— Qualität, gebrauchstauglichkeit, Langlebigkeit
— gesundheit und sicherheit für menschen
— Umwelt (ökologische Kriterien)
— Produkt plus Verpackung, information, service
—  gesamter Lebenszyklus (von der rohstoffgewinnung 

bis zur entsorgung)

Ausgezeichnet Bauen

natürliches Bauen zahlt sich ein Leben lang für ihre 
 gesundheit und Wohlbefinden aus! Das Umweltzeichen 
hilft ihnen bei der orientierung in der Kaufentscheidung. 
ob es sich um gesundheitsverträgliche materialien han-
delt oder um eine natürliche feuchtigskeitsregulierung 
im Wohnbereich: auf Umweltzeichen-zertifizierte Bau- 
und Werkstoffe kann man bauen!

Die Vergabe des Österreichischen Umweltzeichens 
 erfolgt durch das Bundesministerium für Land- und 
forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
mehr info finden sie unter www.umweltzeichen.at 

 

2.2 Wahl des dämmstoffes

 Dämmstoffe können nach ihren hauptsächli-
chen Ausgangsstoffen grob in drei Kategorien eingeteilt 
werden: Dämmstoffe aus nachwachsenden rohstoffen 
(nawaro), Dämmstoffe aus mineralischen rohstoffen 

und Dämmstoffe aus synthetischen rohstoffen. Alle 
aufgelisteten Dämmstoffe werden in folge genauer 
beschrieben:
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Tabelle 12: 
Lieferformen Dämmstoffe

Pl
att

en
 / 

m
att

en

sc
hü

ttu
ng

ei
nb

las
- /

 
st

op
fw

ar
e

sa
nd

w
ich

, 
Pa

ne
ele

, 
zu

sc
hl

ag
 sto

ffe

se
ite

D
äm

m
st

off
e 

a u
s n

ac
h-

w
ac

hs
en

de
n 

R
oh

st
off

en

flachs x   x   30
hanf x   x   32
holzfaserdämmplatten x  x     34
holzwolle x     x 36
Kork x x     38
schafwolle x   x   40
schilf x     x 42
stroh x   x x 44
zellulose x  x x x  46
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Bims   x   x 48
Blähglimmer   x   x 50
Blähton   x x x 52
calciumsilikat x       54
expandierter obsidian x x   x 56
expandierte Perlite / Blähperlit x x   x 58
mineralwolle (glaswolle, steinwolle) x   x   60
mineralschaum x       62
schaumglas x x     64
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expandiertes Polystyrol (ePs) x x   x 66
extrudiertes Polystyrol (XPs) x     x 68
harzbasis (Phenolharz, resolharz) x     x 70
PUr hartschaum x   x x 72

Tabelle 11: 
Auswahlkriterien von Dämmstoffen

Bei der Auswahl des passenden Dämmstoffes sind u.a. folgende Kriterien ausschlaggebend:

Physikalische Kriterien: Wärmleitfähigkeit λ → notwendige materialstärke
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ 

Ökonomische Kriterien: materialstärke
materialpreis

Ökologische Kriterien: Verfügbarkeit der rohstoffe
energiebedarf und Umweltbelastung bei der herstellung
transportaufwand
entsorgung, recycling

Gesundheitliche Kriterien: raumklima und Behaglichkeit
schimmelvermeidung
Ausgasung von innenraumschadstoffen
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Tabelle 13: 
Einsatzbereiche der vorgestellten 
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n flachs   x x               x x   x     x  
hanf   x x             x x x   x 4   x  
holzfaserdämmstoffe x x x   x         x x x   x 4      
holzwolle-Leichtbauplatten x x x   x         x         x x    
Kork x x x   x         x     x x 4 x    
schafwolle   x x               x x   x 4   x x
schilf x x x             x x x   x 4 x    
stroh   x x               x x     4      
zellulose   x x               x x         x  
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Bims     x                   x x        
Blähglimmer     x                   x x        
Blähton     x                   x x        
calciumsilikat                               x    
expandierter obsidian     x             x5     x x x x    
expandierte Perlite / Blähperlit     x             x     x x        
mineralschaumplatte                   x         x x    
mineralwolle (glaswolle, steinwolle) x x x   x         x x x x x x   x x
schaumglas x         x x x         x     x    
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expandiertes Polystyrol ePs x1   x   x     x1   x       x2 4     x
extrudiertes Polystyrol XPs x   x   x x x x   x     x x3 4      
harzbasis (Phenolharz, resolharz) x   x   x         x         4      
PUr hartschaum x   x   x x       x         4     x
PUr ortschaum         x                       x  

x…  bei Dämmung zwischen den Sparren, Flachdach, Kellerfußboden 
x1… hydrophobierte Platten, bei Dämmung unter der Bodenplatte, 

 Umkehrdach 
x2…elastifizierte Platten
x3…als Trennschicht unter schwimmendem Parkett
4…   theoretisch möglich, sollte aber aus Sicherheitsgründen vermieden  

werden
x5…Dämmputz

Brandschutztechnische Anforderungen sind in der Tabelle nicht berücksich-
tigt und müssen im Einzelfall abgeklärt werden. Die geltenden einschlägigen 
Vorschriften und Normen sind zu berücksichtigen. Die bauphysikalische 
Eignung der Gesamtkonstruktionen und Anschlussdetails sind im Einzelfall 
zu überprüfen. Neuentwicklungen wie z.B. Wiesengras, Rindendämmstoff, 
Holzschaum, Seegras etc. sind nicht dargestellt.

2.3 möGliche einsatzBereiche von 
 dämmstoffen

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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2.4 dämmstoffportRaits

2.4.1 DÄMMSTOFFE AUS NACH - 
WACHSENDEN ROHSTOFFEN

2.4.1.1 FLACHS 

Herstellung

flachs benötigt kaum Dünger, da flachs sehr sensibel auf 
nährstoffüberangebot reagiert. nach der ernte werden 
die fasern in Kurz- und Langfasern getrennt. für die 
herstellung des Dämmstoffs werden die Kurzfasern des 
flachses verwendet, die Langfasern werden zu textilien 
verarbeitet. nach der Beschichtung mit flammschutz-
mittel werden die fasern in nadelwalzen ausgerichtet 
und mit Bindemittel (Kartoffelstärke oder Bikomponen-
ten-Kunststofffasern) als Kleber verbunden. Das so ent-
standene flachsvlies wird zu Dämmplatten geschnitten. 

flammschutzmittel und Bindemittel sind zu je ca. 10 % 
enthalten. 

Brandhemmende mittel sind entweder Borate oder 
Ammoniumpolyphosphate. Borate sind seit kurzem als 
fortpflanzungsbeeinträchtigend eingestuft. Deshalb sind 

sie als flammschutzmittel in Umweltzeichenprodukten 
seit Juni 2013 nicht mehr erwünscht. 

Eigenschaften

flachsfasern haben einen guten Dämmwert 
(λ = 0,04–0,045 W/mK). Die Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl μ ist 1 bis 2. Die fasern sind sehr zugfest 
und dehnbar. flachs kann unbeschadet feuchtigkeit 
aufnehmen. Die fasern bestehen aus zellulose und sind 
frei von tierischem eiweiß und damit beständig gegen 
motten und schimmelpilz. zusätzlich werden die fasern 
durch flachswachs geschützt.

flachsfasern entsprechen der Brandverhaltensklasse e. 

Lieferformen 

flachs wird als Platte, filz, streifen oder als lose stopfwol-
le angeboten.

Einsatzbereich

flachs ist überall dort geeignet, wo keine hohe statische 
Belastung auftritt. es wird vor allem für die Dämmung 
von holzkonstruktionen verwendet. Wände und De-
cken können mit flachs gedämmt werden, genauso wie 
Dachausbauten. Dämmplatten zur Wärme- und schall-
dämmung in Dächern, holzbalkendecken und holz-
ständerwänden, sowie die Dämmung zwischen Balken, 
Kant- und Lagerhölzern.

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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rollbare Dämmfilze werden zur trittschalldämmung 
unter holzfußböden und als Dämmfilzstreifen  unter 
Polster hölzern und staffeln (bei trockenaufbau) 
 verwendet. flachs-Dämmfilze werden auch als Putz-
träger im Lehmbau verwendet. flachs ist ebenso als 
stopf material zum Ausstopfen von fugen und hohl-
räumen (z.B.  fensterstöcke, Dachfenstern, türzargen, 
installations ebenen) verwendbar. stopfflachs ist sogar 
eine Alter native zu montageschäumen.

Ökologie 

flachs zählt zu den heimischen, nachwachsenden roh-
stoffen. Die relevanten Anbaugebiete liegen vor allem 
im Waldviertel. Der flachsanbau ist aus ökologischer 
sicht sinnvoll, da flachs eine gute fruchtfolgepflanze ist 
und keinen Kunstdünger benötigt. ein Problem sind die 
bisher eingesetzten Borat-Verbindungen. hier sollten vor 
allem auf Alternativen, wie zum Beispiel Ammonium-
polyphosphate gesetzt werden. 

Gesundheit

Untersuchungen zeigen, dass die Belastung 
durch lungengängige fasern in innenräumen 

bei fachgerechtem einbau schnell sinkt. sind die 
Dämmstoffe optimal eingebaut, ist keine Belastung 
der innenraumluft, gefährdung von Wasser, Luft und 
Boden zu erwarten. 

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Der einbau von flachs ist mit staubentwicklung ver-
bunden. Durch den einsatz von guten Werkzeugen wie 
elektromessern oder staubabsaugenden Bandsägen lässt 
sich die staubentwicklung minimieren. Das zuschneiden 
mit Kreissägen führt aber zu einer hohen staub- und 
faserkonzentration. 

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

flachs-Dämmstoff, welcher sauber und unbeschädigt 
ist, kann problemlos wieder eingebaut oder als stopf-
material weiterverwendet werden. entscheidend ist, 
dass der flachs-Dämmstoff sortenrein rückgewonnen 
wird. Dies wird z.B. durch einen selektiven 
rückbau gewährleistet. Ansonsten kann flachs in 
Abfallbehandlungsanlagen thermisch verwertet 
werden oder zur ersatzbrennstoffproduktion 
herangezogen werden.

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,040 – 0,045 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 1 – 2  

Dichte 20 – 80 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) E  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.1.2 HANF

Herstellung

hanf ist eine der ältesten heimischen Kulturpflanzen. er 
kann in drei monaten bis zu vier meter hoch werden, ist 
sehr robust und anspruchslos und gilt als Bodenverbes-
serer. Durch eigene Bitterstoffe ist er besonders resistent 
gegen schädlinge. Der einsatz von Pestiziden oder her-
biziden ist deshalb nicht notwendig. Der bei uns verar-
beitete hanf kommt aus Österreich, Ungarn, frankreich, 
Deutschland, holland und Belgien. 

Um die formstabilität zu gewährleisten, werden bei 
Dämmplatten bis zu 15 gewichtsprozent stützfasern aus 
Polyester im Vlies mitverarbeitet. Als flammschutzmittel 
werden unbedenkliche Verbindungen wie Ammonium-
phosphate oder soda eingesetzt. früher wurden auch 
Borsalz-Verbindungen verwendet (s. flachs-Dämm-
stoffe). 

Eigenschaften

Die hanffaser ist äußerst (reiß)fest und feuchtigkeitsbe-
ständig, sie kann bis zu einem Drittel ihres eigengewichts 
an feuchtigkeit speichern und ohne wärmetechnische 
Verluste wieder abtrocknen. Durch natürliche Bitterstoffe 

ist eine natürliche resistenz gegen fäulnis, Ungeziefer, 
nagetiere und schimmel gegeben. zudem enthält sie 
kein eiweiß und ist somit sehr resistent gegen Abbau-
prozesse.

Der Dämmwert ist sehr gut (λ -Wert = 0,041 –  
0,045 W/mK), der Wasserdampfdiffusionswiderstand 
(μ) liegt bei 1 bis 4. 

Lieferformen 

hanf ist als Dämmplatte, Dämmfilz oder als lose hanf-
fasern zur einblasung erhältlich. 

Einsatzbereich

hanf-Dämmstoffe gibt es für nahezu alle gängigen 
Anwendungsbereiche. fassadendämmplatten sind als 
teil eines Wärmedämmverbundsystems verwendbar. 
hanf-Dämmplatten und -Dämmmatten finden An-
wendung in holzständerwänden, holzbalkendecken, 
 Dächern und vorgehängten hinterlüfteten fassaden.

stopfmaterial wird zum Ausfüllen von hohlräumen, 
hanfstricke für fenster- und türfugen, trittschallplatten 
unter schwimmendem estrich, und hanfschäben lose als 
Dämm-schüttung zwischen Polsterhölzern eingesetzt. 
hanf kann unter gewissen Bedingungen bis zur gebäude-
klasse gK 4 verwendet werden

Ökologie

für die hanf-Dämmstoffherstellung werden nebenpro-
dukte des hanfanbaus verwendet, die so eine sinnvolle 
Verwendung erhalten. Pflanzenschutzmittel werden beim 
hanfanbau nicht verwendet. es sollte darauf geachtet 

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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werden, dass keine hanffasern mit Borsalzen eingesetzt 
werden. Die anderen zusatzstoffe sind für mensch und 
Umwelt unbedenklich. neben Polyesterfasern können 
auch stärkefasern zu hanf beigemischt sein.

Gesundheit 

Wird die Baustelle nach dem einbau sauber gereinigt, 
ist mit keiner Belastung durch lungengängige fasern im 
innenraum zu rechnen. 

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Beim schneiden von hanf-Dämmplatten kann feinstaub 
entstehen, deshalb ist hier eine entsprechende staub-
maske zu tragen. Wird die Platte über dem Kopf montiert, 
ist auch eine schutzbrille anzuraten. Verpackte Dämm-
stoffe nur vor ort auspacken, nie werfen oder mit Druck-
luft ausblasen. Viel staub entsteht beim einblasen der 
losen fasern. Dies sollte nur durch professionelle firmen, 
die über entsprechendes Know-how und schutzausrüs-
tung verfügen, erfolgen.

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

Die recyclingfähigkeit und rückbaufähigkeit von 
hanf-Dämmstoffen ist ident mit der von flachs-Dämm-
stoffen. Unbeschädigt und sauber können sie problemlos 
wieder eingebaut oder als stopfwolle weiterverwendet 
werden. Lose hanffasern sollten aufgrund der hohen 
staubbelastung abgesaugt werden. in Österreich gibt es 
derzeit einige spezialisierte hersteller, welche reste und 
bereits verwendeten Dämmstoff zurücknehmen. Wie 
auch in flachs-Dämmstoffen sind in hanf-Dämmstof-
fen Bindemittel und flammschutzmittel enthalten (vgl. 
flachs-Dämmstoffe). Die entsorgung erfolgt in thermi-
schen Abfallbehandlungsanlagen.

hanfdämmstoffe sind u.a. mit folgenden produkt-
abhängigen gütezeichen erhältlich:

       

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,041 – 0,045 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 1 – 4  

Dichte 40 – 90 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) E  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.1.3 HOLZFASER-DÄMMSTOFFE

Herstellung

holzfaserplatten werden bis zu 96 % aus resthölzern der 
sägeindustrie, wie fichten-, tannen- oder Kiefernholz, 
erzeugt. Das holz wird zu hackschnitzeln zerkleinert, 
thermisch und mechanisch zu feinen holzfasern auf-
geschlossen. Die festigkeit wird durch die holzeigenen 
naturharze gegeben, die durch Aluminiumsulfat aktiviert 
werden. Die Platten werden im nass- oder trockenver-
fahren hergestellt. Das nassverfahren benötigt viel ener-
gie. mit Wasser wird ein Brei angerührt und anschließend 
getrocknet. Das trockenverfahren braucht bis zu 40 % 
weniger energie pro tonne hergestellter Platten. Poly-
urethan-Klebstoffe (PUr-harze) dienen als Bindemittel. 
für feuchteresistente Platten werden je nach einsatzge-
biet hydrophobierungsmittel (Bitumen, Wachs sowie 
Bitumenersatz auf naturharzbasis) zugesetzt. Werden 
dickere Platten benötigt, werden im trockenverfahren 
die schichten mittels Weißleim miteinander verleimt, im 
nassverfahren braucht es keine zusätzlichen Klebstoffe. 
holzfaser-Dämmplatten, die im nassverfahren hergestellt 
werden, enthalten bis auf geringe mengen Aluminium-
sulfat ausschließlich holzfasern.

Eigenschaften

Die holzfaserdämmplatte ist wasserdampfdurchlässig 
und ermöglicht eine diffusionsoffene Bauweise. Beson-
ders vorteilhaft ist das für holz typische, ausgeprägte 
sorptions- und Desorptionsverhalten, wodurch eine 
schadlose feuchteaufnahme bis 20 gewichtsprozent 
möglich ist, ohne dass der Dämmstoff nass wird und 
dabei an Dämmwirkung verliert. Die wärmedämmende 
Wirkung ist gut (λ = 0,039 bis 0,063 W/mK), dazu kom-
men eine hohe Wärmespeicherfähigkeit und gute schall-
schutzeigenschaften.

Die speicherwirksamkeit der Platten ist vor allem im 
Dachausbau wichtig, da sie eine gute Phasenverschie-
bung der Wärmespitzen bringt.

in feuchtegefährdeten Bereichen sind hydrophobierte 
Platten vorzusehen. Dabei ist ein naturharz (Latex) dem 
Bitumenzusatz vorzuziehen.

Lieferformen 

holzfaser-Dämmstoffe werden vor allem in Platten, ver-
einzelt auch als lose Dämmstoffe angeboten. 

Einsatzbereich

holzfaserdämmplatten können im innen- und Außen-
bereich verwendet werden (Wand, Boden, Decke und 
Dachausbau). für das Dach werden hydrophobierte 
Dämmplatten als Unterdeckung eingesetzt oder zur 
Dämmung von flachdächern, druckfeste Platten für 
Aufsparrendämmung. Auch für zwischensparren- und 
Untersparrendämmung sind holzfaserdämmplatten gut 
geeignet.

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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im innenraumbereich finden sie einsatz zur Dämmung 
der oberen geschoßdecke und Bodenplatten (mas-
sivbau), als Luft- und trittschalldämmung (holzbau) 
sowie für leichte trenn- und schallschutzwände. für die 
Außenwand kann holzfaser in form von Wärme dämm-
verbundsystemen sowie bei vorgehängten fassaden 
 eingesetzt werden.

Ökologie 

holzfasern sind nachwachsend und daher bei entspre-
chender nutzung praktisch unbegrenzt verfügbar. Die 
hölzer wachsen lokal und es gibt keine langen trans-
portwege. Der energieverbrauch im nassverfahren zur 
herstellung ist relativ hoch. Die Umweltbelastung durch 
Abwasser bei der herstellung wird durch geschlossene 
Kreisläufe minimiert. im trockenverfahren wird weniger 
energie, dafür mehr an Bindemittel verwendet. 

Gesundheit 

es gibt nach heutigem Kenntnisstand keine Belastungen 
der innenraumluft. Von der Anwendung bituminierter 
Platten ist im innenbereich abzuraten. 

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Beim zuschneiden entsteht feiner holzstaub, daher sollte 
auf geeignete Kleidung und Atemschutz geachtet werden. 
Durch den einsatz geeigneter Werkzeuge wie elektro-

messer oder staubabsaugenden Bandsägen lässt sich die 
staubbelastung deutlich reduzieren.

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

Aus chemischer sicht sind holzfasern, die im nass-
verfahren hergestellt werden, unbehandeltes holz 
und daher wenig problematisch. holzfaser-Dämm-
platten aus dem trockenverfahren enthalten jedoch 
Bindemittel und Ammoniumpolyphosphate oder 
Borate als flammschutzmittel. Als Bindemittel werden 
Polymethylenpolyphenylpolyiso cyanat (PmDi-Kleber) 
oder Bico-fasern eingesetzt. Als umweltfreundliche 
Alternative sind Produkte mit Biokunststofffasern am 
markt.

Unbeschädigte holzfaser-Dämmplatten können wieder 
eingebaut werden. Auch ein recycling ist prinzipiell 
denkbar. Problematisch sind hierbei jedoch in Bitumen 
getränkte Dämmplatten (z.B. holzfaserplatten als Unter-
dachplatte). Diese sind einer Abfallbehandlungsanlage 
zuzuführen. eine Deponierung ist ohne thermische Vor-
behandlung nicht möglich.

holzfaser-Dämmstoffe sind u.a. mit folgenden produkt-
abhängigen gütezeichen erhältlich:

       

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,039 – 0,063 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 1 – 5  

Dichte 120 – 450 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) E  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.1.4 HOLZWOLLE-DÄMM-
PLAttEN

Herstellung

holzwolle ist längsgehobeltes holz (meist fichte). 
Die holzwolle-Dämmplatten werden mit Bindemittel 
 (magnesiumsulfat) oder zement hergestellt. Bei holz-
wolleverbundplatten wird die holzwolle mit Polystyrol, 
Polyurethan, steinwolle oder schaumglas kombiniert. 

Eigenschaften

Die Platten sind nicht winddicht, haben eine geringe 
wärmdämmende eigenschaft (λ ca. 0,08-0,14, mehr-
schichtige Platten mit z.B. mineralwolle-Kern erreichen 
ein λ = 0,032 W/mK), aber hohe Wärmespeicherungs-
fähigkeit. sie sind formstabil, gegen Ungeziefer beständig 
und schwer entflammbar. Der Wasserdampfdiffusions-
widerstand beträgt je nach Aufbau 5-50 (höhere Werte 
bei holzwolle-mehrschicht-Platten). 

Lieferformen 

Platten

Einsatzbereich 

holzwolle-Dämmplatten können sowohl innen, als auch 
außen (für Wand- und Deckenaufbauten) bei mauer-

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) (0,032 –) 0,080 – 0,140 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 5 (– 50)  

Dichte 330 – 500 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) B  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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werk- und Betonbau verwendet werden. sie werden auch 
als Putzträger bei Decken sowie als Akustikplatten zur 
schalldämmung eingesetzt. im holzbau kommen sie als 
Putzträger und auch zur Beplankung der Außenwände 
zum einsatz.

Ökologie

Der rohstoff für holzwolle wird aus heimischen und 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern gewonnen. Die 
Bindemittel wie magnesiumsulfat werden im tagebau 
abgebaut und sind in ausreichender menge vorhanden. 
holzwolleverbundplatten enthalten Polystyrol, Polyur-
ethan, steinwolle oder schaumglas.

Gesundheit

eine gesundheitliche Belastung nach sorgfältigem einbau 
ist nicht zu erwarten. 

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Während der Verarbeitung von holzwolle kann eine 
starke staubbelastung entstehen. es sollte daher 
vorsorglich eine Atemschutzmaske getragen und auf 
geschlossene Kleidung geachtet werden. eine wesentliche 
erleichterung bringen schneidewerkzeuge mit einer 
Absaugvorrichtung.

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

holzwolle-Dämmplatten bestehen aus holz und mi-
neralischem Bindemittel. sie sind schwer entflammbar, 
schimmelresistent, benötigen keine weiteren zusätze und 
sind sehr langlebig, haben jedoch eine geringe Dämmwir-
kung. Daher werden sie oft in Verbund mit Dämmstoffen 
fossiler herkunft angeboten. Verschraubt können sie 
ausgebaut und weiterverwendet werden. sofern die gefor-
derten grenzwerte eingehalten werden, können Baurest-
massen mit holzwolle-Dämmplatten deponiert werden. 
Ansonsten ist eine thermische Verwertung notwendig.
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2.4.1.5 KORK

Herstellung

Kork ist ein nachwachsender rohstoff und wird aus der 
rinde der Korkeiche gewonnen. Korkeichen können 
bis zu 150 Jahre Kork liefern. Die wichtigsten Anbau-
gebiete liegen in Portugal, weitere in spanien, italien 
und nordwestafrika. Kork zum Dämmen gibt es als 
„natur“ oder „expandiert“ (auch „Backkork“ genannt). 
Korkdämm platten werden ohne weitere Bindemittel 
aus expandiertem Kork hergestellt. Die Korkrinde wird 
zermahlen. Das Korkgranulat wird in Druckbehältern 
mit ca. 370 °c heißem Wasserdampf gebacken. Dabei 
expandiert der Kork um 20 bis 30 % seines Volumens 
und wird durch das korkeigene harz gebunden. fett-
säuren, die nahrung für Bakterien sein könnten, werden 
damit ausgetrieben. Korkschrot wird auch aus recyclier-
ten flaschenkorken oder Abfällen aus der Kork-Boden-
produktion hergestellt. 

Eigenschaften

Kork speichert zehnmal mehr Wärme als z. B. mine-
ralfaserdämmstoffe. Die Wärmeleitfähigkeit liegt bei 
0,041-0,050 W/mK. Dämmplatten aus Kork sind relativ 
unempfindlich gegen feuchtigkeit und verlieren bei 
feuchteeinwirkung nur wenig ihrer Dämmwirkung. 

Kork ist formbeständig, behält seine elastizität und ist 
aufgrund seiner masse auch schalltechnisch als gut zu 
bewerten. er ist unempfindlich gegen insekten und Pilze 
und beständig gegen nagetiere. 

Lieferformen 

Verfügbar sind Platten, rollen (expandierter Kork) oder 
granulat (expandierter und nicht expandierter Kork).

Einsatzbereich

Korkplatten gibt es als teil eines Wärmedämmver-
bundsystems (Korkfassade). Der Kleber wird im rand-
wulst-Punkt-Verfahren auf die Korkplatte aufgetragen. 
Die bis zu 40 cm starken Platten werden versetzt auf das 
mauerwerk geklebt und, falls erforderlich, gedübelt. es 
gibt auch Korkdämmplatten zur trittschalldämmung 
unter estrichkonstruktionen. Die zwischensparrendäm-
mung mit Korkplatten ist weniger zu empfehlen. Um 
fugen zu vermeiden, müsste man die ränder mit einem 
anderen elastischen Dämmstoff ausstopfen.

Korkschrot wird lose als Ausgleichsschüttung oder wär-
medämmende füllschüttung, z.B. zwischen Polsterhöl-
zern in fußbodenkonstruktionen gegeben. Das material 
kann zur Wärmedämmung als füllmaterial in Boden, 
auf Betondecken und in zwischenräumen in jeder ge-
wünschten höhe eingesetzt werden. 

Bei offenliegendem einsatz ist bei naturkorkschrot ca. 
2 % naturkalk mit einzubringen, um einen vollständigen 
schutz gegen nagetiere zu erhalten.

expandierter Korkschrot ist ein nebenprodukt des ex-
pandierten Backkorks, etwas leichter als naturkorkschrot 

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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und enthält mehr staubanteile, wodurch das Kalken 
entfällt. 

rollenkork ist gut als ökologische trittschalldämmung 
verwendbar. 

Ökologie 

Dämmstoffe aus Kork sind nebenprodukte der flaschen-
kork-erzeugung. Der Anbau der Korkeiche ist aus 
ökologischer sicht vorteilhaft, denn sie begünstigt den 
Bestand von landestypischer fauna und flora. Das 
traditionelle handwerksgewerbe sichert zahlreiche 
Arbeitsplätze. Die schalung der rinde erfolgt etwa 
alle zehn Jahre und ist gesetzlich nach richtlinien der 
nachhaltigen forstwirtschaft reglementiert. Bei der 
herstellung wird sehr wenig energie benötigt, allerdings 
sind die transportwege meist lang.

Gesundheit

expandierter Kork und Korkschrot können einen starken 
(„rauchigen“) eigengeruch entwickeln, wobei geruchs-
stoffe wie Phenol und furfural ausgasen. Die in der 
Vergangenheit gefundenen schädlichen substanzen (z.B. 
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe durch zu 

hohe temperaturen beim expandieren) treten heute in 
Kork nicht mehr auf. Dennoch sollte man geruchsinten-
siven Kork nicht in innenräumen einsetzen.

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Kork sollte entstaubt sein, was besonders bei der mon-
tage wichtig ist. Der einbau von Kork ist problemlos.

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

Kork-Dämmstoff ist schwer brennbar, unempfindlich ge-
genüber feuchtigkeit und daher oftmals frei von jeglichen 
zusatzstoffen. saubere und unbehandelte Korkabfälle 
können daher als granulat wieder zu Dämmplatten ver-
arbeitet, kompostiert oder zur Auflockerung von Böden 
verwendet werden. Da Kork meist aus mittelmeerländern 
fertig geliefert wird, gibt es in Österreich keine hersteller 
und auch kein entsprechendes recyclingsystem. für den 
einsatz als Bodenbeläge sind Korkgranulate zudem mit 
Polyurethan-Kunstharzen, Phenol- und melaminharzen 
und manchmal auch mit pflanzlichen harzen verklebt. 
oftmals ist Kork auch mit mineralischem Putz und 
Kleber verunreinigt und eignet sich nicht mehr für ein 
recycling. Diese fraktionen werden einer thermischen 
Verwertung zugeführt.

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,041 – 0,050 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 10 – 15  

Dichte 100 – 120 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) E  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr



40

2. Dämmstoffe
2.4 DämmstoffPortRaits

2.4.1.6 SCHAFWOLLE

Herstellung

schafe werden ein- bis zweimal pro Jahr geschoren und 
geben dabei 2,5 bis 7kg Wolle. Die vom lebenden schaf 
geschorene Wolle wird mit Kernseife und soda gewa-
schen, dabei werden das überschüssige Wollfett und 
Verschmutzungen entfernt. Da natürliche Wolle anfällig 
für Kleidermotten ist, muss Wolle mit einem motten- 
und Käferschutzmittel ausgerüstet werden. 

Am häufigsten wird mit sulcofuron behandelt. Dieses 
mittel gast aus der Wolle nicht aus und dient vor allem 
dem schutz der Wolle vor dem einbau. neuere motten-
schutzmittel sind stoffe wie Thorlan iW (ein Kalium-
flourtitanat) oder stoffe auf enzymbasis. 

Vereinzelt wird naturkautschukmilch, eisenoxid, Kalk, 
tonerde und Borsalze als motten- bzw. flammschutzmit-
tel angegeben. Borsalze dürfen in ökologisch ausgezeich-
neten Produkten, wie z.B. nature-Plus Produkten und 
seit Juni 2013 auch im Österreichischen Umweltzeichen 
nicht mehr eingesetzt werden. regional ist auch ungewa-
schene, unbehandelte schafwolle erhältlich.

Die Vernadelung zu Vliesen und filz erfolgt mechanisch, 
ohne Bindemittel. einige wenige Produkte werden auf 
ein Kunststoffgitter (Polyamid) gearbeitet. synthetische 
fasern werden mittlerweile (auch bei größeren Dämm-
stoffdicken) nicht mehr zugesetzt.

Einsatzbereich

schafwolle wird als Dämmmatte, Dämmfilz, Klemmfilz, 
fensterzopf, trittschall-Dämmung und als stopfwolle 
angeboten. nicht einsetzbar ist Wolle in Bereichen mit 
hoher statischer Belastung.

Dämmmatten oder Klemmfilze werden zur zwischen-
sparrendämmung und Dämmung in holzständer-
konstruktionen in innen- und Außenwänden sowie zur 
Außenwanddämmung eingesetzt. Weitere einsatzberei-
che sind vorgehängte fassaden hinter holzverschalungen 
und zwischen Polsterhölzern in fußbodenkonstrukti-
onen. Darüber hinaus gibt es schafwolle als trittschall-
dämmung in form von trittschallstreifen oder -matten 
und stopfmaterial für fugen (fenster, türzargen) und 
hohlräume (Alternative zu montageschaum).

Eigenschaften 

schafwoll-Dämmstoff eignet sich gut für holzkonstruk-
tionen, da er sich dem Arbeiten des holzes anpasst und 
bis zu einem Drittel seines eigengewichtes an feuchtig-
keit aufnehmen kann, ohne wesentlich an Dämmwirkung 
zu verlieren.

schafwolle weist sehr gute Wärme- und schalldämmei-
genschaften (λ = 0,036–0,045 W/mK) auf. Der Wasser-
dampfdiffusionswiderstand μ liegt bei 1. Untersuchungen 
zeigen, dass schafwolle aufgrund des hohen Keratin- 
gehaltes neben Luftfeuchtigkeit auch schadstoffe (wie 
formaldehyd) aus der raumluft aufnehmen und neutra-
lisieren kann. schafwolle ist wasserdampfdurchlässig und 
kurzfristig feuchteresistent. 

schafwolldämmstoff hat im Vergleich zu anderen natürli-
chen fasern einen hohen flammpunkt, es entzündet sich 

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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erst bei 560 °c. flammschutzmittel braucht es deshalb 
nur bei sehr leichten Produkten.

Lieferformen 

Die rollen können konstruktionsabhängig in verschie-
densten Breiten geliefert werden. geschnitten wird mit 
der schere oder mit speziellen schneidegeräten der 
hersteller. Die Befestigung erfolgt meist mehrlagig mit-
tels tacker, trennschnüre können zusätzliche sicherheit 
gegen das zusammensinken geben.

Ökologie

extensive schafhaltung ist ein Beitrag zum erhalt der 
Kulturlandschaft. in mitteleuropa ist schafwolle ein ne-
benprodukt der schafhaltung und es erscheint sinnvoll, 
vorhandene Wollüberschüsse zu einem langlebigen Pro-
dukt zu verarbeiten.

Produkte aus regionaler österreichischer Wolle sind zu 
bevorzugen, die ohne zusätzliche Kunststoffgitter aus-
kommen. 

Der energieaufwand zur herstellung des Dämmstoffes ist 
vergleichsweise gering. Die Produktionsbedingungen für 
schafwolldämmstoffe sind positiv zu bewerten. 

Gesundheit

Die Belastung der raumluft durch faser klingt nach Ab-
schluss der Arbeiten und säuberung der Baustelle rasch 
ab. Vorsicht ist geboten bei schafwolldämmstoffen, die 
mit Permethrin als insektenschutz behandelt sind. Vor 

derartigen Produkten ist aus gesundheitlichen gründen 
abzuraten. es empfiehlt sich, einen nachweis zu verlan-
gen, womit die Wolle behandelt wurde.

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Die Verarbeitung ist einfach und kann fast staubfrei mit 
schere oder cutter erfolgen. Dennoch ist auf entspre-
chenden Arbeitsschutz (Atemmaske und geschlossene 
Arbeitskleidung) zu achten. Bei Überkopf-Arbeiten ist 
zudem eine schutzbrille zu empfehlen.

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

schafwolle ist wiederverwendbar, jedoch sollte der in-
sektenschutz erneuert werden. einige hersteller nehmen 
sie zurück und verarbeiten sie wieder zu stopfwolle oder 
Dämmplatten. Auch eine Kompostierung unbehandel-
ter Wolle ist innerhalb weniger Wochen möglich, ein 
allenfalls vorhandenes Polyamid-gitter muss abgetrennt 
werden. schafwolle selber verfügt über einen relativ ho-
hen stickstoffgehalt, was bei Verbrennung zu stickoxiden 
(nox) führt. in einer thermischen Abfallbehandlungs-
anlage mit entsprechender rauchgasreinigung ist dies 
jedoch unproblematisch.

schafwolledämmstoffe sind u.a. mit folgenden produkt-
abhängigen gütezeichen erhältlich: 

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,036 – 0,045 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 1  

Dichte 20 – 140 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) E  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.1.7 SCHILF

Herstellung

schilf wird in Österreich traditionell vor allem am neu-
siedler see geerntet. es wird bis zu 4 m hoch und wächst 
bis in 2 m Wassertiefe. Der schilfgürtel ist ein wertvoller 
Lebensraum für flora und fauna. Aus diesem grund ist 
auf eine sanfte und nachhaltige nutzung zu achten. Das 
trockene schilfrohr wird zu Platten, rollen oder matten 
weiterverarbeitet. Bei der Verarbeitung zu Dämmplatten 
werden die einzelnen schilfhalme eng zusammengepresst 
und mit verzinktem Draht maschinell gebunden. statt 
Draht sind biologisch abbaubare Alternativen in entwick-
lung. eine weitere Verbindungsmöglichkeit ist das Ver-
kleben mit Weißleim. Der Wassergehalt des geernteten 
materials sollte nicht über 18 % liegen. Wichtig ist, dass 
das schilfrohr nach der ernte gut durchlüftet wird.

Eigenschaften

schilfplatten sind durch die luftgefüllten hohlräume 
lärm- und schallhemmend und haben λ-Werte von ca. 
0,061 W/mK. schilf ist diffusionsoffen (μ = 1–2), sehr 
hart, verrottet kaum und ist relativ feuchteresistent. es hat 
einen sehr hohen Kieselsäuregehalt und besitzt deshalb 
auch ohne chemische zusätze und Bindemittel gewisse 
Brandschutzeigenschaften. schilfrohrmatten besitzen 

eine hohe stabilität, sind aber dennoch formbar und z.B. 
für gewölbte Deckengestaltung einsetzbar. Die Dichte 
von schilfplatten liegt bei 140 kg/m³.

Lieferformen

schilf wird als gehäckseltes schilfgranulat (meist in Ver-
bundplatten), Platten, rollen sowie in form von Dämm-
matten bis 10 cm Dicke geliefert.

Einsatzbereich

schilfrohrplatten eignen sich als Putzträger mit wärme-
dämmender Wirkung im innen- und Außenbereich, 
für Wand- und Deckenkonstruktionen sowie zur Ver-
kleidung von mauerwerk. Als Dämmstoff unter estrich 
können sie ebenfalls eingesetzt werden. Lehmputz wird 
bevorzugt auf schilfprodukten aufgebracht. es gibt 
spezielle Dämmmatten in Kombination mit Putz und 
Wandheizung.

TIPP: Schilfmatten haben sich schon Jahrhunderte als 
Putzträgermatten für Kalk- oder Lehmputze bewährt, 
weil sich beides in der Diffusionsoffenheit gut ergänzt. 
Sie sind daher für die Sanierung von alten Gebäuden gut 
geeignet.

Ökologie 

schilfgürtel sind ein wichtiges Ökosystem, daher ist auf 
eine nachhaltige und schonende nutzung zu achten. Die 
strengen Auflagen, z.B. für den Vogelschutz, sind einzu-
halten. eine nachhaltige nutzung kann die bestehenden 
schilfökosysteme erhalten.

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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Gesundheit

schilf ist ein naturprodukt ohne chemikalienzusätze 
(keine emissionen bei herstellung und nutzung). es 
sind keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen be-
kannt.

Verarbeitung in der Praxis

zum schneiden von schilfrohrplatten eignet sich eine 
Kreissäge oder handkreissäge, bestückt mit einem fein-
zahnigen metallblatt.

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

schilfmatten können problemlos wieder ausgebaut und 
als Dämmung weiterverwendet werden. Da keine zu-
satzstoffe eingearbeitet sind, steht auch einer stofflichen 
nutzung, z.B. als einstreu, oder dem recycling nichts im 
Wege. Auch eine Kompostierung von unbehandeltem 
material ist prinzipiell denkbar. eine thermische Verwer-
tung in einer Abfallbehandlungsanlage ist problemlos 
möglich.

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,061 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 1 – 2  

Dichte 190 – 225 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) k.A.  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.1.8 STROH

Herstellung

stroh ist ein in großen mengen regional verfügbarer, 
nachwachsender rohstoff und stellt ein nebenprodukt 
der landwirtschaftlichen Produktion dar. für die Qualität 
ist der feuchtegehalt entscheidend, der beim einbau 
unter 15 % liegen sollte, um schimmelbildung zu vermei-
den. Bei der herstellung der Ballen muss darauf geachtet 
werden, dass möglichst wenig fremdmaterial mitgepresst 
wird, die halme gleichmäßig ausgerichtet sind und die 
Pressdichte hoch und gleichmäßig ist (spezielle gerä-
te). Dies garantiert die gute Wärmedämmwirkung, den 
Brand- und schallschutz sowie den schädlingsschutz. Bei 
transport, Lagerung und Verarbeitung muss der feuchte-
gehalt kontrolliert werden. Das AsBn (Austrian strawba-
le network) empfiehlt daher zur Qualitätssicherheit den 
herkömmlichen strohballenbau mit zertifizierten Ballen 
und modulsystemen. 

strohbauplatten sind eine ursprünglich englische ent-
wicklung. hierzu wird loses stroh unter hohem Druck 
und Wärme (strohwachs als Kleber) zu Platten gepresst. 
Die oberfläche kann roh bleiben, kartoniert oder anders 
beschichtet werden. Aufgrund des hohen gewichtes und 
Preises im Vergleich zu magnesitgebundenen holzfa-
ser-Platten konnte sich das material im hausbau kaum 

durchsetzen, lediglich im möbelbau finden hochgepress-
te strohplatten eine marktnische. in den UsA hingegen 
werden damit sogar Außenwände von gebäuden er-
richtet. stroh kann mit einem Bindemittel (gebranntes 
magnesiagestein oder Lehm) zu einer kompakten masse 
gemischt werden. Daraus lassen sich gut schalldämmen-
de ziegel oder vor ort einzubringende Ausgleichsschich-
ten herstellen.

Eigenschaften

stroh hat eine gute Dämmwirkung (λ-Wert 0,049–
0,051 W/mK) und ist wasserdampfdurchlässig 
(μ = 1-1,5). Das hauptproblem bei losem stroh – die 
leichte Brennbarkeit – ist bei strohballen oder -platten 
durch die dichte Pressung nicht mehr gegeben. Die 
 Dichte von strohballen / -platten beträgt optimalerweise 
ca. 100 bis 120 kg/m³.

TIPP: Es ist darauf zu achten, dass das Stroh lückenlos 
sehr fest gepresst und gestopft wird, damit die Dämm-
schicht für Nagetiere unattraktiv bleibt.

Lieferformen

stroh ist lose, in strohbauplatten, in Ballenform und in 
form von fertigen Wandmodulen erhältlich.

Einsatzbereich

Loses stroh ist aus seinen einsatzgebieten im hausbau, 
z.B. Dachdeckung, weitgehend verdrängt worden, nur 
als zuschlagsstoff im Lehmbau (Leichtlehm) wird stroh 
nach wie vor verwendet.

strohballen sind als kompaktes Bau- und Dämmmaterial 
auch hierzulande wiederentdeckt worden. in holzstän-
derkonstruktionen eingefüllt, garantiert die einfach zu 
verarbeitende Dämmschicht einen Dämmwert nach 
niedrigenergie- oder Passivhausstandard. Die Wand-, 
Boden- und Dachteile können relativ leicht vorgefertigt 
werden, dem einsatz im fertighaus-, aber auch im klas-
sischen zimmermannsbau steht damit nichts im Wege. 
Durch die einfache Verarbeitung ist auch ein hoher 
 eigenleistungsanteil möglich. Das reduziert den ohnehin 
niedrigen Preis solcher Wandsysteme weiter.
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Ökologie 

stroh ist regional gut verfügbar und die transportwege 
sind meist gering. eine stärkere entwicklung von Dämm-
stoffprodukten aus stroh wäre damit sehr wünschens-
wert.

Gesundheit 

in eingebautem zustand sind keine Beeinträchtigungen 
bekannt.

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Beim strohballenbau sind nur die Werkzeuge für die 
holzständerkonstruktionen notwendig. Wichtig ist eine 
fachgerechte Verarbeitung. Die Konstruktion und das 
stroh müssen vor feuchtigkeit geschützt werden. Da 
stroh sehr diffusionsoffen ist, kann feuchtigkeit leicht 
wieder aus dem material austreten, sofern der Putz 
 diffusionsoffen ist. stroh sollte daher mit Lehm- oder 
Kalkputzen kombiniert werden. 

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

noch intakte, saubere strohdämmungen können ohne 
weiteres wieder eingebaut werden. Positiv hervorzuhe-
ben ist, dass strohdämmungen keinerlei zusatzstoffe 
enthalten. Daher ist eine stoffliche nutzung des materials 
möglich. Auch eine Kompostierung ist denkbar. stroh 
kann zudem thermisch in einer Abfallbehandlungsanlage 
verwertet werden. Derzeit ist in Österreich keine rück-
nahme durch hersteller bekannt.

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,049 – 0,051 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 1 – 1,5  

Dichte 85 – 150 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) E  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich



46

2. Dämmstoffe
2.4 DämmstoffPortRaits

2.4.1.9 ZELLULOSE

Herstellung

zellulosedämmstoff wird bereits seit über 80 Jahren in 
Kanada und skandinavien, in Österreich seit ca. 40 Jah-
ren verwendet. Ausgangsmaterial ist sortiertes zeitungs-
papier. Die in Österreich erhältlichen Produkte werden 
vorwiegend in Österreich, schweiz und tschechien 
hergestellt. Altpapier wird in mehrstufigen zerreiß- 
und mahlverfahren zerfasert und zum schutz gegen 
Brand, Ungeziefer und mäuse mit rund 8 bis 15 % 
Borsalzen vermischt. Als boratfreie Alternative können 
Ammoniumpolyphosphate als flammschutzmittel 
und rindenharze als Anti-schimmelmittel verwendet 
werden. zellulose in Platten wird mit hilfe von fasern 
aus Kunststoffen, stärke oder Jutegarn aus Alttextilien 
und Bindemittel (Ligninsulfonat, Aluminiumsulfat oder 
tallharz) gestützt. 

Eigenschaften

zellulosefasern sind dampfdiffusionsfähig, feuchtigkeits-
ausgleichend und gut schalldämmend. Die Wärmeleit-
fähigkeit λ liegt bei 0,039–0,045, der Wasserdampf-
diffusionswiderstand µ bei 1–3.

Lieferformen 

Platten oder lose fasern in säcken

Einsatzbereich

zellulosefasern eignen sich vorzüglich zur Dämmung 
von hohlräumen zwischen sparren im Dachbereich, 
Balkendecken und holzständerwänden. Dämmplatten 
aus zellulose können zwischen Dachsparren, in trenn-
wänden und bei der Außendämmung mit hinterlüfteten 
fassaden verlegt werden.

zellulosefaser-flocken werden zwischen Polsterhöl-
zern von fußbodenkonstruktionen oder auf obersten 
geschoßdecken lose geschüttet oder offen aufgeblasen. 
zellulose wird mit speziellen maschinen unter Druck 
in hohlräume von Dach- und Deckenkonstruktionen, 
holzständerwänden usw. eingeblasen und ergibt eine 
winddichte und passgenaue Wärmedämmung ohne 
Verluste. Auch unregelmäßige hohlräume lassen sich 
im einblasverfahren fugenfrei dämmen. Je nach Art 
des hohlraumes sind unterschiedliche Verdichtungen 
erforderlich, damit keine Leerräume bleiben und keine 
setzungen auftreten.

es gibt nassverfahren für Konstruktionen, wo trockenes 
einblasen nicht möglich ist. Der zellulose wird 10 % 
reines Wasser beigemischt und diese masse wird offen 
aufgesprüht. Die Wand muss bis zur Austrocknung unbe-
dingt offen bleiben.

Ökologie 

Die Umweltbelastung bei der herstellung ist im Vergleich 
zu anderen Dämmstoffen gering, vor allem wenn Alt-
papier eingesetzt wird. 
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Gesundheit

mit einer Abgabe von schadstoffen durch Druckfarben 
im Dämmmaterial an die raumluft ist nicht zu rechnen. 
Das eindringen von fasern in die raumluft ist durch 
geeignete konstruktive maßnahmen zu verhindern 
(Verklebung der Dampfbremse usw.). Bei ordnungsge-
mäßem dichtem einbau ist keine Belastung der innen-
raumluft zu erwarten. 

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Bei der trockenen Verarbeitung ist eine staubbildung 
unvermeidlich. eine feinstaubmaske, geschlossene Ar-
beitskleidung und bei Überkopfarbeiten das tragen einer 
schutzbrille sind auch für den einbau von zelluloseplat-
ten erforderlich. Achtung bei unsachgemäßem zuschnei-
den (mit einer Kreissäge). 

TIPP: Vom Selbsteinbau im Einblas- oder Nassverfah-
ren ist dringend abzuraten. Es bedarf großer Erfahrung, 
um das Material so einzubringen, dass keine Setzungen 
entstehen und eine übermäßige Belastung durch Feinfa-
sern vermieden wird.

Beim einbau durch fachfirmen sollten alle Anwesenden 
eine feinstaubmaske verwenden. Dampfbremsen sind 
sorgfältig zu verkleben. 

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

Der Dämmstoff enthält flammschutzmittel, meist 
Borsalz oder Ammoniumpolyphosphat. Dämmplatten 
werden darüber hinaus mit hilfe von biogenen oder 
synthetischen fasern gebunden. sie werden wie andere 
Dämmstoffe lose verlegt, verklebt, geklemmt oder ge-
heftet und können bei zerstörungsfreiem rückbau wei-
terverwendet werden. Dämmflocken werden am ende 
ihrer nutzungsdauer abgesaugt und wieder neu ein-
geblasen. Die Wiederverwendung kann aufgrund von 
Alterungsprozessen, der feuchteempfindlichkeit etc. 
beschränkt sein und ist im einzelfall zu bewerten. einer 
thermischen Verwertung in Abfallbehandlungsanlagen 
steht nichts im Wege.

zellulosedämmstoffe sind u.a. mit folgenden produkt-
abhängigen gütezeichen erhältlich:

       

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,039 – 0,045 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 1 – 3  

Dichte 35 – 80 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) E  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.2 MINERALISCHE 
DÄMMSTOFFE

2.4.2.1 BIMS

Herstellung

natürlicher Bims ist ein poröses, körniges gestein, 
das durch gasreiche Lava entstanden ist. er wird unter 
 anderem in Deutschland gewonnen. es gibt künstlichen 
Bims, sogenannten hüttenbims, der durch gezieltes 
schäumen von schlacken der roheisenverarbeitung 
erzeugt wird. 

hüttenbims ist somit ein nebenprodukt der eisen-
erzeugung.

Eigenschaften

Bims weist aufgrund seiner porigen und körnigen 
struktur wärmedämmende eigenschaften auf. Die in 
den Poren eingeschlossene Luft sorgt darüber hinaus 
für das relativ geringe gewicht dieses materials. 
Die Wärme dämmeigenschaften sind verglichen mit 
anderen  Dämmmaterialien jedoch gering (ca. 0,08 – 
0,13 W/mK).

Lieferformen

Bims wird u.a. als schüttmaterial und in form von Leicht-
betonsteinen geliefert.

Einsatzbereiche

Bims wird kaum als reines granulat zur Wärmedämmung 
verwendet. Das haupteinsatzgebiet für Bims sind Leicht-
beton-mauersteine.

Ökologie 

Die herstellung von Dämmstoffen aus Bims erfolgt mit 
geringem energieaufwand. Allerdings sind die rohstoffe 
z.B. in Deutschland begrenzt. es gibt weitere rohstoffe 
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in island und griechenland. hier ist mit längeren trans-
portwegen zu rechnen. 

Bei der hüttenbims-Produktion ist mit hohen schwefel-
wasserstoff-emissionen zu rechnen. Daher kommt der 
rauchgasreinigung eine große Bedeutung zu.

Gesundheit

es werden keine schadstoffe aus dem Bims beim einge-
bauten zustand erwartet. eine radioaktive gefährdung 
durch natürliche strahlung wird ausgeschlossen. 

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Beim hantieren mit losem granulat ist auf entsprechen-
de staubausrüstung (staubmaske, Arbeitskleidung) zu 
achten.

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

Bims kann wieder ausgebaut und zu recyclinggra-
nulat verarbeitet werden, welcher als zuschlagstoff 
zu  dämmenden mauerstein dient. Aufgrund der rein 
 mineralischen zusammensetzung sind die Abfälle inert 
und können deponiert werden.

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,120 – 0,130 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) k.A.  

Dichte ca. 1.000 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) k.A.  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.2.2 BLÄHGLIMMER

Herstellung

Blähglimmer wird aus glimmerschiefer (Vermiculit) her-
gestellt. Der rohstoff glimmerschiefer ist in Österreich 
nicht verfügbar, er stammt größtenteils aus südafrika, 
UsA oder russland. Das granulierte rohmaterial wird 
schockartig einer temperatur von 700-1000 °c ausge-
setzt und durch das Verdampfen von Wassereinschlüssen 
ohne zusätze auf ein Vielfaches seines Volumens expan-
diert. Um die Aufnahme von Wasser zu vermeiden, wird 
für die Anwendung unter estrichen Blähglimmer mit 
Bitumen oder silikaten umhüllt.

Eigenschaften

Blähglimmer hat einen niedrigeren Dämmwert (λ = 
0,065–0,07 W/mK) als z. B. für vergleichbare Anwen-
dungen einsetzbare expandierte vulkanische Perlitgestei-
ne. Aufgrund der mäßigen Dämmwirkung sind größere 
Dämmstärken nötig. sein μ-Wert liegt bei 3 bis 4. Bitumi-
nierter Blähglimmer ist gut verdichtbar, standfest und vo-
lumenbeständig. Aufgrund des mineralischen Ursprungs 
ist er unverrottbar, dampfdiffusionsoffen, beständig gegen 
schädlinge und unbrennbar. Blähglimmer kann größere 
mengen an Wasser aufnehmen, ohne dabei seine form 
zu ändern. 

Lieferformen 

Blähglimmer wird als lose schüttung geliefert.

Einsatzbereich

Der wichtigste Anwendungsbereich von Blähglimmer ist 
die feuerfest-Dämmung bei industriellen Anwendungen. 
Blähglimmer wird jedoch auch als schüttdämmstoff für 
hohlraumschüttungen zwischen Polsterhölzern ver-
wendet. zudem kann bitumenähnlicher Blähglimmer als 
Ausgleichsschüttung unter schwimmenden Konstruktio-
nen (estrichen) verwendet werden.

Des Weiteren kann Blähglimmer auch als zusatzstoff in 
Beton oder Putz eingesetzt werden. 

Ökologie 

Die rohstoffreserven sind groß, aber nicht so uneinge-
schränkt wie bei massengesteinen wie Quarzsand oder 
Kalk. Da es in Österreich keine geeigneten Vorkommen 
gibt, ergeben sich weite transportwege. Bei der herstel-
lung und Verarbeitung ist die Umweltbelastung gering, es 
sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu er-
warten. Blähglimmer kann aufgrund seiner mineralischen 
herkunft eine natürliche radioaktivität aufweisen, diese 
liegt aber im Bereich gängiger mineralischer Baustoffe.

Gesundheit

Bei unbehandeltem Blähglimmer ist keine Belastung der 
raumluft zu erwarten. 
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Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Beim einbau (schüttung) ist auf staubschutz zu achten.

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

Unbehandelter Dämmstoff kann wieder verwendet 
oder als schüttung bzw. zur Auflockerung von 

Böden verwendet werden. es ist zu beachten, dass 
während der Verarbeitung gesundheitsschädliche 
stäube entstehen und die Verwendung geeigneter 
schutzausrüstung empfohlen ist. grundsätzlich 
kann Blähglimmer auch problemlos deponiert 
werden. sollte er jedoch mit Bitumen oder anderen 
organischen stoffen verunreinigt sein, muss er zuvor 
thermisch behandelt werden.

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,065 – 0,070 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 3 – 4  

Dichte 60 – 180 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) A1  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.2.3 BLÄHTON

Herstellung

Ausgangsmaterial ist blähfähiger ton, der im tagbau 
abgebaut wird. Der ton wird etwa ein Jahr gelagert, im 
Drehrohrofen getrocknet, gebläht und bei ca. 1.200 °c 
gebrannt. Die im ton enthaltenen organischen Bestand-
teile verbrennen und hinterlassen im Korn feine Poren. 
Blähton wird als zuschlagstoff für mauersteine, Beton 
oder Putze verwendet. er findet auch Anwendung als 
lose Blähton-Kügelchen, die eingeblasen oder geschüttet 
werden. 

Eigenschaften

Blähton ist gut belastbar, verrottet nicht, brennt nicht und 
ist beständig gegen frost. 

Der λ-Wert liegt im Bereich von 0,1 bis 0,16 W/mK 
und erreicht damit im Vergleich zu den üblichen 
Dämmstoffen etwa die halbe Dämmwirkung (10 cm 
Blähton entsprechen z. B. 4 cm flachs). Dabei erreicht 
die Körnung von 8–12 mm die relativ besten Werte. 
Blähton ist sehr diffusionsoffen. Aufgrund der im Ver-
gleich zu anderen Dämmstoffen größeren Dichte eig-
net sich Blähton gut zur schalldämmung und Wärme-
speicherung.

Leichtbetone mit Blähton sowie schaumtone haben zwar 
ebenfalls eine wärmedämmende Wirkung, der λ-Wert 
liegt aber über 0,1 W/mK.

Lieferformen 

geliefert wird lose per Lkw, in säcken zu 50 Liter oder 
auch in Big Bags zu 1.000 bzw. 2.000 Liter. Ab einer men-
ge von ca. 25 m³ wird Blähton auch mit dem silowagen 
geliefert und kann direkt zum Verwendungsort geblasen 
werden.

Einsatzbereich

Das material wird in verschiedenen Körnungen und für 
verschiedene einsatzbereiche angeboten. 

einsatzbereiche als lose schüttung sind Ausgleichs- und 
füllschüttungen in gewölbedecken, regelgeschoß-
decken, holzbalkendecken, Dippeltramdecken und 
 zwischen Polsterhölzern. Als Dämm-Leichtbeton 
wird Blähton mit zement für erdberührte Boden und 
 Kellerboden angeboten. Blähton ist ein geeigneter schütt-
dämmstoff, wenn neben der Wärmedämmung auch 
schalldämmung gefordert ist.

Ökologie 

ton als rohstoff ist weltweit ausreichend vorhanden, der 
Abbau ist jedoch mit großflächigen eingriffen ins Land-
schaftsbild verbunden. in Deutschland und Österreich 
ist in tonabbaugebieten eine rekultivierung gesetzlich 
vorgeschrieben. Die herstellung ist energieintensiv und 
verursacht viele emissionen. Bei der Produktion werden 
jedoch keine gesundheitsgefährdenden zusatzstoffe 
eingesetzt. Wird Blähton im silowagen angeliefert, kön-

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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nen Verpackungsabfälle minimiert werden. Blähton kann 
aufgrund seiner mineralischen herkunft  eine natürliche 
radioaktivität aufweisen, jedoch bedenkenlos als Bau-
stoff  eingesetzt werden.

Gesundheit

nach dem einbau sind keine emissionen zu erwarten. 

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Die Verarbeitung ist problemlos. staubschutzmaßnah-
men sind bei schütt ungen sinnvoll.

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

sortenreiner Blähton wird als schütt ung im straßenbau 
oder als zuschlagstoff  in mauersteinen und Beton ein-

gesetzt. hier sorgt er für eine gewichtsreduzierung bei 
gleichzeitiger Wärmedämmung. Als zuschlagstoff  ist 
Blähton gebunden und wird mit den anderen minerali-
schen Baustoff en einer Verwertung zugeführt oder als 
Baurestmasse deponiert. Alternativ kann Blähton auch 
auf flachdächern, in hydrokulturen oder als Bodenauf-
besserer Verwendung fi nden.

Blähton ist u.a. mit folgenden produktabhängigen 
 gütezeichen erhältlich:

       

INFOBOx 

λ
(Angaben lt. hersteller bzw. mA39) 0,1 – 0,160 W/mK

μ 
(Dampfdiff usionswiderstand) 3  

Dichte 300 – 800 kg/m3

Brandverhaltensklasse 
(gemäß en 13501-1) A1  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.2.4 CALCIUMSILIkaT

Herstellung

calciumsilikat-Platten werden aus den rohstoffen 
Quarzsand, zement, Kalk und Wasser hergestellt. Die 
Platten erhalten ihre festigkeit durch zusatz von zellu-
lose fasern. 

Die rohstoffe werden gemischt und in form gegossen. 
Durch zugabe von 0,004 % Aluminium entwickelt sich in 
der alkalischen Lösung Wasserstoff, der Luft-Poren bil-
det. Der poröse Werkstoff härtet während fünf bis zwölf 
stunden (bei 190 °c und unter Druck) aus. nach dem 
trocknen werden Platten zugeschnitten. 

Eigenschaften

calciumsilikat ist sehr diffusionsoffen (μ = 3-6) und wird 
ohne Dampfbremse verlegt. es hat eine annehmbare 
Dämmwirkung (λ = 0,045–0,068 W/mK). Die calcium-
silikatplatten sorgen für ein angenehmes raumklima 
durch aktive regulierung der Luftfeuchtigkeit und 
gleichzeitig für wärmere Wände. sie verrotten nicht, sind 
alterungsbeständig, fäulnisresistent, formbeständig und 
beständig gegen insekten und nagetiere. 

Die Platten werden in der stärke von 15 bis 65 mm (fall-
weise auch bis zu 200 mm) und von einigen herstellern 
auch in form von Dämmkeilen angeboten. 15 mm-Plat-
ten werden vor allem für fensterlaibungen eingesetzt, 
stärkere Platten zur Wandbeplankung. 

Die montage erfolgt mit speziellem Kleber, Leichtmör-
tel oder Dübeln. größere hohlräume, z.B. bei stark 
 unebenen Wänden, werden vorher mit calciumsilikat-
granulat ausgefüllt. 

Bei holzkonstruktionen können die Platten an holzstän-
dern mit holzschrauben oder Klammern angeschraubt 
werden. 

calciumsilikatplatten sind nicht brennbar (Brennbar-
keitsklasse A1 nach Önorm en 13501-1), im Brandfall 
entstehen zudem keine toxischen gase.

Lieferformen

calciumsilikat wird in form von Platten oder Dämmkei-
len geliefert.

Einsatzbereich

mit calciumsilikat-Platten werden Wände und Decken 
im innenausbau gedämmt. Diese werden mit einem spe-
zialkleber auf den Untergrund aufgebracht. Vor allem bei 
denkmalgeschützten oder stark strukturierten fassaden, 
die keine sinnvolle Außendämmung zulassen, oder zur 
thermischen sanierung einzelner Wohnungen in mehr-
geschoßigen häusern, kommen diese Platten bevorzugt 
zum einsatz.

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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calciumsilikatplatten dämmen nicht nur, sondern kön-
nen aufgrund der Poren Wasser gut aufnehmen und auch 
wieder abgeben. Deshalb werden sie auch zur sanierung 
von feuchtem mauerwerk, zur schimmelbekämpfung, 
als innendämmung im Keller oder zur salzsanierung 
verwendet. sie sind leicht alkalisch (ph-Wert ist circa 10) 
und sie bieten keinen nährboden für schimmelpilze. 

Ökologie 

Die mineralischen rohstoffe kommen meist aus lokalen 
Vorkommen und sind in ausreichender menge vorhan-
den. für die herstellung wird jedoch viel energie benö-
tigt. ein großteil des für den Produktionsprozess not-
wendigen Wassers wird in einem geschlossenen Kreislauf 
geführt.

Gesundheit 

nach dem derzeitigen stand des Wissens ist keine Belas-
tung durch schadstoffe des innenraumes oder der Um-
welt durch die Platten zu erwarten. 

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Die Platten können mit handsägen problemlos ge-
schnitten werden. Werkzeuge wie Kreissägen sollten 
beim schneiden nicht verwendet werden, da dabei viel 

feinstaub entsteht. Auf jeden fall ist beim zuschneiden 
die Verwendung einer staubmaske oder Absauganlage 
anzuraten. 

es ist darauf zu achten, dass die calciumsilikat-Platte 
rauminnenseitig nur mit diffusionsoffenen Putzen, tape-
ten oder mineralischen farben behandelt wird, um die 
Diffusionsfähigkeit und klimaregulierenden eigenschaf-
ten nicht negativ zu beeinflussen. Bei feuchten mauern 
sollten die Platten unbedingt mit einem passenden Kle-
ber / Putz an die Wand geklebt werden, damit die feuch-
tigkeit diffundieren und abtrocknen kann.

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

ein sortenreiner rückbau und die Weiterverwendung 
von calciumsilikat-Platten ist theoretisch möglich. in der 
regel werden diese jedoch deponiert.

calciumsilikatdämmstoffe sind u.a. mit folgenden 
 produktabhängigen gütezeichen erhältlich:

INFOBOx 

λ 
(Angaben lt. hersteller bzw. mA39) 0,045 – 0,068 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 3 – 6  

Dichte 200 – 800 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) A1  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.2.5 ExPANDIERTER OBSIDIAN

Herstellung

obsidian oder Vulkanglas ist ein mineralischer natur-
stoff vulkanischer herkunft. Durch den natürlichen 
Kristallwassergehalt können obsidiankörnchen durch 
elektrische erhitzung im schachtofen auf ca. 1.000 °c 
zu kleinen, glasierten Bläschen expandiert werden, 
die je nach steuerung des Prozesses bis 2 mm groß 
und von unterschiedlicher oberflächenrauigkeit sein 
können. Der obsidian setzt während der expansion 
nur Wasserdampf frei. expandierter obsidian wird 
auch geblähtes Vulkanglas oder blasiger silikatsand 
genannt.

Eigenschaften

expandierter obsidian ist ein leichtes, mineralisches, 
wärmedämmendes granulat mit hoher Porosität und 
Kornstabilität (schüttdichte ca. 110kg/m³). er lässt sich 
lange lagern, leicht transportieren und weiter verarbeiten. 
Der Dämmstoff ist hydrophob – aber dampfdiffusions-
offen, reagiert alkalisch, ist unbrennbar, hitzebeständig bis 
ca. 1.250 °c und kann mit herkömmlichen Bindemitteln 
gemischt werden. Da von den hinzugesetzten Bindemit-

teln wie z. B. sumpfkalk, trass oder zement nur relativ 
kleine mengen benötigt werden, ergibt sich ein niedriger 
feuchtigkeitsanteil im Baustoff, was wiederum eine sehr 
kurze trockenzeit nach der Verarbeitung bedingt. Das 
lose granulat hat einen Dämmwert von λ = 0,0465 W/
mK, der daraus hergestellte Thermoputz bzw. mauer-
mörtel hat einen Dämmwert von ca. λ = 0,065 als hand-
putz und λ = 0,08 W/mK als maschinenputz. Durch die 
Abstimmung der rezeptur lässt sich die Druckfestigkeit 
des endprodukts genau festlegen. realisieren lassen sich 
Druckfestigkeiten zwischen jenen von Polystyrol und 
jenen von Leichtbeton. Die Dämmung mit expandier-
tem obsidian schließt bei sachkundiger Verarbeitung 
das risiko der schimmelbildung aus (Wasserdampf-
diffusionswiderstand µ = 5). 

Lieferformen

Die Lieferung erfolgt als loses schüttmaterial in Papier-
säcken zu 100 l oder in Bigbags mit 1 oder 2,5 m³ inhalt, 
sowie in mörtel- und Thermoputzmischungen (mit trass, 
zement und methylzellulose sowie sumpfkalk) in 100 l 
säcken (ergibt ca. 70 l Thermoputz). Auf Anfrage sind 
auch Platten für sonderanwendung erhältlich.

Einsatzbereich

expandierter obsidian wird als grundstoff für Thermo-
putze, für lose zwischenräume sowie für die Bodendäm-
mung unter schwimmendem estrich verwendet. Weitere 
Anwendungen sind der einsatz als dämmender und un-
brennbarer füllstoff für hohlziegel, für hitze- und brand-
beständige schutzschichten auf holzkonstruktionen und 
als Thermoputz und dämmender mörtel für Wände und 
Dachkonstruktionen.

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich



57

2. Dämmstoffe
2.4 DämmstoffPortRaits

TIPP: Thermoputz aus expandiertem Obsidian hat 
sich als Außendämmung für alte Gebäude ohne Hori-
zontalsperre mit aufsteigender Feuchte (diffusionsoffen) 
bewährt sowie zur Renovierung von Wärmeverbund-
systemen mit brandbeständigem Verputz. 

Ökologie 

obsidian ist ein rein mineralischer rohstoff (obsi dian /  
Pechstein – amorphes Aluminiumsilikat sn) ohne ge-
sundheitsschädliche zusätze. es treten keine schädlichen 
emissionen auf, da bei der expansion reiner Wasser-
dampf abgegeben wird. Der energiebedarf des gesamten 
herstellungsprozesses ist gering.

Gesundheit

nach dem derzeitigen stand des Wissens ist keine Belas-
tung durch schadstoffe des innenraumes oder der Um-
welt durch die Platten zu erwarten.

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Die Verwendung von Atemschutz beim hantieren mit 
schüttgut zum staubschutz, schutzbrille und haut-
schutz beim Arbeiten mit sumpfkalk und dem fertigen 
Thermoputz ist anzuraten. Verarbeitungshinweise und 
mischungsverhältnisse unbedingt beachten (geringer 
Wasserbedarf ). 

Recyclingfähigkeit  /  Rückbaufähigkeit

expandierter obsidian ist ökologisch unbedenklich. 
ein Produktrecycling ist prinzipiell möglich, die 
zermahlenen Putzteile können für Dämmung in der 
industrie (bei hochtemperaturdämmung) eingesetzt 
werden. Auch die Verwendung als lose schüttung oder 
zuschlagstoff ist möglich. Unter Umständen sind die 
Abfälle mit Bitumen verunreinigt und erfordern eine 
thermische Verwertung.

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,0465 – 0,080 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 5  

Dichte k.A. kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) A1  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.2.6 ExPANDIERTE PERLITE 
(BLÄHPERLITE)

Herstellung

Vulkanisches Perlitgestein, auch als naturglas bezeichnet, 
wird zerkleinert und kurzfristig hohen temperaturen 
von rund 1.000 °c ausgesetzt. Dabei verwandelt sich das 
eingeschlossene Wasser in Dampf und das material ex-
pandiert rein physikalisch bis zum zwanzigfachen seines 
ursprünglichen Volumens. zum einsatz in feuchtigkeits-
belasteten Bereichen erfolgt eine hydrophobierung 
durch Verschließen des Kornes mit silikonölen bzw. eine 
Ummantelung mit Bitumen oder naturharzen. Abgebaut 
wird Perlit in süd- und südosteuropa und in Amerika. 

Die Perlite können als granulat oder als Platten einge-
setzt werden. Bindemittel für Platten sind stärke, zellulo-
se- oder mineralfaser. 

Eigenschaften

Die Wärmedämmwirkung von expandierten Perli-
ten ist gut und vergleichbar mit der anderer gängiger 
Dämmstoffe (λ = 0,042–0,053 W/mK). Das material ist 
diffusionsoffen (µ = 2), nicht biologisch abbaubar und 
beständig gegen Ungeziefer, Wasser und chemikalien. 
Besonders hervorzuheben ist seine fähigkeit, feuchtig-

keit zu regulieren. Bestimmte Perlit-Qualitäten weisen 
gute schalltechnische eigenschaften auf. expandierte 
Perlite sind zudem nicht brennbar. 

Lieferformen 

Blähperlite werden als Platten oder lose schüttungen 
(granulat) geliefert.

Einsatzbereich

expandierte Perlite werden als leichte Dämmschüttung 
für unbelastete Dämmung von hohlräumen angeboten 
(z.B. Kerndämmung bei zweischaligem mauerwerk, Voll-
sparrendämmung oder Dämmung von geschoßdecken). 
Belastbare Dämmschüttung unter nass-estrich und 
hochbelastbare Dämmschüttung unter trocken-estrich 
sind weitere Anwendungsbeispiele. Blähperlit wird zu-
dem häufig als Ausgleichs- und füllschüttung zwischen 
Polsterhölzern zur Wärmedämmung von fußböden 
eingesetzt. Aus expandiertem Perlit lassen sich des Weite-
ren auch wärmedämmende mörtel und Putze herstellen. 
geschlossenporige expandierte Perlite sind darüber 
hinaus für diffusionsoffene Dämmputze als innen- und 
Außendämmung geeignet.

Ökologie

Vulkanischer Perlit ist als rohstoff weltweit in aus-
reichendem maße vorhanden. in der Produktion der 
Dämmstoffe sind keine stoffe beteiligt, die gesundheits-
gefährdend sind. Bei rohstoffen aus Übersee ist vor allem 
der lange transportweg kritisch zu sehen. Die Produk-
tion von silikon ölen ist jedoch umweltbelastend, deren 
einsatzmenge ist aber gering.
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rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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Gesundheit

mit Bitumen versetzte Perlite sollten, wegen möglicher 
schadstoffbelastung der raumluft, nicht in innenräumen 
verwendet werden. sonst sind keine innenraumbelastun-
gen zu erwarten. 

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Bei der Verarbeitung (vor allem bei Billigprodukten) 
ist Vorsicht geboten, da es zu starker staubentwicklung 
kommen kann. zum Beispiel sollten Bodenschüttungen 
so aufgebracht werden: zuerst den sack umlegen, auf der 
stirnseite aufschlitzen und vorsichtig wegziehen.

Blähperlit-Platten sind einfach zu schneiden und zu ver-
arbeiten. 

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

sortenrein getrennt sind Perlite gut für einen Wiederein-
bau geeignet. er kann auch als zuschlagstoff für Beton 
dienen. Aufgrund des mineralischen Ursprungs ist Bläh-
perlit deponierbar, wobei bitumiertes Perlit entsprechend 
thermisch vorbehandelt werden muss.

expandierte Perlite (Blähperlite) sind u.a. mit folgenden 
produktabhängigen gütezeichen erhältlich:

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,042 – 0,053 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 2  

Dichte <100 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) A1 – B  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.2.7 MINERALWOLLE 
(GLASWOLLE,  STEINWOLLE)

Herstellung

Dämmstoffe aus mineralfaser (glas- und steinwolle) 
sind relativ ähnliche Produkte, die auch unter dem Begriff 
mineralwolle bekannt sind. 

glaswolle besteht zu circa einem Drittel aus fäden von 
neu gewonnenen glasmaterialien (Quarzsand, soda, 
Dolomit, Kalkstein, Bortrioxid, feldspat, natriumsulfat) 
und zu zwei Drittel aus Altglas bzw. Abfällen aus der 
Produktion. steinwolle besteht in etwa zur hälfte aus 
gesteinsfäden von mineralien (Diabas, Basalt, Dolomit, 
Kalkstein, zement oder Koks); für die andere hälfte 
werden gesteins-, zement- und Ascheabfälle der Produk-
tion verwertet. 

Das gestein wird bei ca. 1.400 °c geschmolzen, um dar-
aus künstliche mineralfasern zu spinnen.

Um eine formstabilität zu erreichen, werden die fasern 
mit einem Bindemittel auf Phenol-harnstoff-formal-
dehyd-Basis versetzt, das im heißluftstrom aushärtet. Der 
Bindemittelanteil beträgt je nach notwendiger mecha-

nischer festigkeit 5 bis 7 % bei glaswolle, bei steinwolle 
1 bis 3,5 %. Das Bindemittel ergibt die typische gelb-
färbung der glaswolle.

für wasserabweisende eigenschaften (z.B. bei fassa-
den-Dämmplatten) werden silikonöle oder andere mine-
ralöle zugegeben. Diese Öle binden auch die faserstäube.

Eigenschaften

glas- und steinwolle haben sehr gute schall- und Wärme-
dämmeigenschaften (λ = 0,032 bis 0,045 W/mK) und 
sind alterungs- bzw. formbeständig. Die Wärmeleitfähig-
keit steigt bei geringer Durchfeuchtung stark an. mineral-
faserdämmstoffe müssen daher besonders gut vor feuch-
te geschützt werden. sie sind wasserdampfdurchlässig 
(μ = 1), resistent gegen schädlinge und verrotten nicht.

im Brandfall verflüchtigt sich das Bindemittel ab ca. 
200 °c, es ist daher mit formaldehyddämpfen zu rech-
nen. Die rauchentwicklung ist hingegen sehr gering.

Lieferformen 

mineralfaser-Dämmstoffe werden als matten (rollen 
oder Platten), filze, lose als schüttung oder als Blaswolle 
und stopfwolle geliefert.

Einsatzbereich

mineralfaserdämmstoffe werden für alle Anwendungsbe-
reiche außer für erdberührte Wände und Umkehrdach-
dämmung angeboten und haben große Bedeutung als 
Wärme-, Kälte-, schall- und Brandschutz. Auch rohre, 
Behälter, Klima- und heizungsgeräte können damit ge-
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dämmt werden. sie werden als trittschall-Dämmplatten, 
z.B. unter schwimmenden estrichen, und als fassaden-
dämmplatten als teil eines Wärmedämmverbundsystems 
verwendet.

Ökologie

Die mineralischen rohstoffe sind praktisch unbegrenzt 
vorhanden. Die Umweltbelastung bei der herstellung 
liegt vor allem im energieverbrauch, um die minerali-
schen Ausgangsstoffe aufzuschmelzen.

Gesundheit

Bei ordnungsgemäßem einbau der mineralwolle ist mit 
keiner Belastung des innenraumes durch faserstäube zu 
rechnen. Kurz nach dem einbau können formalde hyd-
konzentrationen auftreten, die jedoch sofort deutlich 
unter dem richtwert von 0,1 ppm liegen.

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Wahrend der Verarbeitung von mineralwollen ist es 
möglich, dass haut und schleimhäute gereizt werden, vor 
allem bei herabrieseln der fasern. Deshalb braucht es 
beim einbau eine geeignete schutzausrüstung. 

Lungengängige faserstäube aus der mineralwolle können 
eventuell Krebs auslösen. Allerdings trifft dies nur auf 
„alte“ mineralfasern zu, die vor 1996 hergestellt wurden. 
Aufgrund der faserbeschaffenheit ist dies bei neueren 
Produkten nicht mehr der fall.

Aufzupassen ist vor allem beim sanieren oder bei in-
standhaltungsarbeiten, wenn alte mineralwollen nicht 
sachgerecht ausgebaut werden. Der Ausbau sollte nur 
durch Profis erfolgen.

Als einblas-Dämmstoff sollte mineralwolle nur durch li-
zenzierte fachbetriebe eingebracht werden. Beim schnei-
den anstelle einer säge ein messer verwenden! Wenn 
im zuge der Arbeiten staub freigesetzt wird, sollten 
feinstaubmaske, schutzbrille und handschuhe getragen 
werden. Bei ordnungsgemäßem, dichtem einbau sind in 
der regel keine Belastungen der raumluft zu erwarten.

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

glaswolle und steinwolle können technisch gesehen wie-
derverwendet bzw. als zuschlagstoff verwendet werden. 
nach österreichischem Abfallrecht ist eine Deponierung 
auf Deponien für nicht gefährliche Abfälle zulässig, so-
fern diese Produkte nicht gefährlich kontaminiert sind.

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,032 – 0,045 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 1  

Dichte 8 – 500 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) A1  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.2.8 MINERALSCHAUMPLAttE

Herstellung

mineralschaumplatten werden aus Kalk, zement und 
Quarzsand, d.h. aus mineralischen rohstoffen, herge-
stellt. Als schaumbildner können verschiedene stoffe 
eingesetzt werden (salzsäure, natronlauge, eiweiß- oder 
Aluminium-Verbindungen). Die rohstoffe werden in 
einem ersten schritt gemischt, mit Wasser angerührt und 
mittels Druckluft in formen aufgeschäumt.

Danach werden die mineralschaumblöcke geschnitten 
und gehärtet. in einem weiteren schritt werden die 
 Blöcke in die benötigten formate gesägt und getrocknet. 
Der energieaufwand bei der herstellung ist zwar hoch, 
jedoch geringer als bei beispielsweise bei steinwolle.

Eigenschaften

Die Platten sind relativ leicht (115 kg/m3), trotzdem 
formstabil und druckfest, diffusionsoffen (μ = 3) und 
nicht brennbar. Des Weiteren sind sie stoßempfindlich, 
nicht biegsam und lassen sich gegenseitig nicht anpres-
sen. sie sollten deshalb von fachpersonal verarbeitet 
werden.

Der Dämmwert liegt im üblichen Bereich (λ-Wert = 
0,039 – 0,046 W/mK).

Einsatzbereich

mineralschaumplatten werden vor allem als fassaden-
platten als teil von Wärmedämmverbundsystemen und 
als innen- und tiefgaragendämmung verwendet. 

es gibt Deckenplatten und innenraumplatten, die in 
Kombination mit Lehmputz zur sanierung von denkmal-
geschützten häusern angeboten werden.

Ökologie

mineralschaumplatten weisen geringe Umweltauswir-
kungen auf. Der Abbau der mineralischen rohstoffe 
bringt jedoch Veränderungen des Landschaftsbildes mit 
sich. naturschutzrechtliche Aspekte müssen hier berück-
sichtigt werden. Die rohstoffe für mineralschaumplatten 
sind in ausreichendem maße vorhanden.

Gesundheit

in der Produktion ist staubschutz aufgrund des Quarz-
staubes unbedingt notwendig. Die fertigen Platten sind 
jedoch gesundheitlich unbedenklich. schadstoffemissio-
nen aus den fertigen Dämmstoffen sind nicht bekannt.

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

mineralschaumplatten werden wie andere Dämmstoffe 
geklebt und müssen zusätzlich mechanisch befestigt 
(gedübelt) werden. zum schneiden der Platten können 
normale sägen verwendet werden. Beim schneiden oder 
schleifen ist ein Atemschutz empfehlenswert.

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

mineralschaumplatten sind alterungsbeständig und 
brennen nicht. zur stabilisierung und auch zur reduk-
tion der feuchtigkeitsaufnahme werden sie oft groß-
flächig mit Bitumen beschichtet. in diesem zustand 
sind sie als Wärmedämmverbundsystem oder als ver-
putzte innendämmung eingesetzt. ein Wiedereinbau 
und recycling gebrauchter Platten ist kaum möglich, 
da Platte und Bitumen nicht zerstörungsfrei getrennt 
werden können. 

granuliert können mineralschaumplatten anderen Bau-
stoffen wie Kalksandstein und Dämmputzen zugesetzt 

werden. Das granulat ist auch für schüttungen oder als 
Verfüllmaterial geeignet. mineralschaum ist grundsätzlich 
inert und kann problemlos deponiert werden. Bitumierte 
materialien sind einer thermischen Vorbehandlung zu 
unterziehen.

mineralschaumplatten sind u.a. mit folgenden produkt-
abhängigen gütezeichen erhältlich:

 

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,039 – 0,046 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 3  

Dichte 90 – 130 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) A1  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.2.9 SCHAUMGLAS

Herstellung

schaumglas wird aus glas mit hilfe von treibmit-
tel aufgeschäumt. Als glas wird zu einem großteil 
Altglas, als treibmittel Kohlenstoffpulver (Koks), 
magnesiumcarbonat, zucker, glycerin oder glykol 
verwendet. Dazu kommen zuschlagstoffe wie Quarz-
sand und spezialzusätze (schwefelverbindungen). 
für schaumglasschotter wird bei rund 900 °c ein 
„schaumglaskuchen“ erzeugt, der dann im streckofen 
rasch auf 300 °c abgekühlt wird. Dabei entstehen 
spannungsrisse, welche das material zu schaumglas-
schotter zerfallen lassen. Als synonym wird auch der 
Begriff „Blähglas“ verwendet.

Eigenschaften

Der Dämmstoff ist frostsicher, unbrennbar, verrottet 
nicht, ist praktisch diffusionsdicht, fäulnisfest, resistent 
gegen Ungeziefer und hält hohen Druckbelastungen 
stand. schaumglas besteht aus geschlossenen und gas-
undurchlässigen zellen. Die Dämmwirkung entsteht 
durch das eingeschlossene co2 in den zellen  
(λ = 0,038–0,145 W/mK). 

Lieferformen 

schaumglas wird als schotter in säcken bzw. Platten ge-
liefert.

Einsatzbereich

schaumglasschotter wird im hausbau vor allem als 
lastabtragende Wärmedämmung unter fundament 
und Kellerplatten eingesetzt. schaumglasschotter 
übernimmt dabei die Drainagefunktion der rollierung 
und fungiert gleichzeitig als außenliegende Wärme-
dämmung gegen das erdreich und ersetzt daher 
konventionelle fundamentunterbauten mit schotter 
und druckbeständigen XPs-Platten. Voraussetzung 
für den einbau bei drückendem Wasser ist ein gut 
versickerungsfähiger Boden oder bei bindigem Boden 
eine funktionierende Drainage, da die Wärme dämm-
eigenschaften bei drückendem Wasser nachlassen. 
Besonders beliebt ist der einbau von schaumglasschot-
ter bei der Dämmung erdberührter fußböden in der 
Althaussanierung.

Ökologie 

Basis für schaumglas sind vor allem mineralische 
rohstoffe, die in europa ausreichend vorhanden und 
im tagebau abgebaut werden. es sind damit vor allem 
Umweltbelastungen durch die eingriffe in die natur 
zu berücksichtigen. Bei schaumglasschotter sind bis 
zu 100 % Altglas verwendbar (bei schaumglasplatten 
60 %). Durch die nutzung von sekundärrohstoffen 
(Altglas) können große mengen an rohstoff und 
 energie eingespart werden.

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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Gesundheit

Die innenraumluft  wird durch den einbau von schaum-
glasschott er nicht belastet. 

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

feiner glasstaub kann haut und Atemwege reizen. Des-
halb ist beim hantieren eine entsprechende staubaus-
rüstung (staubmaske, Arbeitskleidung) zu tragen. 

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

Bei gutem zustand ist schaumglas für den gleichen 
zweck wiederverwendbar oder kann sortenrein wieder 
in die Produktion zurückgeführt werden. meist werden 

schaumplatt en jedoch in heißbitumen verlegt oder 
vollfl ächig mit Kaltkleber angebracht, was einen zerstö-
rungsfreien Ausbau erschwert. sortenreines schaumglas 
kann prinzipiell als schütt material oder zuschlagstoff  
weiterverwendet werden. schaumglas kann deponiert 
werden, bei organischen Verunreinigungen (Bitumen) ist 
eine thermische Behandlung notwendig.

schaumglas ist u.a. mit folgenden produktabhängigen 
gütezeichen erhältlich:

              

INFOBOx 

λ
(Wärmeleitzahl)

0,038 – 0,050 (Platt en)
0,082 – 0,145 (Schott er) W/mK

μ 
(Dampfdiff usionswiderstand)

∞ (Platt en)
1 (Schott er)  

Dichte 100 – 210 kg/m3

Brandverhaltensklasse 
(gemäß en 13501-1) A1  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.3 SyNTHETISCHE 
DÄMMSTOFFE

2.4.3.1 ExPANDIERTES 
 POLySTyROL EPS

Herstellung

styrol wird aus Benzol und ethen gewonnen. Diese 
grundbausteine werden aus erdöl und erdgas erzeugt. 
Unter zugabe des treibmittels Pentan und flamm-
schutzmittel wird styrol zu expandierbarem Polystyrol 
polymerisiert. in weiterer folge wird es durch Wärme-
zufuhr mit Wasserdampf aufgeschäumt, das treibmittel 
Pentan verdampft dabei, es entsteht das expandierte 
Polystyrol (ePs). Als flammschutzmittel kommt teil-
weise noch hexabromcyclododecan (hBcD) zum 
einsatz. hBcD gilt als persistent (wird in der Umwelt 
nicht abgebaut), bioakkumulierend (reichert sich in 
organismen an) und giftig für Wasserorganismen nach 
der europäischen chemikalienverordnung (reAch). 
Aus eben diesen gründen wurde die Verwendung von 
hBcD auch im rahmen des internationalen stock-
holmer Übereinkommens über persistente organische 
schadstoffe streng beschränkt. es gibt jedoch auch neue 
polymere flammschutzmittel (pfr), welche keine der 
oben genannten eigenschaften besitzen. Das Österrei-
chische Umweltzeichen schließt seit Juni 2013 Dämm-
stoffe, die hBcD enthalten, aus.

Beimengung von grafitstaub bewirkt die silbrig-graue 
färbung bei Platten mit geringerer Wärmeleitfähigkeit 
und besserer Dämmwirkung (λ = 0,032 W/mK). 

Eigenschaften

ePs hat gute Wärmedämmeigenschaften (λ = 0,029 bis 
0,044 W/mK), ist resistent gegen tierfraß und verrottet 
nicht. Allerdings ist es wenig UV-beständig. Das material 
hat einen hohen Dampfdiffusionswiderstand (µ = 10–87) 
und eine geringe fähigkeit, Wasserdampf aufzunehmen 
und wieder abzugeben. es gibt auch gelochte ePs fassa-
denplatten, um die Dampfdiffusionsfähigkeit in Kombina-
tion mit geeigneten Klebern und Putzen zu erhöhen.
Durch das flammschutzmittel weisen ePs-Platten die 
Brandverhaltensklasse e auf. im Brandfall kann starker 
Qualm entstehen. Aus diesem grund darf ePs je nach 
Bauordnungen an fassaden im mehrgeschoßigen Wohn-
bau nicht oder nur unter einhaltung bestimmter Brand-
schutzanforderungen eingesetzt werden. 

Lieferformen 

ePs wird in form von Platten und als granulat (für 
 gebundene ePs-schüttungen) geliefert.

Einsatzbereich

ePs ist für viele Anwendungsbereiche der Wärme- und 
trittschalldämmung einsetzbar. fassaden-Dämmplatten 
werden als wichtigste Anwendung für ePs (ePs-f) als 
ein teil eines Wärmedämmverbundsystems verwendet. 
Bei Verwendung als Vollwärmeschutz muss darauf ge-
achtet werden, nur geprüfte und behördlich zugelassene 
systeme zu verwenden, um Bauschäden zu vermeiden. 
im sockelbereich und zur Perimeterdämmung (zur 

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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Keller- und Außendämmung) kommen hydrophobierte 
ePs-Dämmplatten (ePs-P) zum einsatz.
Auch für die Dachdämmung können ePs-Platten ver-
wendet werden. Als Umkehrdachdämmung kommen 
hydrophobierte Platten mit stufenfalz zur Anwendung. 
eine flachdachdämmung erfolgt in Kombination mit 
gefälledämmplatten. 

Ökologie 

Polystyrol ist ein erdöl-raffinerieprodukt und kann bei 
der herstellung durch styrol- und Pentan-emissionen 
umweltbelastend sein.

Gesundheit

Direkt nach der Produktion können ethylbenzol und 
styrol aus ePs in geringsten Konzentrationen entwei-
chen. Die Ausgasung nimmt nach jedoch wenigen tagen 
stark ab.
Auch wenn ePs preisgünstig und als massendämmstoff 
bewährt ist, sind grundsätzlich in den meisten Anwen-
dungsfällen andere Dämmstoffe einsetzbar, die vor allem in 
der herstellung geringere Umweltbelastungen verursachen. 
Probleme macht vor allem das bisher eingesetzte hBcD 
als flammschutzmittel. Achten sie auf das Österreichische 
Umweltzeichen. hersteller von ePs-Platten mit diesem 
zeichen bieten ePs-Platten mit alternativem flammschutz-
mittel an. Ab mitte 2015 sollten in der eU hBcD-hältige 
ePs-Platten verpflichtend gekennzeichnet sein.

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

ePs kann mit einfachen schneidwerkzeugen gut zuge-
schnitten werden. 

Beim schneiden mit heißdraht können gesundheits-
schädliches styrol und andere zersetzungsprodukte 
freigesetzt werden, daher nur im freien schneiden!

ePs ist empfindlich gegen UV-strahlung und muss daher 
bei längerer Lagerung im freien mit geeigneten Planen 
geschützt werden.

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

saubere, sortenrein gesammelte Polystyrol-Dämm-
stoffe werden als Dämmschüttung verwendet oder als 
zuschlagstoff zu mörtel, ziegel und Beton verarbeitet. 
möglich ist auch die Verwendung als granulat zur 
Bodenauflockerung. recycling von Wärmedämmver-
bundsystemen mit ePs ist wegen dieses Verbundes mit 
den verschiedensten materialien sehr aufwändig. Dabei 
wird das Putzsystem gestrippt, d.h. es wird in Bahnen 
eingeschnitten und von den Dämmplatten abgezogen. 
Dann werden die Dämmplatten von der Wand abgelöst 
und getrennt verwertet. Polystyrol verfügt über einen 
ähnlich hohen heizwert wie heizöl, was es zu einem 
wertvollen Brennstoff für Abfallbehandlungsanlagen 
macht.

ePs ist u.a. mit folgenden produktabhängigen güte-
zeichen erhältlich:

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,029 – 0,044 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 10 – 87  

Dichte 11 – 30 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) E  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.3.2 ExTRUDIERTES 
 POLySTyROL-xPS

Herstellung

Polystyrol-hartschaumplatten werden für spezielle An-
wendungsfälle als extrudiertes Polystyrol (XPs) angebo-
ten. rohstyrol wird, wie auch bei der herstellung von ePs, 
über mehrere stufen aus erdöl erzeugt. flüssiges Poly-
styrol wird mit treibgasen aufgeschäumt (extrudiert) und 
über Breitschlitzdüsen in Plattenform verpresst. Als treib-
gase kamen früher fcKW zum einsatz (seit 1990 verbo-
ten), welche die ozonschicht schädigen. Des Weiteren 
wurden auch starke treibhausgase wie hfKW verwendet. 
heutzutage kommen vor allem co2 und mischungen mit 
2–3 % ethanol zur Anwendung. in Österreich sind hf-
KW-Verbindungen durch die Verordnung seit 2008 verbo-
ten (hfKW-fKW-sf6-Verordnung, BgBl. 447/2002). es 
gibt aber auch in Österreich noch Ausnahmen. erste Wahl 
sollten aber co2-geschäumte XPs-Platten sein. 

für XPs-Platten wird auch die chemikalie hBcD als 
flammschutzmittel verwendet (siehe auch ePs-Platten). 
Auch hier sollte man auf hBcD-freie Platten ausweichen.

Eigenschaften

XPs hat sehr gute Wärmedämmeigenschaften (λ = 0,031 
bis 0,042 W/mK). Der Wasserdampf-Diffusionswider-
stand (μ) liegt bei 50 bis 200. 

Wegen der geschlossenzelligen schaumstruktur und der 
beidseitigen schaumhaut der Platten ist die Wasserauf-
nahme extrem gering. Die Druckfestigkeit ist hoch.

Aufgrund der eingesetzten flammschutzmittel wird 
die Brandverhaltensklasse e erreicht. im Brandfall kann 
starker Qualm entstehen. Aus diesem grund darf XPs je 
nach Bauordnungen an fassaden im mehrgeschoßigen 
Wohnbau nicht oder nur unter einhaltung bestimmter 
Brandschutzanforderungen eingesetzt werden.

Lieferformen 

Platten

Einsatzbereich 

XPs wird für Anwendungen im nassbereich und bei 
hoher Druckbeanspruchung eingesetzt, wie zum Beispiel 
Dämmplatten zur Dämmung von Umkehrdächern (Dä-
cher, bei denen die Dämmschicht über der feuchtigkeits-
abdichtung liegt), gründächer, terrassen, Kelleraußen-
wänden und Böden.

Da XPs nicht UV-beständig ist und außerdem die gefahr 
des Aufschwimmens besteht, ist es immer mit Kies, ter-
rassenplatten auf ständerkonstruktion oder mit einem 
gründachsystem abzudecken.

mit der Verwendung von stufenfalzplatten vermeidet 
man spalten, die sich als Wärmebrücken auswirken 
könnten.

XPs-Platten werden bei Außendämmplatten im erdbe-
rührenden Bereich (Perimeterdämmung) außen an die 
senkrechte feuchtigkeitsabdichtung geklebt. zu deren 

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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schutz und zur besseren Wasserableitung kann außen 
noch eine noppenfolie aufgebracht werden. 

Achtung bei direktem Kontakt mit PVc-Dichtungsbah-
nen. es kann durch die Weichmacher im PVc zu schä-
den in XPs kommen. 

Ökologie 

Die herstellung von Polystyrol-Dämmstoff ist im Ver-
gleich zu natürlichen Dämmstoffen umweltbelastend 
(siehe auch ePs).

ein großes Umweltproblem stellen heute die bis 1993 
zugelassenen fcKW-treibgase von bereits eingebautem 
XPs dar. Das in den Poren eingeschlossene treibgas ent-
weicht langsam (die hälfte des eingeschlossenen gases in 
10 bis 20 Jahren). 

Achten sie auf das treibgas, nur die Verwendung von 
co2 als treibmittel ist ökologisch vertretbar.

Gesundheit

Die innenraumluft wird durch XPs-Platten nicht be-
lastet. Direkt nach der Produktion können ethylbenzol 

und  styrol aus XPs in geringsten Konzentrationen ent-
weichen. Die Ausgasung nimmt nach wenigen tagen 
stark ab. Auch nach sehr großen zeiträumen ist kein 
Auswandern des flammschutzmittels aus korrekt einge-
bauten Dämmstoffplatten zu erwarten. 

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Beim schneiden mit heißdraht können styrol und ande-
re zersetzungsprodukte freigesetzt werden, daher nur im 
freien oder in gut belüfteten räumen schneiden!

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

grundsätzlich können XPs-Dämmungen wiederverwen-
det werden. Bei älteren Dämmungen (vor 1993: fcKW) 
ist eine Weiterverwendung oder stoffliche nutzung je-
doch nicht möglich. Diese Abfälle können thermisch ver-
wertet werden. neuere Dämmungen können granuliert 
zur Bodenauflockerung, als schüttung oder zuschlagstoff 
zu mörtel verwendet werden. ein recycling ist aufgrund 
der Verwendung von XPs in Wärmedämmverbund-
systemen kaum möglich. Auch hier stellt die thermische 
Verwertung die häufigste entsorgungsform dar. 

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,031 – 0,042 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 50 – 200  

Dichte 30 – 45 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) E  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.3.3 DÄMMSTOFFE AUF 
HARZBASIS (PHENOLHARZ, 
RESOLHARZ)

Herstellung

Phenolharzschaum-Platten werden aus Phenol, recorcin 
und formaldehyd (aus fossilen rohstoffen wie erdöl 
oder erdgas gewonnen) hergestellt. zur herstellung 
wird weiters ein treibmittel (Pentan, kein fcKW oder 
hfKW) und ein härter, gebraucht. Die Dämmstoff-
platten werden in der regel auf beiden seiten mit glas-
vlies versehen. eine andere Bezeichnung ist „Dämmstoff-
platten auf resolharz-Basis“.

Eigenschaften

Phenolharzschaum weist mit einer Wärmeleitfähigkeit 
von λ = 0,021-0,024 W/mK außergewöhnlich gute 
Wärmedämmeigenschaften auf und ist alterungs- und 
formbeständig sowie diffusionsdicht (µ = 25–35), sofern 
der Dämmstoff gegen feuchte geschützt ist. zur Verbes-
serung des flammschutzes können Bor- oder Phosphat-
verbindungen zugefügt sein. Phenolharz ist beständig 
gegen säuren, Laugen, UV-strahlung, schädlinge, fäulnis 
und schimmel. im Brandfall tropft und schmilzt es nicht 
und entwickelt nur geringe rauchmengen.

Lieferformen 

Platten

Einsatzbereich

Phenolharz-Dämmstoffe haben eine sehr feine geschlos-
sene zellstruktur und bieten eine sehr hohe Dämm-
leistung. Dadurch wird die Aufbaustärke im Wärme-
dämm-Verbundsystem minimiert und es sind schlankere 
Außenwände möglich. Phenolharz-Dämmplatten sind 
bei einer fassadendämmung als teil eines Wärme-
dämm-Verbundsystems in allen Bereichen einsetzbar, 
außer bei erdberührten Wänden und im spritzwasser-
bereich. Die Dämmplatte kann im innenbereich mit 
gips-Karton, Putz, tapeten etc. direkt bekleidet werden 
und ist leicht zu verarbeiten.

Die Berücksichtigung von Phenolharz-hartschaum 
ist bereits bei der Planung von besonderer Bedeutung. 
Durch die hohe Dämmleistung kann im neubau – 
beispielsweise bei einem Passivhaus – die Wandstärke 
bedeutend minimiert werden. Der sogenannte „schieß-
scharteneffekt“ wird verringert und es gelangt mehr Licht 
durch die fenster in den innenraum. Bei der thermischen 
sanierung von Altbauten kann die schlanke Dämmung 
den charakter des gebäudes gut erhalten und teure Um-
bauarbeiten (Dachüberstand, etc.) werden vermieden. 
Durch die Ausführung der Dämmplatten mit stufenfalz 
wird die gefahr von Wärmebrücken minimiert. 

Ökologie 

Dämmplatten auf Phenolharz-hartschaumbasis ha-
ben  einen sehr hohen Dämmwert, weshalb nur wenig 
 material benötigt wird. Während der herstellung von 

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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Phenolharz werden diverse chemische stoffe verwendet, 
die gesundheitsschädlich sein können. Arbeitsschutz ist 
daher bei der herstellung sehr wichtig.

Gesundheit

ähnlich wie bei ePs-Dämmplatten kann das treibmittel 
Pentan aus außenseitig aufgebrachten Platten in den 
innenraum gelangen. im eingebauten zustand besteht 
in der regel aber keine gesundheitsgefährdung, da die 
Belastung schon kurze zeit nach dem einbau stark ab-
nimmt und die gesundheitlich relevanten grenzwerte 
unterschreitet. Dennoch sollten sie nach der montage 

von Phenolharzschaum-Platten die räume ein paar tage 
gut lüften. 

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Das schneiden von Phenolharz-Platten führt nur zu einer 
sehr geringen staubentwicklung.

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

Ausgebaute und saubere Platten können ohne Weite-
res wieder eingebaut werden. Aufgrund der geringen 
 mengen ist ein recycling derzeit keine option. eine 
entsorgung erfolgt durch thermische Verwertung.

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,021 – 0,024 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 20 – 35  

Dichte ca. 40 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) k.A.  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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2.4.3.4 POLyURETHAN (PUR)- 
HARTSCHAUMPLAttE

Herstellung

Ausgangsprodukte für die komplexe Prozesskette die-
ses Dämmstoffes sind Polyisocyanate und mehrwer-
tige Alkohole (Polyole). Damit das gemisch schäumt, 
werden treibmittel verwendet. früher waren das 
treibmittel wie die ozonschicht zerstörenden fcKW, 
die heute verboten sind. international kommen teil-
fluorierte treibgase wie hfKW oder fKW zum ein-
satz. in Österreich wird ausschließlich mit Pentan bzw. 
co2 geschäumt.

zur erzielung bestimmter Produkteigenschaften wer-
den jeweils unterschiedliche chemische Verbindungen, 
z.B. flammschutzmittel (Phosphorsäureester wie 
tcPP und tceP) zugesetzt. Als weitere chemische 
zusatzstoffe werden organozinnverbindungen, tertiäre 
Amine (als Katalysatoren), tenside (als emulgatoren), 
füllstoffe, Alterungsschutzmittel, Pigmente, antistati-
sche mittel, Biozide und trennmittel genannt. Deck-
schichten, wie glasvliese, Aluminiumfolien, Polymer-
bitumen-Dichtungsbahnen werden auf die Platten für 
besondere Verwendungsarten aufgebracht. 

in den letzten Jahren gibt es eine entwicklung hin zu 
Pir-Dämmstoffen. Pir sind PUr-Dämmstoffe mit 
höherem Polyisocyanat-Anteil. Der Anteil an flamm-
schutzmittel kann bei diesen schwerer brennbaren 
Pir-Dämmplatten von 10 % (Anteil bei PUr) auf 5 % 
reduziert werden. 

Eigenschaften

PUr ist ein geschlossenzelliger schaumstoff und hat sehr 
gute Dämmwerte (λ = 0,023 W/mK). Die besten Dämm-
werte hat gasdiffusionsdichter PUr-hartschaumstoff 
(λ = 0,022 W/mK). er ist beidseitig mit einer 0,05 mm 
dicken Aluminiumfolie oder dünnem mineralvlies be-
schichtet und ist damit dampfdicht. PUr-Dämmplatten 
haben üblicherweise eine Dampfdiffusionswiderstands-
zahl von 10 bis 150 (Platten mit einer speziell aufgebrach-
ten diffusionsdichter Deckschicht erreichen auch einen 
Wert von bis zu µ = 18570). Dadurch, dass Polyurethan 
geschlossenzellig aufgebaut ist, nimmt es nur wenig Was-
ser auf. Die schallschutzeigenschaften sind sehr schlecht 
wegen der hohen dynamischen steifigkeit. in Kombina-
tion mit eigenen Akustik-Platten in sandwich-Paneelen 
können die schalldämpfenden eigenschaften wesentlich 
erhöht werden. 

PUr-hartschaum-Dämmmaterial ist in verschiedenen 
Brandverhaltensklassen erhältlich. im Brandfall kann 
starker Qualm entstehen. 

Lieferformen 

Platten 

Einsatzbereich

einsatzgebiete für PUr-Dämmplatten im hausbau 
sind vor allem Aufdach- (als Aufsparrendämmung), 
steildach-, flachdach- oder fußbodendämmung. Auch 
geschoßdecken können mit den Platten gedämmt wer-
den. für Kessel-, rohr- und Boilerdämmung werden 
auch spezielle elemente wie halbrundschalen angebo-
ten. Der bedeutendste einsatz ist die Dämmung von 
 industriellen hallen. 
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Ökologie

Die herstellung von PUr-Dämmstoff ist sehr komplex 
und energieaufwändig, zudem entstehen eine reihe von 
gesundheitsgefährdenden zwischen- und nebenproduk-
ten. Die Ausgangsprodukte für PUr werden aus erdöl 
hergestellt, vereinzelt werden Pflanzenöle (z.B. rizinusöl) 
oder zucker als Basis verwendet. Das im Dämmstoff 
enthaltene treibgas gelangt nach und nach in die Um-
welt, besonders die vor 1993 verwendeten fcKW stellen 
hierbei ein großes Umweltproblem dar.

Gesundheit

Während der herstellung treten Belastungen und risiken 
durch gefährliche stoffe auf.

in eingebautem zustand bestehen keine gesundheitli-
chen Bedenken. treibmittel können nach einbau auch 
in den innenraum ausgasen. Diese Belastung klingt aber 
nach kurzer zeit ab.

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Beim zuschneiden soll das einatmen der stäube vermie-
den werden, um eine reizung der Atemwege zu vermei-
den. es können übliche schneidwerkzeuge verwendet 
werden. 

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

Werden Polyurethan-hartschaumplatten zerstörungsfrei 
ausgebaut sind sie wiederverwendbar, ältere Produkte 
mit fcWK sind jedoch problematisch. Polyurethan 
kann chemisch und stofflich recycelt werden. Alternativ 
können Platten auch granuliert, und mittels PU-Kleber 
wieder zu neuen Platten zusammengefügt werden. Die 
häufige Kaschierung, mit z.B. Aluminium, macht eine 
getrennte sammlung und Aufbereitung allerdings sehr 
schwer möglich. eine thermische Verwertung erfolgt in 
Abfallbehandlungsanlagen.

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,022 – 0,086 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) 10 – 150  

Dichte 30 – 300 kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) E  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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2.4.3.5 POLyURETHAN (PUR)- 
ORTSCHAUM

Herstellung 

Polyurethan (PUr / Pir) ortschaum wird auch „spritz-
schaum“ oder „Dachspritzschaum“ genannt. er wird 
direkt vor ort durch das mischen (mit spritz- oder gieß-
verfahren) der Ausgangskomponenten hergestellt. Als 
„PUr / Pir-montageschäume“ werden sie als besondere 
form auch in kleineren gebinden für heimwerkerinnen 
verkauft. 

Da in Österreich die Verwendung von hfKW als treib-
mittel verboten ist, werden für Polyurethanschäume 
leichtentzündlichen Kohlenwasserstoffe (wie Propan, 
Butan oder Dimethylether) verwendet. 

Bei hfKW-freien PUr-schäumen sind bis zu 35 % 
flammschutzmittel (tcPP, tceP) enthalten. für die 
Verwendung als montageschaum (nicht als Dachspritz-
schaum) gibt es spezielle Pir-schäume mit hohem 
isocyanat-Anteil und geringeren Konzentrationen an 
flammschutzmitteln.

Die herstellung erfolgt wie bei PU-hartschaum- 
platten. 

nicht zu verwechseln sind die PUr-ortschäume mit 
nicht mehr verwendeten harnstoff-formaldehyd-ort-
schäumen. Diese wurden bis in die 1980iger Jahre zur 
Dämmung von häusern verwendet. Aufgrund der Ab-
gabe von gesundheitsschädlichem formaldehyd werden 
sie nicht mehr eingesetzt.

Eigenschaften

PUr / Pir-ortschäume sind fäulnisresistent, verrotten 
nicht und sind dampfbremsend (µ = 110). Die Wärme-
leitfähigkeit liegt bei 0,035-0,050 W/mK. 

Lieferformen 

Die Ausgangsstoffe werden in fässern oder containern 
geliefert. 

Einsatzbereich

PUr-ortschäume werden zur sanierung von flach-
dächern eingesetzt. montageschäume werden für fugen-
abdichtungen, tür- und fensterbefestigung, Abdichtung 
von rohrdurchführungen und Wärmedämmung der 
umlaufenden hohlräume verwendet. Als Alternative für 
montageschäume bei fenster- und türrahmen stehen 
naturfaserdämmstoffe und Dichtungsbänder zur Verfü-
gung. 

Ökologie

Die herstellung von PUr-ortschaum ist jener von 
PUr-hartschaum sehr ähnlich (s.d.). PU-ortschaum 
sollte nur eingesetzt werden, wenn es sonst keine Alterna-
tiven für die Dämmung gibt. 

rot = Einsatzbereiche der Dämmstoffe, grau = nicht möglich
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Gesundheit

Während der herstellung treten Belastungen und risiken 
durch gefährliche stoffe auf.

in eingebautem zustand bestehen keine gesundheit-
lichen Bedenken. treibmittel können nach einbau auch 
in den innenraum ausgasen. Diese Belastung klingt aber 
nach kurzer zeit ab.

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Beim einbauen entweicht eine große menge an isocya-
naten. Dadurch kann die Verwendung als spritzschäume 

nur durch fachfirmen mit entsprechenden Atemschutz 
und viel frischluftzufuhr vorgenommen werden. Auch 
stäube, die beim schneiden von PU-hartschaum nach 
dem Aushärten entstehen können, sollten nicht einge-
atmet werden. 

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

nach Verwendung von PUr-spritzschäumen ist eine 
spätere trennung und recycling des PUr-stoffes schwer 
möglich. Die Bau- und Bauschuttabfälle müssen ther-
misch behandelt werden, bevor sie deponiert werden 
können.

INFOBOx 

λ 
(Wärmeleitzahl) 0,035 – 0,050 W/mK

μ  
(Dampfdiffusionswiderstand) k.A.  

Dichte k.A. kg/m3

Brandverhaltensklasse  
(gemäß en 13501-1) k.A.  

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr
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λ 
in W/mK μ (1)
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flachs 0,040 – 0,045 (1) 1 – 2 31,54 20 – 80 ja e              

hanf 0,041 – 0,045 (1) 1 – 4 14,70 – 28,68 40 – 90 ja e        

holzfaserdämmplatten 0,039 – 0,063 (1) 1 – 5 5,60 – 14,40 120 – 450 ja e          

holzwolle (-Verbundplatte) (0,032 –) 0,080 – 0,140 (2) 5 (– 50) 3,82 – 4,07 (– 65,95) 330 – 500 ja B              

Kork 0,041 (1) – 0,050 (3) 10 – 15 6,45 100 – 120 ja e            

schafwolle 0,036 – 0,045 (1) 1 19,74 20 – 140 ja e          

schilf 0,061 (1) (3) 1 – 2 (2) 1,15 (1) 190 – 225 ja k.A.            

stroh 0,049 – 0,051 (3) 1 – 1,5 0,80 85 – 150 ja e          

zellulose 0,039 (1) – 0,045 (3) 1 – 3 6,31 – 18,20 35 – 80 ja e        
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Bims 0,120 – 0,130 (1) k.A. 0,64 (1) ca. 1.000 tw k.A.              

Blähglimmer 0,065 – 0,070 (2) 3 – 4 (2) 5,94 (1) 60 – 180 ja A1            

Blähton 0,100 – 0,160 (1) 3 0,77 300 – 800 ja A1      

calciumsilikat 0,045 – 0,068 (1) 3 – 6 6,45 – 12,34 200 – 800 tw A1              

expandierter obsidian 0,0465 – 0,080 (2) 5 (2) k.A. k.A. tw A1 (2)            

expandierte Perlite/Blähperlit 0,042 – 0,053 (1) 2 6,45 <100 ja A1 – B        

mineralwolle  
(glaswolle, steinwolle) 0,032 – 0,045 (1) 1 12,90 – 46,25 8 – 500 tw A1            

mineralschaum 0,039 – 0,046 (3) 3 12,34 – 13,15 90 – 130 tw A1            

schaumglas-Platten 0,038 – 0,050 (1) (3) ∞ 40,99 100 – 165 tw A1            

schaumglas-schotter 0,082 – 0,145 (1) 1 4,61 – 7,72 210 tw A1          
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expandiertes Polystyrol (ePs) 0,029 – 0,044 (1) 10 – 87 98,90 – 102,00 11 – 30 tw e        

extrudiertes Polystyrol (XPs) 0,031 – 0,042 (1) (3) 50 – 200 93,56 30 – 45 tw e            

harzbasis (Phenolharz,  resolharz) 0,021 – 0,024 (1) 20 – 35 131,43 ca. 40 nein k.A.          

PUr hartschaumplatten 0,022 – 0,086 (1) 10 – 150 94,04 30 – 300 nein e          

Alle angegebenen Werte sind produktabhängig und ohne Gewähr. Weitere Informationen zur ökologischen Einstufung siehe www.baubook.at   
k.A. … keine Angabe

(1) … www.baubook.at → Deklarationszentrale → Produkte
 www.ibo.at (IBO-Richtwerte für Baumaterialien, Stand: Juni 2013)
 www.baubook.at/BTR (Bauteilrechner)
(2) … Herstellerangaben

   
                       

       
                       

      
                       

               

2.4.4  DÄMMSTOFFE IM üBERBLICK
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Beispiele für 
gütesiegel 
einzelner 
 Produkte

typische erforderliche
Dämmstoff stärke

für U=ca.0,150 W/m²K
(in cm) (1) (5)

typischer richtwert Δoi3 
für U = ca.0,150 W/m²K

(in Punkten/m²) (1) (6)
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seite

                ← besser                                                    schlechter → ← besser                                                    schlechter →          

 
 

 
  

 

             27–30   15   x   x   30

           27–30 14   x   x   32

            26–42 38   x  x     34

                     (1) 53–93 (1) 60   x     x 36

               27–33 8   x x     38

         24–30 10   x   x   40
              41 -12   x     x 42

             33–34 -3   x   x x 44
             26–30 5   x  x x x  46

 
 

 
  

 

            (1) 80–87 (1) 43     x   x 48

               43–47 40     x   x 50

       67–107 49     x x x 52

              (1) 30–45 (1) 88   x       54

            31–53    k.A. x x   x 56

          28–35 13   x x   x 58

 
               21–30 26   x   x   60

           26–31 30   x       62

            25–33 107   x      
64

        55–97 82     x    

  
  

 
 

               19–29 26   x x   x 66

                21–28 60   x     x 68

             14–16 60   x     x 70

               15–57 50   x   x x 72

                 
   

      
       
  

  

(3) … MA39 
(4) …  Recycling ist hier die stoffl  iche Verwertung von Abfällen oder wiederausgebauten Baustoff en, evtl. unter Einsatz von Energie und neuen Rohstoff en, 

jedoch in einem ökologisch und wirtschaft lich vertretbaren Rahmen.
(5) …  Da außer den Schütt ungen alle Dämmstoff e für Wandaufb auten verwendet werden können, wurde als Vergleichswert ein U-Wert von 0,150 W/m²K 

herangezogen, welcher für eine Passivhauswand typisch ist.
(6) …  Da die Dämmstoff e unterschiedliche Dichten haben, wurden die ΔOI3-Punkte (nur Herstellung) für eine Dämmstärke, welche für einen U-Wert von 

0,150 W/m²K ausreicht, angenommen. Dies ist aussagekräft iger, als die ΔOI3-Punkte auf die Masse bezogen zu vergleichen.
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2.5 neuentWicklunGen dämmstoffe

2.5.1 HOLZSCHAUM

Allgemeines

holzschäume sind leichte holzwerkstoffe mit einer 
porösen, zelligen struktur aus fein zerkleinertem holz. 
Als Ausgangsmaterial sind sowohl Laubholz als auch 
nadelholz geeignet und auch die Verwendung von 
Durchforstungsholz und sägenebenprodukten ist mög-
lich. holzschaum enthält keine synthetischen Klebstoffe, 
der zusammenhalt wird aufgrund der während des her-
stellungsprozesses aktivierten holzeigenen Bindekräfte 
erzielt; somit besteht keine Belastung der gesundheit 
aufgrund von emissionen aus Klebstoffen. Die entwick-
lung der holzschäume ist ein neues forschungsgebiet 
der holzwerkstoffwissenschaften, der Werkstoff ist daher 
industriell bislang nicht verfügbar. ein Verfahren zur her-
stellung von holzschäumen wird am fraunhofer-institut 
für holzforschung WKi in Braunschweig entwickelt. hier 
werden diese leichten Werkstoffe bereits im Labormaß-
stab hergestellt. in folgeprojekten mit Partnern aus der 
industrie soll dieser Werkstoff in den kommenden Jahren 
zur industriellen reife weiter entwickelt werden. 

Eigenschaften

holzschäume besitzen aufgrund ihrer Poren und hohl-
räume eine niedrige Dichte. schäume aus Buchenholz 
können beispielsweise gezielt in einem Dichtebereich 
zwischen 40 und 200 kg/m³ hergestellt werden. Darüber 
hinaus fusseln diese festen, formstabilen schäume nicht 
und können wie andere holzwerkstoffe bearbeitet wer-
den (sägen, feilen, etc.). Die Verarbeitung ist einfach, das 
Produkt bildet keinen staub und ist geruchsneutral.
Die schäume werden nach den für Dämmstoffe gel-
tenden normen untersucht. Die bisherigen ergebnisse 
sind vielversprechend: Die Druckfestigkeiten bei 10 % 
stauchung liegen zwischen 0,02 und 0,41 n/mm². Die 
Wärmeleitfähigkeiten dürften etwa zwischen denen von 
Polystyrol (0,032–0,040 W/mK) und holzfaserdämm-
platten (0,040–0,052 W/mK) liegen; eine Verifizierung 
der Werte steht noch aus. Das Brandverhalten ähnelt dem 
von anderen naturdämmstoffen: sie brennen und glim-
men, die flamme erlischt teilweise von selbst. 

Einsatzbereich

holzschaum ist aus ökologischer und ökonomischer 
sicht für eine Vielzahl von einsatzbereichen ausge-
sprochen interessant (Wärme- und schalldämmung, 
Ver packungsmaterial, konstruktive Anwendungen). 
im Burgenland wird derzeit ein Dämmmaterial (holz-
schaum-Beton) auf Basis von regional verfügbaren roh-
stoffen (schilf, stroh) entwickelt, siehe www.react-ite.eu

Recyclingfähigkeit

Die holzschäume weisen auch in Bezug auf das Thema 
recycling ein hohes Potenzial auf, da keine zusätzlichen 
Klebstoffe enthalten sind und somit fast ausschließlich 
der wertvolle rohstoff holz (in form fein gemahlener 
holzfasern) zur Verfügung steht. Der erneut aufgemah-
lene holzschaum könnte beispielsweise als füllstoff zur 
herstellung von Wood-Plastic composites (WPc) ver-
wendet werden.
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2.5.2 RINDENDÄMMSTOFF

Herstellung

Bei der Verarbeitung von holz fallen große mengen an 
rinden an, welche meist energetisch genutzt werden. Aus 
rinde können aber auch in speziellen Verfahren Dämm-
stoffe hergestellt werden.

Einsatzbereich

rindendämmstoff ist holz in seinen bauphysikalischen 
eigenschaften sehr ähnlich. Aus diesem grund eignet 
sich rindendämmstoff sehr gut für holzkonstruktionen.

rinde kann in form von Dämmplatten (für Wände, 
Decken, Dächer) und als einblasdämmung eingesetzt 
werden. Platten eignen sich auch als Putzträger, z.B. für 
hochwertige ton- und Lehmputze sowie als Akustik-
paneele.  Lose rindenpartikel können in die gefache von 
holzständerkonstruktionen eingeblasen werden.

Die Befestigung von rindendämmplatten erfolgt ein- und 
mehrlagig mittels schrauben, nägeln oder Klammern.

Eigenschaften 

rindendämmstoffe besitzen eine für Dämmanwendun-
gen geeignete Wärmeleitfähigkeit (λ = 0,05-0,09 W/mK) 

und eine geringe Wärmediffusivität. Auch die geringe 
Dichte und schlechte entflammbarkeit sind wichtige 
eigenschaften für die Verwendung als Dämmstoff. Die 
Dämmwirkung und der sommerliche hitzeschutz sind 
als gut zu bewerten.

Lieferformen 

Dämmplatten, einblasdämmstoff

Ökologie

in der österreichischen Waldbewirtschaftung wird das 
Prinzip der nachhaltigkeit seit Jahrhunderten gepflegt. 
rinde ist ein naturprodukt, welches regional in großen 
mengen anfällt und eine vorteilhafte co2-Bilanz auf-
weist, da Bäume im zuge ihres Wachstums große men-
gen an co2 aus der Atmosphäre binden.

Gesundheit

Die Belastung der raumluft durch Ausdünstung po-
lyphenolischer inhaltsstoffe der rinde ist zu beachten. 
Diese sind vor allem olfaktorisch zu berücksichtigen 
(werden durchaus auch als angenehm empfunden), 
wobei das gesundheitsrisiko gering erscheint. trotzdem 
ist ein geschlossener einbau oder die Außenverwendung 
vorzuziehen.

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Die Verarbeitung ist angenehm, allerdings ist der zu-
schnitt mit staubbildung verbunden und es sollte daher 
auf entsprechende Absaugung und Atemschutz geachtet 
werden. 

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

rindendämmstoffe werden, sofern nicht eingeblasen, 
mit geringen mengen von naturbindemitteln 
(tannin-hexamine) gebunden, enthalten keine 
flammschutzmittel und sind auf grund der 
phenolischen inhaltsstoffe ausreichend insektensicher. 
rindenplatten können unproblematisch stofflich 
verwertet oder einer thermischen Verwertung 
zugeführt werden.
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2.5.3 WIESENGRAS

Herstellung

für den Dämmstoff wird Wiesen- oder Weidegras 
verwendet. Durch silierung und anschließende bio-
chemische Prozesse wird die enthaltene zellulosefaser 
gewonnen. Anschließend wird Borsäure als Brandschutz-
mittel beigemischt. für die Verarbeitung von Wiesengras-
cellulose zu matten werden die Wiesengrasfasern nach 
dem trocknen mit Bindefasern vermischt und in einer 
Backanlage zu matten verarbeitet. Als Bindefasern kön-
nen sowohl synthetische als auch fasern aus mais- oder 
Kartoffelstärke verwendet werden.

Eigenschaften

Wiesengrasdämmung hat vergleichbare Wärmedämm-
eigenschaften wie glas- oder steinwolle mit einer 
Wärme leitfähigkeit von 0,038 bis 0,04 W/mK. es eignet 
sich gut zur schallisolierung und trittschalldämmung. 
ein weiterer Vorteil ist, dass die natürliche eigenschaft 
von Wiesengras, feuchtigkeit zu regulieren, auch nach 
der Produktion erhalten bleibt und für ein angenehmes 
raumklima sorgt. Außerdem hat Wiesengrasfaser  
eine geringe selbsterwärmung und wirkt dadurch gut 
gegen sommerliche Überwärmung. Die rohdichte der 
losen fasern beträgt 53–68 kg/m³ bei den Platten 35 bis 
80 kg/m³. 

Lieferformen 

Platten oder lose zum einblasen, stopfen oder schütten.

Einsatzbereich

Der lose Wiesengrasdämmstoff ist geeignet zum einbla-
sen an schwer zugänglichen stellen im Altbaubestand, 
wie etwa hohlräume von Decken, Dächern und Wänden. 
in leicht zugänglichen Decken oder noch offenen fuß-
bodenkonstruktionen kann die Wiesengrasdämmung 
auch geschüttet werden. Die Dämmplatten eignen sich 
zur Anwendung mit geringer Druckbelastung wie zwi-
schen- oder Untersparren, holzrahmenbauweise oder 
Kellerdecke. 

Ökologie 

Wiesengras ist ein gut verfügbarer, nachhaltiger rohstoff. 
Aufgrund der biogenen herkunft ist er co2 neutral. 
Bei der Produktion entstehen zudem wertvolle ne-
benprodukte wie z.B. Proteine, welche für futter- und 
Lebensmittel, medikamente und Kosmetika verwendet 
werden können. Positiv hervorzuheben ist die einfache 
herstellung sowie die regionale Verfügbarkeit und Wert-
schöpfungskette.

Gesundheit

Das material ist ein naturprodukt, angereichert mit 
mineralischen stoffen. ein Problem könnten die bisher 
eingesetzten Bor-Verbindungen sein. hier sollte in 
 zukunft auf Alternativen gesetzt werden.

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Die Verarbeitung und handhabung der matten ist ein-
fach, sie lassen sich leicht schneiden und in zwischen-
räume klemmen. Beim einblasen der losen fasern 
empfiehlt sich eine staubschutzmaske zu tragen. Das 
einblasen sollte von geschulten Personen durchgeführt 
werden. 

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

grasfaserplatten lassen sich ausbauen und wiederver-
wenden. Bei Verunreinigungen ist eine thermische Ver-
wertung zu bevorzugen. Aufgrund zugegebener flamm-
schutzmittel und Bindemittel ist eine Kompostierung 
problematisch.
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2.5.4 AUFGESCHÄUMTE 
GIPS-kaLK DÄMMPLAttEN

Herstellung

in einem speziellen Kaltverfahren werden gips und Kalk 
als rohstoff aufgeschäumt und zu Platten von vier bis 
zehn zentimeter geformt. Bereits bei der herstellung 
sollen gemäß dem hersteller Liquid Pore so 97 % des 
co2-Ausstoßes vergleichbarer Dämmungen eingespart 
werden. Da sich aufgrund der materialien kein morgend-
liches tauwasser niederschlägt, sind Biozide in den mine-
ralischen Putzen und farben überflüssig.

Einsatzbereich

Verwendung finden die gips-Kalk-Platten in verschie-
denen stärken in der fassadendämmung, Aufdach-
dämmung, innendämmung, Dämmung der obersten 
geschoßdecke und Kellerdecke.

Eigenschaften

Aufgrund der zusammensetzung und struktur hat der 
Dämmstoff gute Wärme- und schalldämmeigenschaften. 

Als innendämmung eingesetzt, wird die raumfeuchte 
reguliert, da die Platten kurzfristig hohe mengen Luft-
feuchtigkeit aufnehmen und später gleichmäßig wieder 
abgeben können. 

Aufgrund der Brandverhaltensklasse A1 und der hohen 
stabilität eignet sich der Dämmstoff auch zur Dämmung 
der obersten geschoß- und der Kellerdecke.

Lieferformen

Die Dämmplatten werden in verschiedenen stärken mit 
dem einheitlichen maß von 60 x 40 cm angeboten und 
können mit einem einfachen handelsüblichen fuchs-
schwanz geschnitten werden. Die Befestigung erfolgt 
mittels mineralischem Kleber, der mit einem zahnspach-
tel aufgetragen wird.

Ökologie

Weder bei oder nach der Verarbeitung entstehen ge-
sundheitsbeeinflussende Belastungen. Aufgrund der 
Produktionsmaterialen kann auf zusatzstoffe zum 
schutz des Produktes oder flammschutzmittel verzich-
tet werden.

Verarbeitung in der Praxis

Die Verarbeitung ist vergleichbar der Verarbeitung ande-
rer mineralischer Dämmplatten. es wird kein spezieller 
Arbeitsschutz benötigt, da der Dämmstoff frei von Aus-
scheidungen, fasern oder gefährlichen stäuben ist. zur 
Bearbeitung werden ein handelsüblicher fuchsschwanz 
und eine raspel benötigt.

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit

Da alle Komponenten der Dämmplatte mineralisch und 
ohne zusätze wie z.B. fungizide, insektizide, flamm-
schutzmittel usw. sind, kann der Dämmstoff auch im 
Verbund recycelt werden. eine Deponierung ist ebenfalls 
möglich.
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2.5.5 VAKUUM-DÄMMUNG 

Herstellung

Was bei der Thermoskanne funktioniert, kann auch ein 
Wärmeschutz von gebäuden sein: die Dämmung durch 
Vakuum. Vakuumisolationspaneele (ViP) sind Platten 
aus zusammengepresstem Kieselsäurepulver, einem ext-
rem feinporigen material. Diese Platten sind in eine weit-
gehend gas- und wasserdampfdichte hülle aus speziellen 
hochbarrierefolien oder edelstahl verpackt und eva-
kuiert.  Die Wärmedämmplatten bestehen aus den Kom-
ponenten pyrogene Kieselsäure, ir-trübungsmittel und 
faser-filamente und werden in speziellen Barrierefolien 
mit Aluminium- oder metallisierten Kunststoffschichten 
evakuiert. Kieselsäurepulver wird aus natürlichem oder 
synthetischem siliziumdioxid hergestellt. siliziumdioxid 
beeinflusst in der natur das Wachstum einiger Pflanzen 
und deren resistenz gegen Pilze und insekten. gelöste 
Kieselsäure ist z.B. auch im trinkwasser oder Bier (aus 
der gerste stammend) enthalten und wird von menschen 
und tieren mit der nahrung aufgenommen. silikate bil-
den die rohstoffbasis für wichtige technische Produkte 
wie zement, glas, Porzellan, ziegel, usw. 

Die herstellung der Vakuumdämmplatten entspricht im 
Wesentlichen der Vakuumverpackungstechnik aus der 
Lebensmittelindustrie. Die evakuierung der ViP erfolgt 
grundsätzlich in einer Vakuumkammer. 

Eigenschaften

Die Wärmeleitfähigkeit dieser Dämmplatten  
(λ = 0,004 bis 0,008 W/mK) beträgt nur etwa 1⁄10 

des Wertes konventioneller gängiger Dämmstoffe. 
 Vakuum-Dämmung ist dampfdicht, die rohdichte 
beträgt 150–230 kg/m².

Lieferformen 

Vakuumisolationspaneele sind in verschiedenen 
standardformaten erhältlich. ein Baukasten-system 
hilft den Planungsaufwand zu reduzieren und 
sonderanfertigungen zu vermeiden. reine, ungeschützte 
ViP haben sich seit einem Jahrzehnt im Baubetrieb 
bewährt, sind bis zum einbau gut kontrollierbar und 
austauschbar. Kaschierte ViP sind beidseitig beklebt 
und dadurch robuster. Dazu werden z.B. konventionelle 
Dämmstoffe für die Außendämmung (ähnlich WDVs), 
holz- oder hartkunststoffplatten für den innenausbau 
oder gummilagen (zus. trittschalldämmung) für 
fußbodenanwendungen verwendet. in Bauteile 
integrierte ViP für fassade und Dach werden als 
holzsandwich-Konstruktionen oder Betonfertigteile 
angeboten. Auch einzelbauteile wie türen, fensterstürze 
oder rollladenkästen sind erhältlich. Der einbau im 
Werk reduziert die gefahr einer Beschädigung erheblich. 
Jedoch können integrierte ViP mit gegenwärtigen 
Prüfverfahren nicht mehr überprüft werden. 

Einsatzbereich

Vakuumdämmplatten kommen vor allem dann zum 
einsatz, wenn bei geringem Platzbedarf sehr gute Dämm-
werte erforderlich sind (z.B. fußbodendämmung, Dach-
dämmung, schwellenlose terrassen, Leibungsdämmung, 
fassadendämmung, flachdachdämmung, rollladen-
kastendämmung, barrierefreies Bauen). 

Vakuumdämmung kann im neubau als auch in der sanie-
rung angewendet werden. Wichtig ist, dass der einbau 
nur von geschultem Personal und beschädigungssicher 
erfolgen muss. 

Ökologie 

Die herstellung ist verglichen mit anderen Dämmstoffen 
energieintensiv. Allerdings trägt die sehr gute Dämmwir-
kung zu geringen gesamtemissionen bei, wenn man den 
gesamten Lebenszyklus betrachtet.
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Gesundheit

es sind keine Belastungen der raumluft durch ViP 
bekannt.

Verarbeitung in der Praxis (Arbeitsschutz)

Bereits in der Planungsphase ist die Vakuumdämmung 
exakt und detailliert in Bezug auf bauphysikalische 
Aspekte (z.B. Wärmebrücken) und Plattenmaße abzu-
stimmen sowie ein Verlegeplan zu erstellen, weil auf der 
Baustelle kein zuschnitt mehr möglich ist. hersteller 
bzw. Lieferanten und andere am Bau beteiligte gewerbe 
sollten so früh wie möglich in den Planungsprozess einge-
bunden sein. Der einbau der ViP sollte nur von geschul-
tem fachpersonal durchgeführt werden. 

Recyclingfähigkeit / Rückbaufähigkeit 

Vakuumpaneele werden speziell für ihren einsatzort 
vorgefertigt. Durch ihren materialverbund aus diffu sions-
dichter hülle und porösen Dämmung als Kern ist ein 
zerstörungsfreier Ausbau kaum möglich. es ist daher nicht 
von einer Wiederverwendung auszugehen. Bei beschädig-
ten Vakuumisolationspaneelen kann das stützkernmate-
rial direkt im Werk oder auf der Baustelle durch erneutes 
mahlen und Verpressen wieder hergestellt werden. nach 
Ablauf der nutzungsdauer könnten ViP sortenrein 
getrennt und die Kieselsäure recycelt werden. Die Außen-
hülle besteht jedoch meist aus mehreren Lagen verschie-
dener materialien und ist daher thermisch verwertbar, ggf. 
kann Aluminium zurückgewonnen werden. Besonders 
aufwendig ist der rückbau von ViP in Verbundkonstruk-
tionen und mit Kaschierungsmaterialien.
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3. umsetzunG

3.1 stRateGien für erfolGreiche Bauvor-
haBen mit niedriGen BetrieBskosten

3.1.1 MULTIDISZIPLINÄRER 
PLANUNGSANSATZ 

Bauten mit niedrigsten energieverbräuchen müssen mit 
höchster sorgfalt geplant und ausgeführt werden. Um 
energiesparende gebäude wirtschaftlich errichten zu 
können, bedarf es einer fundamental veränderten, inte-
gralen Planungshaltung, die sich bemüht, die vielfältigen 
und komplexen einflussgrößen auf die Architektur ganz-
heitlich zu erfassen.
eine Verbreitung und Anwendung des integralen Pla-
nungsansatzes ist bei größeren Projekten eine grund-
voraussetzung für energieeffizientes Bauen. eine deut-
liche reduktion des energiebedarfs von gebäuden erfor-
dert die einbindung unterschiedlichster technologien.

TIPP: Je früher die Zusammenarbeit mit den Fachpla-
nerInnen beginnt, desto größer ist das Einsparpotenzial, 
insbesondere bei der Spezifikation des Anforderungspro-
fils und der Entwicklung der Gebäudestruktur. Konzepte 
mit reduziertem Technikaufwand sind in der Regel bes-
ser, da die Fehleranfälligkeit abnimmt und die Nutzer-
Innenakzeptanz steigt. Gebäude sollten eine weitgehen-
de thermische Robustheit aufweisen, da der erforderliche 
Technik- und Regelaufwand sonst sehr groß ist.

3.1.2 DIE RICHTIGEN PLANUNGS-
SCHRIttE IN DER SANIERUNG

Bestandsaufnahme

Bereits in einer frühen Planungsphase sollte eine fir-
menunabhängige und individuelle energie- oder Um-
weltberatung hinzugezogen werden. Diese unterstützt 

dabei, einen Überblick aller involvierten Disziplinen zu 
schaffen, die nötig sind, um Wohnkomfort zu maximie-
ren und gleichzeitig die energiekosten zu senken. insbe-
sondere bei sanierungsmaßnahmen im großvolumigen 
Wohnbau, die eigentümergemeinschaften betreffen, ist 
das hinzuziehen unabhängiger energie- oder Umwelt-
expertinnen ratsam. nach einer grobanalyse sind in 
den meisten fällen bereits Verbesserungsvorschläge und 
Kostenabschätzungen möglich.

TIPP: Adressen von unabhängigen Energieberatungs-
stellen finden Sie im Serviceteil der Broschüre.

Definition von Zielen

nach der Bestandsaufnahme werden die ziele einer 
sanierung genau festgelegt. Die zieldefinition entspricht 
dabei einer grobplanung. es wird definiert, welche Bau-
schäden umgehend behoben werden müssen und welche 
maßnahmen für den gewünschten bzw. zeitgemäßen 
Wohnstandard erforderlich sind. Auch die Voraussetzun-
gen für den erhalt von Wohnbau- und energiesparför-
derungen werden berücksichtigt. Anschließend werden 
die reihenfolge der sanierungsschritte und der zeitplan 
definiert. Der zeitplan wird auch maßgeblich von finan-
ziellen und (bau)rechtlichen rahmenbedingungen 
beeinflusst.

TIPP: Nach Bestandsaufnahme und Festlegung der 
Sanierungsziele (Grobplanung) stellen Sie die Gesamt-
kosten über einen längeren Betrachtungszeitraum dem 
Nutzen gegenüber (wobei auch Komfort etc. zu bewer-
ten ist) und entscheiden dann, welche Maßnahmen zur 
Umsetzung kommen.
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Analog zum Altbau werden auch in der neubauplanung 
ziele festgelegt: es wird definiert, welche energiekenn-
zahl erreicht werden soll, ob in massivbau- oder in Leicht-
bauweise gebaut werden soll, welche energieversorgung 
sinnvoll ist etc. und welche maßnahmen zur erreichung 
der angestrebten ziele nötig sind.

Fenster und Heizung mit den Dämmmaßnahmen 
abstimmen

gute Dämmung ermöglicht oft einsparungen durch klei-
ner dimensionierte heizanlagen, denn überdimensionier-
te heizkessel verbrauchen mehr energie. Um  zusätzlich 
heizenergie einzusparen, sollte das heiz system auf die 
nun niedrigere heizlast abgestimmt werden. für eine 
energieversorgung durch erneuerbare energiequellen 
können förderungen in Anspruch  genommen werden.

Auswahl des richtigen Dämmstoffes ja nach 
 Einsatzgebiet und Zielsetzung

Dämmstoffe aus nachwachsenden rohstoffen sollten 
dort, wo sie technisch einsetzbar sind, aus ökologi-

schen gründen bevorzugt werden. Berücksichtigen 
sie bei der materialwahl z.B. von fassaden auch die 
 Lebenszykluskosten. 

Fachgerechter Einbau

Jede Dämmung verändert das Verhalten des betref-
fenden Bauteils. Beim einbau der Wärmedämmung 
müssen konstruktive fehler vermieden werden, damit 
es zu keinen Bauschäden, z.B. Kondensat im Bauteil, 
Undichtheiten oder Wärmebrücken kommt. Die 
meisten Dämmstoff firmen bieten für ihre Produkte 
Konstruktionsvorschläge und Verarbeitungsricht-
linien an. 

TIPP: Achten Sie auf die Qualitätssicherung! Ein 
Blower Door-Test dient nicht nur bei Passivhäusern 
der Qualitätssicherung. Mit diesem Test können 
bei allen Neubauten undichte Bereiche (Fensteran-
schlüsse etc.) und Leckagen in der Gebäudehülle noch 
in der Bau phase aufgespürt und behoben werden.

TIPPS für EigenheimbesitzerInnen:

Nach der erfolgten Erstberatung empfehlen wir, für die weitere Planung und Ausführung unbedingt Baufachleute 
zu konsultieren, da gerade bei der Althaussanierung schwer vorhersehbare Probleme auftreten können (Statik, Bau-
physik etc.). Auch die Einhaltung der Bauvorschriften muss in der Planung berücksichtigt und in der Ausführung 
gewährleistet werden. Man baut nur einmal. Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Gewohnheiten zu studieren. Tägliche Abläufe 
sollten so leicht wie möglich von der Hand gehen. Stimmen Sie auch die Größe des Gebäudes auf Ihre Bedürfnisse ab 
– bedenken/berücksichtigen Sie auch veränderliche Lebensumstände. 
Entwerfen Sie dann Ihr Konzept in Zusammenarbeit mit einem/einer PlanerIn und unabhängigen Umwelt- oder 
EnergieberaterIn, damit auch alle wichtigen Zusammenhänge von Beginn an berücksichtigt werden.
Von Dämmversuchen auf eigene Faust ist unbedingt abzuraten! Halten Sie sich an bauphysikalisch bewährte 
 Konstruktionen und wenden Sie sich an Fachbetriebe und Güteschutzgemeinschaften des Baugewerbes.

Nehmen Sie sich Zeit für die Auswahl der richtigen Professionisten. Holen Sie mehrere vergleichbare Angebote ein und 
suchen Sie firmenunabhängige Beratungsstellen auf.
Planende, die auch die Ausführung übernehmen, oder Professionsten, die auch die Planung übernehmen, kommen 
 unweigerlich in einen Interessenskonflikt! Beauftragen Sie daher einen/eine firmenunabhängige/n PlanerIn/Bau-
leiterIn, der/die Ihre Interessen als Auftraggeber gegenüber ausführenden Firmen vertritt.
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3.1.3 KLIMAAKTIV UMSTIEGS-
RECHNER

zur erreichung eines günstigen Primärenergiebedarfs 
muss das gebäude ganzheitlich betrachtet werden, 
denn die Wahl der Dämmung und der Dämmstärken 
steht immer im zusammenhang mit der Wahl des heiz-
systems. Der Umstieg auf ein neues heizungssystem 
bedeutet oft eine große investition und muss gut über-
legt werden. 

egal welche heizung und welcher Brennstoff verwendet 
wird, können mit dem klimaaktiv Umstiegsrechner die 
bisherigen energiemengen und Kosten und die nach der 
Umstellung zu erwartenden Betriebskosten verglichen 
werden. in einfachen eingabeschritten wird die Amorti-
sationszeit der neuen Anlage und die gesamtkostenein-
sparung über 15 Jahre berechnet. Berücksichtigt werden 
investitionskosten, mögliche finanzierungsformen und 
förderungen mit verschieden anzunehmenden energie-
preissteigerungen. 

TIPP: Der Umstiegsrechner wurde von der AEE 
Energie dienstleistungen GmbH entwickelt und ist online 
 verfügbar unter: www.klimaaktiv.at/umstiegsrechner

3.1.4 PRAKTISCHE AUSFüHRUNG 
AUSSENWANDDÄMMUNG

Wärmebrücken vermeiden

Von einer Wärme- oder Kältebrücke spricht man, wenn 
ein gut wärmeleitender Bauteil, z.B. eine Betonplatte, 
Wärme von innen nach außen transportieren kann. Die-
ser „Kühlrippeneffekt“ führt zu einer lokalen Abkühlung 
von innenflächen.

feuchte raumluft kann hier kondensieren. typische 
schadensbilder sind eine Dunkelfärbung der Wandober-
fläche im Bereich der Abkühlung und schimmelpilzbefall. 
Um diese Probleme zu vermeiden, wurden zahlreiche De-
taillösungen entwickelt und in der Literatur beschrieben.
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Abbildung 2: 
Wärmebrücke Kelleranschluss und Sockeldämmung XPS / Schaumglas 

Abbildung 3: 
Verringerung Wärmebrücke im Kellerbereich

Die Wärmebrücke im Bild links wird z.B. durch einen schlechter wärmeleitenden Porenbetonstein (rechts) verringert.
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Balkone mit auskragender Betonplatte sind sehr schwer 
sanierbar. fallweise ist das Abschneiden der Balkone und 
das Anbringen einer neuen vorgehängten Konstruktion 
die beste Lösung:

Um eine Wärmebrücke zu vermeiden, ist es sinnvoll, eine 
Außenwanddämmung über die fensterstöcke zu ziehen.

Abbildung 4: 
Überdämmung Balkonplatte

Abbildung 5: 
Wärmebrücke Fensteranschluss bzw. Überdämmung Stock (Fenster an Außenkante bzw.  
Fenster in der Leibung

li: typische Wärmebrücke z.B. Balkonplatte aus den 60er Jahren
re: Balkon mit isokorb, damit Wärmebrücke abgeschwächt
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Wärmedämm-Verbundsysteme

für Wärmedämm-Verbundsysteme stehen u.a. folgende 
Dämmstoffe zur Verfügung:
—  Polystyrol ePs
—  steinwollefassadenplatten
—  Backkorkplatten
—  mineralschaumplatten
—  hanf-fassadenplatten
—  holzweichfaserplatten

Die funktion eines Wärmedämmverbundsystems kann 
nur bei systemkonformer Ausschreibung und Ausfüh-
rung gewährleistet werden. Die Planung und Verar-
beitung ist in österreichischen normen (Önormen 
B 2259, B 6400, B 6410) sowie durch herstellerangaben 
geregelt. im rahmen der europäischen ce Kennzeich-
nung für Bauprodukte müssen Wärmedämmverbund-
systeme nach etAg 004 zugelassen sein.. Bezüglich 
Brandschutz, schallschutz und Wärmeeinsparung sind 
die oiB-richtlinien einzuhalten.

Verarbeitungsrichtlinien mit Detailzeichnungen für 
An- und Abschlüsse sind 10/2011 unter dem titel 
 „Wärmedämmverbundsysteme“ von der Qualitätsgruppe 
Wärmedämmsysteme veröffentlicht worden und werden 
laufend aktualisiert.

gängige Dämmstärken betragen heute 20 cm und 
 darüber. geringere Dämmstärken sind nicht sinnvoll, 
denn der taupunkt kann dann in der Konstruktion da-
hinter liegen und zu feuchte- und frostschäden führen. 
Die Verklebung erfolgt mit einem durchgehenden rand-
wulst und drei bis vier Klebepunkten auf der Platte oder 
vollflächig. mindestens 40 % der Plattenfläche müssen 
mit Kleber abgedeckt sein.

neben der geklebten sind auch rein mechanische Befes-
tigungen möglich (z.B. auch mit schienensystemen). Das 
erspart bei kritischen, nicht tragfähigen Untergründen 
eine aufwendige Untergrundvorbehandlung. 

eine Verdübelung ist bei renovierungen prinzipiell für 
alle Wärmedämmverbundsysteme erforderlich. Die 
Dübel müssen frost- und witterungsbeständig sein und 
ausreichend ins tragende mauerwerk reichen. Als Alter-

native kommen in manchen fällen auch Klebeanker in 
frage. Bei starkem Wind wirken enorme Kräfte auf die 
Wärmedämmfassade, deshalb sollte keinesfalls bei der 
Qualität der Dübel gespart werden. Bestehen zweifel an 
der haltbarkeit des Altputzes, diesen besser abschlagen. 

zur endbeschichtung stehen kunstharz-, silikat-, silikon-
harz- und mineralisch (Kalk-zement) gebundene Dünn-
schicht-Deckputze zur Verfügung. silikatputz als schluss-
beschichtung bietet im Vergleich zu Kunstharzputz besse-
re resistenz gegen schmutz und mikroorganismen und 
weist eine bessere Wasserdampfdiffusionsfähigkeit auf.

Vorgehängte Fassade

Vorgehängte fassaden werden mit und seltener ohne 
hinterlüftung ausgeführt. Dämmstoff und fassadenbe-
kleidung werden an einer holz- oder metallkonstruktion 
angebracht, die auf dem mauerwerk befestigt ist. Als 
Dämmstoff kommt eine Vielzahl an materialien in frage: 
fassadendämmplatten aus mineralfaser, schafwolle, 
hanf, flachs, zellulosefaser oder expandierten Perliten 
etc. Der Dämmstoff wird außenseitig mit einer diffusions-
fähigen Unterspannbahn vor feuchtigkeit (bei hinterlüf-
teten fassaden auch vor Wind) geschützt. 

Die hinterlüftete fassadenkonstruktion bietet die besten 
Voraussetzungen für die Abgabe von feuchtigkeit, denn 
die hinterlüftung führt Bau-, mauer- und Wohnfeuchte 
über den Belüftungsraum ab. Voraussetzung ist eine funk-
tionsfähige hinterlüftung. Verstopfte oder unzureichend 
durchgängige hinterlüftungen können trotz richtigem 
schichtaufbau zu tauwasserbildung führen. in der Praxis 
wird diese Konstruktion meist im sockelbereich ausge-
führt, damit die aufsteigende feuchte im sockelbereich 
entweichen kann. 

Wärmedämmputze

Dämmputze sind eine möglichkeit zur Verbesserung der 
Dämmwirkung des mauerwerks. Die Dämmwirkung von 
Dämmputzen liegt mit λ-Werten um 0,07 bis 0,2 W/mK  
schlechter als bei Wärmedämmverbundsystemen. Bei 
herkömmlichen Wärmedämmputzsystemen sind nur 
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wenige zentimeter Auftragsdicke möglich. sinnvolle 
einsatzbereiche finden sich in historischen gebäuden, 
die ohne horizontale feuchtigkeitsabsperrung (z.B. über 
dem fundament oder unter der Kellerdecke) gebaut 
sind. Die Problematik der aufsteigenden feuchtigkeit 
im Verhältnis zur WDVs ist gemindert oder geringer. 
Wassertransportfähige, diffusionsoffene Wärmedämm-
putze werden auch bis zu einer stärke von 15 cm zur 
Außendämmung von historischen gebäuden ange-
wandt. Diese systeme sind dank ihrer chemischen und 
bau physikalischen eigenschaften auch als innendäm-
mungen verwendbar. 

3.1.5 PRAKTISCHE AUSFüHRUNG 
INNENDÄMMUNG

hat ein altes gebäude eine sehr stark gegliederte fassade, 
steht unter Denkmalschutz oder ist eine Außendämmung 
aus anderen gründen ausgeschlossen, kommt für die 
thermische sanierung nur eine Dämmung an der innen-
seite in frage. innendämmung eignet sich auch für Keller, 
die zu Wohnzwecken umgebaut werden oder zur mo-
dernisierung von einzelwohnungen in mehrgeschoßigen 
gebäuden, wenn keine Außendämmung geplant ist.

Die Wärmeverluste durch die Außenwände lassen sich 
dadurch um 50 bis 70 % reduzieren. Der U-Wert einer ty-
pischen Altbau-Wand von 1,5 W/m²K kann durch 5 cm 
innendämmung auf 0,6 W/m²K gesenkt werden. Das 
bedeutet eine merkbare Verbesserung der Behaglichkeit, 
weil die innenwand-temperatur um bis zu 4 °c ansteigt. 
Achtung! Durch innendämmung kühlen Außenwände 
stärker aus und frost dringt tiefer in das mauerwerk ein. 
gefährdete Leitungsrohre müssen gut wärmegedämmt 
oder im Winter geleert werden, um frostschäden und 
tauwasserbildung zu vermeiden.

Bei der Planung und Ausführung einer innendämmung 
ist besondere sorgfalt geboten: Bei mangelhafter Aus-
führung und materialwahl können Bauschäden durch 
das durch eindringen der raumluftfeuchte in die Au-
ßenwandkonstruktion und Kondensation an der kalten 
seite der Dämmschicht (zwischen Dämmung und Au-
ßenwand) entstehen. materialzerstörung, schimmelpilz-
bildung und im extremfall frostabsprengung können die 
folge sein. eine Beratung und Berechnung durch einen 
Bauphysiker ist daher dringend anzuraten.

TIPP: Will man Wärmebrücken vermeiden, darf man 
bei Innendämmungen die Fenster- und Türlaibungen 
nicht vergessen. Auch die Anschlüsse der Außenwände 
an Decken und Zwischenwände sollten ein Stück weit 
mitgedämmt werden (ev. mit Dämmkeilen).

Dampfdiffusionsoffene Innendämmung ohne 
Dampfbremse

Durch die hohe kapillare saugfähigkeit und den äußerst 
geringen Dampfdiffusionswiderstand können diffu-
sionsoffene Dämmstoffe anfallendes Kondensat gut 
verteilen und vorübergehend speichern (Verwolkung). 
Bei abnehmender Luftfeuchtigkeit können sie die feuch-
tigkeit rasch wieder abgeben. Darüber hinaus wirkt 
ihr hoher ph-Wert schimmelhemmend. Wichtig ist es 
daher, für eine ausreichende richtige Lüftung zu sorgen. 
geeignete Dämmstoffe sind derzeit als Platten (cal-
ciumsilikatplatten) oder als Dämmputz (expandierter 
obsidian) erhältlich. Diffusionsoffene innendämmkon-
struktionen stellen unter bestimmten Voraussetzungen 
eine gute möglichkeit dar, räume thermisch zu sanieren 

Abbildung 6: 
Sockelentfeuchtung
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und ihren Wohnkomfort zu steigern. Darüber hinaus 
bieten sie sich auch für eine schrittweise sanierung in 
eigenleistung an.

Bewährt haben sich auch Korkplatten mit einem in 
Kunststoffgewebe gebetteten gips-Kalk-Dünnputz. 
Dämmkork hat einen ähnlichen Dampfdiffusionswider-
stand wie ziegelmauerwerk.

Achtung: Innendämmung bedarf besonderer Materia-
lien und Konstruktionen.

nach Din 4108 teil 3 und anderen Prüfzeugnissen 
sind unter bestimmten Voraussetzungen auch innen-
dämmkonstruktionen ohne Dampfbremsen zulässig: die 
Außen wand muss aus mauerwerk bestehen, der Dämm-
stoff verputzt und der Aufbau nach außen diffusionsoffen 
sein (d.h. offener Außenputz, hinterlüftete fassade oder 
sichtmauerwerk).

Innendämmung mit dampfdichtem 
 Dämmmaterial

ein anderer für innendämmung geeigneter Dämmstoff 
ist schaumglas, das praktisch dampfdicht ist. Die Verkle-
bung der Platten kann zur Belastung der raumluft mit 
organischen Verbindungen führen und ist deshalb nicht 
großflächig anzuraten.

Innendämmung mit Dampfbremse oder Dampf-
sperre

Konstruktionen, die bauphysikalische Probleme her-
vorrufen, wie systeme, bei denen Dämmstoffe an den 
innenwänden direkt verklebt werden oder mehrschich-
tige Aufbauten mit Dampfbremsen und Dampfsperren 
sind nur unter ganz wenigen bestimmten gegebenheiten 
zielführend. eine Beratung durch einen Bauphysiker ist 
dringend anzuraten und eine fachgerechte Ausführung 
unumgänglich, um Bauschäden zu vermeiden.
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Nr. Schicht (von innen nach außen)
d λ R ΔOI3

cm W/mK m²K/W Pkt/m²
1 Kalk-Zementputz 1,5 1 0,015 3
2 Holzwolleleichtbauplatte magnesitgebunden 4 0,14 0,286 4
3 Betonhohlstein aus Normalbeton 30 0,55 0,545 22
4 Kalk-Zementputz 1,5 1 0,015 3
5 Hanffaserdämmplatte (90kg/m³) 20 0,042 4,762 15
6 Hanffaserdämmplatte (90kg/m³) 10 0,042 2,381 8
7 Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert 0,3 0,8 0,004 5

Bauteil 67,3 8,178 61

BETONHOHLSTEINMAUER SANIERT 
(HANFFASER-WDVS)

Pei n. e. 836,35  mJ/m2

ZIEGELMAUERWERK SANIERT 
 HINTERLüFTET (FLACHS)

Pei n. e. 1.108,71 mJ/m2

3.1.6 AUFBAUSKIZZEN ALTBAU

Nr. Schicht (von innen nach außen)
d λ R ΔOI3

cm W/mK mK/W Pkt/m
1 Innenputz – Zementputz (Zementputz) 2 1 0,02 6
2 Hohlziegelmauerwerk (Ziegel – Hochlochziegel 1200 kg/m³) 24 0,38 0,632 51
3 Außenputz (Kalk-Zementputz) 2 1 0,02 4
4 Inhomogen (Elemente horizontal) 20

54,5 cm (87 %) Flachs ohne Stützgitter 20 0,05 4 6
8 cm (13 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken 20 0,12 1,667 -1

5 Inhomogen (Elemente vertikal) 20
54,5 cm (87 %) Flachs ohne Stützgitter 20 0,05 4 6
8 cm (13 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken 20 0,12 1,667 -1

6 Windbremse diffusionsoffen (Baupapier) 0,1 0,17 0,006 1
7 Inhomogen (Elemente horizontal) 5

57,5 cm (92 %) Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben 46 < d <= 50 mm 5 0
5 cm (8 %) Holz – Schnittholz Nadel, gehobelt, technisch getrocknet 5 0

8 Rhombus-Schalung (Holz – Schnittholz Laub, rau, technisch getrocknet) 2,5 -2
Bauteil 75,6 7,844 69

Die folgenden Beispiele für die wärmetechnische 
 gebäudesanierung wurden mit Daten aus dem bau-
book (www.baubook.info/phbtk) zusammengestellt.

0,122 W/m2K

A++ RL6

0,152 W/m U-Wert1

0,127 W/m2K

A++ RL6

0, 52 W/m U-Wert1
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INNENSANIERTES STEILDACH MIT 
 BESTEHENDEM UNTERDACH UND 
DECKUNG (SCHAFWOLLE)

Pei n. e. 723,26 mJ/m2

Nr. Schicht
d λ R ΔOI3

cm W/mK mK/W Pkt/m
1 Dachziegel Ton 3     15
2 Inhomogen (Elemente längs bzw. normal zur Traufe) 3      
  26 cm (87 %) Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben 26 < d <= 30 mm 3     0
  4 cm (13 %) Holz – Schnittholz Laub, rau, luftgetrocknet (Altbestand) 3     0
3 Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) 4      
  56,5 cm (93 %) Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben 36 < d <= 40 mm 4     0
  4 cm (7 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, technisch getrocknet 4     0
4 Unterdachbahn 0,1 0,17 0,006 2
5 Holzschalung (Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken (Altbestand)) 2 0,12 0,167 -1

6 Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) 4

56,5 cm (80 %) Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben 36 < d <= 40 mm 4 0

  14 cm (20 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, technisch getrocknet 4     0

7 Inhomogen (Elemente längs bzw. normal zur Traufe) 2

5 cm (25 %) Luftschicht stehend, Wärmefluss horizontal 15 < d <= 20 mm 2 0

  15 cm (75 %) Holz – Schnittholz Laub, rau, luftgetrocknet (Altbestand) 2     -2

8 Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) 24

56,5 cm (80 %) Schafwolldämmmatten DWS 24 0,046 5,217 5

  14 cm (20 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, technisch getrocknet 24 0,12 2 -1

9 Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) 24

62,5 cm (91 %) Schafwolldämmmatten DWS 24 0,046 5,217 5

6 cm (9 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, technisch getrocknet 24 0,12 2 0

10 Holzschalung (Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken (Altbestand)) 2 0,12 0,167 -1
11 Dampfbremse 0,024 0,17 0,001 0

12 Inhomogen (Elemente längs bzw. normal zur Traufe) 4

57,5 cm (92 %) Schafwolldämmmatten DWS 4 0,046 0,87 1

5 cm (8 %) Holz – Schnittholz Laub, rau, luftgetrocknet (Altbestand) 4 0

13 Gipskartonplatte – Flammschutz (900kg/m³) 1,25 0,25 0,05 3
14 Gipskartonplatte – Flammschutz (900kg/m³) 1,25 0,25 0,05 3

Bauteil 74,624 9,767 28

0,102 W/m2K

A++ RL6

0, 52 W/m U-Wert
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3. UmsetzUng
3.1 stRategien fÜr erfoLgreiche BAUVorhABen mit nieDrigen BetrieBsKosten

Nr. Schicht
d λ R ΔOI3

cm W/mK m²K/W Pkt/m²
1 Dachziegel Ton 3 15
2 Inhomogen (Elemente längs bzw. normal zur Traufe) 3

26 cm (87 %) Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben 26 < d <= 30 mm 3 0
4 cm (13 %) Holz – Schnittholz Laub rau, luftgetrocknet (Altbestand) 3 0

3 Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) 4
56,5 cm (93 %) Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben 36 < d <= 40 mm 4 0
4 cm (7 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, technisch getrocknet 4 0

4 Unterdachbahn diffusionsoffen (Dachauflegebahn aus Polyethylen (PE) – diffusionsoffen) 0,02 0,5 0 1
5 Holzfaser WF-WD (130 kg/m³) 24 0,046 5,217 27
6 Inhomogen (Elemente längs bzw. normal zur Traufe) 3

4 cm (25 %) Luftschicht stehend, Wärmefluss horizontal 25 < d <= 30 mm 3 0
12 cm (75 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, technisch getrocknet 3 0,12 0,25 0

7 Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) 24
56,5 cm (80 %) Schafwolldämmmatten DWS 24 0,046 5,217 5

  14 cm (20 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, technisch getrocknet 24 0,12 2 -1
8 Holzschalung (Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken (Altbestand)) 2 0,12 0,167 -1
9 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,2 0,5 0,004 9

10 Inhomogen (Elemente längs bzw. normal zur Traufe) 4
57,5 cm (92 %) Schafwolldämmmatten DWS 4 0,046 0,87 1
5 cm (8 %) Holz – Schnittholz Laub, rau, luftgetrocknet (Altbestand) 4 0

11 Gipskartonplatte – Flammschutz (700kg/m³) 1,25 0,21 0,06 2
12 Gipskartonplatte – Flammschutz (700kg/m³) 1,25 0,21 0,06 2

Bauteil 69,72 10,379 60

AUSSENSANIERTES STEILDACH MIT 
NEUEINDECKUNG (HOLZFASER UND 
SCHAFWOLLE)

Pei n. e. 1.165,04 mJ/m2

0,096 W/m2K

A++ RL6

0, 52 W/m U-Wert1
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3. UmsetzUng
3.1 stRategien fÜr erfoLgreiche BAUVorhABen mit nieDrigen BetrieBsKosten

Nr. Schicht
d λ R ΔOI3

cm W/mK mK/W Pkt/m
1 Porenverschlussplatte 3,5 0,1 0,35 4
2 Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) 12

56,5 cm (90 %) Zellulosefaserplatten 12 0,04 3 7
6 cm (10 %) Nutzholz (475 kg/m³ – z B. Fichte / Tanne), rau, luftgetrocknet 12 0,12 1 -1

3 Inhomogen (Elemente längs bzw. normal zur Traufe) 16
56,5 cm (90 %) Zellulosefaserplatten 16 0,04 4 9
6 cm (10 %) Nutzholz (475 kg/m³ – z B. Fichte / Tanne), rau, luftgetrocknet 16 0,12 1,333 -1

4 Inhomogen (Elemente längs bzw. normal zur Traufe) 16
62,5 cm (80 %) Zellulosefaserplatten 16 0,04 4 8

  16 cm (20 %) Holz–Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken (Altbestand) 16 0,12 1,333 -2
5 Polyethylenbahn, -folie (PE) 0,1 0,5 0,002 5
6 Holzwolleleichtbauplatte zementgebunden 3,5 0,09 0,389 3
7 Kalk-Zementputz 1,5 1 0,015 3

Bauteil 52,6 10,194 35

OBERSTE GESCHOSSDECKE SANIERT 
(HOLZBALKENDECKE MIT ZELLULOSE-
FASERN)

Pei n. e. 626,77 mJ/m2

0,098 W/m2K

A++ RL6

0, 52 W/m U-Wert1
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3. UmsetzUng
3.1 stRategien fÜr erfoLgreiche BAUVorhABen mit nieDrigen BetrieBsKosten

Nr. Schicht
d λ R ΔOI3

cm W/mK mK/W Pkt/m
1 Parkett (Massivparkett) 2 0,15 0,133 19
2 Zementestrich (Zementestrich) 7 1,7 0,041 13
3 Trittschalldämmung (Glaswolle (roh > 40 kg/m³)) 3,5 0,04 0,875 10
4 Stahlbeton (Stahlbeton) 20 2,5 0,08 45
5 Mineralwolle 20 0,032 6,25 13

Bauteil 52,5 7,55 100

KELLERDECKE SANIERT (STAHLBETON 
MIT MINERALWOLLE-PLAttEN)

Pei n. e. 1.187,56 mJ/m2

Nr. Schicht
d λ R ΔOI3

cm W/mK mK/W Pkt/m
1 Porenverschlussplatte 3,5 0,1 0,35 4
2 Blähperlite (lose) (100 kg/m³) 47 0,06 7,833 22
3 PE-Dampfbremse (Dampfbremse Polyethylen (PE)) 0,2 0,5 0,004 9
4 Dippelbaumdecke (Nutzholz (475 kg/m³ – z B. Fichte / Tanne), rau, luftgetrocknet) 20 0,12 1,667 -9
5 Kalkputz auf Schilfstruktur 2 0,83 0,024 5

Bauteil 72,7 10,078 31

OBERSTE GESCHOSSDECKE 
SANIERT (DIPPELBAUMDECKE MIT 
 BLÄHPERLITE-SCHüttUNG)

Pei n. e. 759,16 mJ/m2

0,099 W/m2K

A++ RL6

0, 52 W/m U-Wert1

0,132 W/m2K

A++ RL6

 m2K U-Wert1

R
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3. UmsetzUng
3.1 stRategien fÜr erfoLgreiche BAUVorhABen mit nieDrigen BetrieBsKosten

Nr. Schicht (von innen nach außen)
d λ R ΔOI3

cm W/mK m²K/W Pkt/m²
1 Lehmputz 1,50 0,81 0,019 1
2 Betonhohlstein aus Normalbeton 25,00 0,55 0,455 18
3 Polymerbitumen-Dichtungsbahn 0,78 0,23 0,034 19
4 Bitumenanstrich 0,24 0,23 0,01 7
5 Polystyrol XPS, CO2-geschäumt 24,00 0,041 5,854 54
6 Beton-Drainsteine (Betonhohlstein aus Normalbeton) 5,00 0,55 0,091 4
7 Vlies PP 0,02 0,22 0,001 1

Bauteil 56,54 6,593 103

ERDBERüHRTE BETON-SCHALSTEIN- 
AUSSENWAND

Pei n. e. 1.601,25 mJ/m2

3.1.7 AUFBAUSKIZZEN NEUBAU

Nr. Schicht (von innen nach außen)
d λ R ΔOI3

cm W/mK m²K/W Pkt/m²
1 Lehmputz 1,50 0,81 0,019 1
2 Ziegel – Hochlochziegel porosiert <=800kg/m³ 25,00 0,25 1 35
3 Hanffaserdämmstoff (90kg/m³) 20,00 0,042 4,762 15
4 Hanffaserdämmstoff (90kg/m³) 10,00 0,042 2,381 8
5 Silikatputz (ohne Kunstharzzusatz) armiert 0,19 0,8 0,002 2

Bauteil 56,69 8,334 61

HOCHLOCHZIEGEL-AUSSENWAND, WDVS 
HANFFASERDÄMMSTOFF

Pei n. e. 886,50 mJ/m2

Die folgenden Beispiele für Wärmedämmung  
wurden mit Daten aus dem baubook  
(www.baubook.info/phbtk) zusammengestellt.

0,152 W/m2K

A++ RL6

0 15  W/m2K U-Wert

+ RL6

0,120 W/m2K

A++ RL6

0 152 W/m U-Wert

R
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3. UmsetzUng
3.1 stRategien fÜr erfoLgreiche BAUVorhABen mit nieDrigen BetrieBsKosten

Nr. Schicht (von innen nach außen)
d λ R ΔOI3

cm W/mK m²K/W Pkt/m²
1 Brettstapelwand verdübelt (Holz – Schnittholz Nadel, rau, technisch getrocknet) 12,00 0,12 1 -3
2 Dampfbremse PE (Polyethylenbahn, -folie (PE)) 0,02 0,5 0 1
3 Inhomogen (Elemente horizontal) 4,00

58,5 cm (94 %) Zellulosefaserflocken 4,00 0,041 0,976 1
4 cm (6 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, technisch getrocknet 4,00 0,12 0,333 0

4 Inhomogen (Elemente horizontal) 22,00
61,1 cm (98 %) Zellulosefaserflocken 22,00 0,041 5,366 7
1,4 cm (2 %) OSB-Platte 22,00 0,13 1,692 1

5 Inhomogen (Elemente horizontal) 4,00
58,5 cm (94 %) Zellulosefaserflocken 4,00 0,041 0,976 1
4 cm (6 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, technisch getrocknet 4,00 0,12 0,333 0

6 PE-Folie diffusionsoffen (Polyethylenbahn, -folie (PE)) 0,01 0,5 0 0
7 Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken (Altbestand) 2,40 0,12 0,2 -1
8 Inhomogen (Elemente horizontal) 5,00

72 cm (90 %) Luftschicht stehend, Wärmefluss horizontal 45 < d <= 50 mm 5,00 0
8 cm (10 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken (Altbestand) 5,00 0

9 Holz – Schnittholz Nadel, gehobelt, technisch getrocknet 2,50 1
Bauteil 51,93 8,389 8

BREttSTAPEL-AUSSENWAND, 
 HINTERLüFTET

Pei n. e. 415,58 mJ/m2

A++

0,119 W/m2K

RL6

0, 52 W/m U-Wert1



101

3. UmsetzUng
3.1 stRategien fÜr erfoLgreiche BAUVorhABen mit nieDrigen BetrieBsKosten

Nr. Schicht (von innen nach außen)
d λ R ΔOI3

cm W/mK m²K/W Pkt/m²
1 Gipsfaserplatte 1,25 0,27 0,046 6
2 Gipsfaserplatte 1,25 0,27 0,046 6
3 Inhomogen (Elemente vertikal) 10,00

56,3 cm (90 %) Schafwolle Dämmfilz 10,00 0,04 2,5 4
6,3 cm (10 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken (Altbestand) 10,00 0,12 0,833 -1

4 OSB-Platte 1,80 0,13 0,138 4
5 Inhomogen (Elemente horizontal) 18,00

52,2 cm (83 %) Hanfdämmplatte 18,00 0,04 4,5 8
10,3 cm (17 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, technisch getrocknet 18,00 0,12 1,5 -1

6 Inhomogen (Elemente vertikal) 10,00
56,3 cm (90 %) Hanfdämmplatte 10,00 0,04 2,5 5
6,3 cm (10 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, technisch getrocknet 10,00 0,12 0,833 0

7 Windsperre PE, diffusionsoffen (Polyethylenbahn, -folie (PE)) 0,01 0,5 0 1
8 Inhomogen (Elemente horizontal) 5,00

53,1 cm (85 %) Luftschicht stehend, Wärmefluss horizontal 45 < d <= 50 mm 5,00 0
9,4 cm (15 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken (Altbestand) 5,00 0

9 Holz – Schnittholz Nadel, gehobelt, technisch getrocknet 2,50 1
Bauteil 49,81 8,425 32

HOLZSTÄNDER-AUSSENWAND, 
 HINTERLüFTET

Pei n. e. 678,78 mJ/m2

A++

0,119 W/m2K

RL6

0, 52 W/m U-Wert

R



102

3. UmsetzUng
3.1 stRategien fÜr erfoLgreiche BAUVorhABen mit nieDrigen BetrieBsKosten

Nr. Schicht

U-Wert 0,148 W/m²K
d λ R ΔOI3

cm W/mK m²K/W Pkt/m²
1 Massivparkett 1,00 0,16 0,063 10
2 Nutzholz (475 kg/m³ – z B. Fichte / Tanne), rau, technisch getrocknet 2,40 0,12 0,2 0
3 Inhomogen (Elemente längs) 7,50

56,5 cm (90 %) Schafwolle-Dämmfilz (30 kg/m³) 7,50 0,04 1,875 3
6 cm (10 %) Nutzholz (475 kg/m³ – z B. Fichte / Tanne), rau, technisch getrocknet 7,50 0,12 0,625 0

4 Glaswolle MW(GW)-T (80 kg/m³) 1,50 0,035 0,429 5
5 Holzfaser WF-T (130 kg/m³) 2,00 0,046 0,435 2
6 Schüttdämmstoff aus expandiertem Perlite (100 kg/m³) 22,00 0,06 3,667 10
7 Aluminium-Bitumendichtungsbahn 0,39 0,23 0,017 13
8 Normalbeton mit Bewehrung 1 % (2300 kg/m³) 25,00 2,3 0,109 57
9 Baupapier 0,03 0,17 0,002 0

10 Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³) 15,00 3
11 Vlies PP 0,02 0,22 0,001 1

Bauteil 76,84 6,743 103

PLAttENFUNDAMENT, OBERSEITIG 
GEDÄMMT, HOLZFUSSBODEN AUF 
STAFFEL

Pei n. e. 1.358,08 mJ/m2

A++

0,148 W/m2K

RL6

5  W/m2K U-Wert1
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3. UmsetzUng
3.1 stRategien fÜr erfoLgreiche BAUVorhABen mit nieDrigen BetrieBsKosten

Nr. Schicht
d λ R ΔOI3

cm W/mK m²K/W Pkt/m²
1 Dachziegel Ton 2,50 13
2 Inhomogen (Elemente längs bzw. normal zur Traufe) 3,00

53,1 cm (85 %) Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben 26 < d <= 30 mm 3,00 0
9,4 cm (15 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken (Altbestand) 3,00 0

3 Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) 5,00
56,3 cm (90 %) Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben 46 < d <= 50 mm 5,00 0
6,3 cm (10 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken (Altbestand) 5,00 0

4 Holzfaser-Dämmplatte, porös (200 < roh <= 240 kg/m³) 2,00 0,055 0,364 9
5 Inhomogen (Elemente längs bzw. normal zur Traufe) 10,00

56,3 cm (90 %) Flachs ohne Stützgitter 10,00 0,05 2 3
6,3 cm (10 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken (Altbestand) 10,00 0,12 0,833 -1

6 Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) 24,00
56,3 cm (90 %) Flachs ohne Stützgitter 24,00 0,05 4,8 8
6,3 cm (10 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, technisch getrocknet 24,00 0,12 2 -1

7 OSB-Platte 1,80 0,13 0,138 4
8 Inhomogen (Elemente längs bzw. normal zur Traufe) 6,00

56,3 cm (90 %) Schafwolle Dämmfilz 6,00 0,04 1,5 2
6,3 cm (10 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken (Altbestand) 6,00 0,12 0,5 0

9 Gipsfaserplatte 1,25 0,27 0,046 6
10 Gipsfaserplatte 1,25 0,27 0,046 6

Bauteil 56,80 8,214 49

HOLZSPARREN-STEILDACH

Pei n. e. 800,34 mJ/m2

A++

0,122 W/m2K

RL6

152 W/m2K U-Wert
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3. UmsetzUng
3.1 stRategien fÜr erfoLgreiche BAUVorhABen mit nieDrigen BetrieBsKosten

Nr. Schicht
d λ R ΔOI3

cm W/mK m²K/W Pkt/m²
1 Dachziegel Ton 2,50 13
2 Inhomogen (Elemente längs bzw. normal zur Traufe) 3,00

53,1 cm (85 %) Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben 26 < d <= 30 mm 3,00 0
9,4 cm (15 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken (Altbestand) 3,00 0

3 Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) 5,00
56,3 cm (90 %) Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben 46 < d <= 50 mm 5,00 0
6,3 cm (10 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken (Altbestand) 5,00 0

4 Dachauflegebahn, diffusionsoffen 0,10 0,42 0,002 2
5 Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken (Altbestand) 2,40 0,12 0,2 -1
6 Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) 24,00

56,3 cm (90 %) Flachs ohne Stützgitter 24,00 0,05 4,8 8
6,3 cm (10 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, technisch getrocknet 24,00 0,12 2 -1

7 Inhomogen (Elemente längs bzw. normal zur Traufe) 18,00
56,3 cm (90 %) Flachs ohne Stützgitter 18,00 0,05 3,6 6
6,3 cm (10 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken (Altbestand) 18,00 0,12 1,5 -1

8 Dampfbremse PE (Polyethylenbahn, -folie (PE)) 0,02 0,5 0 1
9 Holz – Schnittholz Nadel, gehobelt, technisch getrocknet 2,50 0,12 0,208 1

10 Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) 20,00
50 cm (80 %) Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben d > 200 mm 20,00 1,563 0,128 0
12,5 cm (20 %) Holz – Schnittholz Nadel, gehobelt, technisch getrocknet 20,00 0,12 1,667 1
Bauteil 77,52 8,497 28

HOLZSPARREN-STEILDACH MIT 
 AUFSPARRENDÄMMUNG

Pei n. e. 703,69 mJ/m2

A++

0,118 W/m

RL6

0 152 W m2K U-Wert1
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3. UmsetzUng
3.1 stRategien fÜr erfoLgreiche BAUVorhABen mit nieDrigen BetrieBsKosten

Nr. Schicht
d λ R ΔOI3

cm W/mK m²K/W Pkt/m²
1 Sand, Kies jeweils lufttrocken 6,00 0,7 0,086 2
2 Vlies PP 0,10 0,22 0,005 3
3 Polystyrol XPS, CO2-geschäumt 8,00 0,041 1,951 18
4 Abdichtung PE (Polyethylenbahn, -folie (PE)) 0,20 0,5 0,004 9
5 Vlies PP 0,02 0,22 0,001 1
6 OSB-Platte 1,80 0,13 0,138 4
7 Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) 4,00

57,5 cm (92 %) Zellulosefaserflocken 4,00 0,041 0,976 1
5 cm (8 %) OSB-Platte 4,00 0,13 0,308 1

8 Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) 22,00
61,7 cm (99 %) Zellulosefaserflocken 22,00 0,041 5,366 7
0,9 cm (1 %) Holz – Furniersperrholz 22,00 0,44 0,5 1

9 Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) 4,00
57,5 cm (92 %) Zellulosefaserflocken 4,00 0,041 0,976 1
5 cm (8 %) OSB-Platte 4,00 0,13 0,308 1

10 OSB-Platte 1,80 0,13 0,138 4
11 Dampfbremse PE (Polyethylenbahn, -folie (PE)) 0,02 0,5 0 1
12 Inhomogen (Elemente längs bzw. normal zur Traufe) 5,00

56,3 cm (90 %) Schafwolle Dämmfilz 5,00 0,04 1,25 2
6,3 cm (10 %) Holz – Schnittholz Nadel, rau, lufttrocken (Altbestand) 5,00 0,12 0,417 0

13 Gipsfaserplatte 1,25 0,27 0,046 6
14 Gipsfaserplatte 1,25 0,27 0,046 6

Bauteil 55,44 10,373 67

DOPPEL-T-TRÄGER-FLACHDACH

Pei n. e. 1.115,04 mJ/m2

A++

0,096 W/m2K

RL6

0, 52 W/m U-Wert
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3. UmsetzUng
3.2 ProJeKtDoKUmentAtion

3.2 projektdokumentation

3.2.1 UMSETZUNGSBEISPIELE 
WOHNGEBÄUDE

HAUS SIMMA, STROH

Bei der generalsanierung wurde versucht, möglichst viel 
der ursprünglichen Bausubstanz zu erhalten und gleichzei-
tig den Wohnkomfort auf den heutigen stand zu bringen. 
Besonderes Augenmerk wurde auf die nutzung von 
regionalem holz und ökologischen Baustoffen gelegt. Die 
ursprüngliche mauer wurde durch die strohdämmung 
um 45 cm dicker, die konisch zulaufenden Laibungen tra-
gen wesentlich zur äußeren form des gebäudes bei. Die 
zimmer im obergeschoß sind mit Lehm verputzt. Die 
bestehenden Decken wurden teilweise durchbrochen und 
schaffen Wohnbereiche auf verschiedenen höhen.

Standort Egg, Vorarlberg
funktion einfamilienhaus
Bautyp generalsanierung
fertigstellung 2011
Bauherrschaft familie simma
Architektur georg Bechter, Architektur + 

Design
nutzfläche 169,5 m²
Anzahl geschoße 2
nawaro Dämmstoffe stroh
heizwärmebedarf 14 kWh/m²a

Dampfbremse
Diagonalschalung 2,0 cm
Konstruktionsebene 16 cm
Installationsebene 3,0 cm
Innenverkleidung 3,0 cm

1 Schindeln 2,5 cm
Vollschalung 2,4 cm
Hinterlüftung 4,0 cm
DWD Platte 1,6 cm
Strohdämmung 38 cm

Dachaufbau 
(von außen nach innen):
Istighofer Pfannenziegel
Lattung 3cm
Unterspannbahn
Vollschalung 2,4cm
Strohdämmung 75cm
Dampfbremse 
3S Platte 2,7 cm
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SUNLIGHT HOUSE, ZELLULOSE/
SCHAFWOLLE

Das VeLUX sunlighthouse wurde als teil des europa-
weiten Projekts modelhome2020 wissenschaftlich von 
der Donauuniversität Krems und dem iBo begleitet. 
Wesentliche ziele des Projekts waren die co2-neutrale 
errichtung und Betrieb des gebäudes, ein hoher Anteil 
an tageslicht und frischer Luft und die Verwendung von 
ökologischen, schadstofffreien Baumaterialien. 

Das gebäude wurde als reiner holzbau aus vorgefertigten 
gedämmten Wand- und Dachelementen aus heimischer 
fichte konzipiert.

für fundament und Keller wurde slagstar – ein spezial-
zement mit bis zu 90 % weniger co2-emission bei der 
herstellung, verwendet. Das gesamte gebäude ist PVc- 
und hfcKW-frei.

1

3

4

1 Holzschalung
Lattung
Bit. Holzfaser
Sparren / Zellulose
Mineralwolle
Gipskarton
Holzschalung

2 PV-Modul
Lattung
Bit. Holzfaser
Sparren / Zellulose
Mineralwolle
Gipskarton
Holzschalung

3 Vertikale Holzschalung 
Hinterlüftung 
Holzweichfaserplatte 
Holzriegelkonstruktion / Zellulose 
OSB Holzstaffel / Schafwolle 
Gipskarton 
Innentäfer Fichte

4 Vertikale Holzschalung 
Hinterlüftung 
XPS 
Ökobeton 
Spachtelung

Standort Pressbaum, Niederösterreich
funktion einfamilienhaus
Bautyp neubau
fertigstellung 2010
Bauherrschaft VeLUX Österreich gmbh
Architektur Juri troy Architects
nutzfläche 193 m²
Anzahl geschosse 2 + Keller
nawaro Dämmstoffe zellulose, holzfaserplatte, 

schafwolle
heizwärmebedarf 23,0 kWh/m²a
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3.2.2 UMSETZUNGSBEISPIELE 
NICHTWOHNGEBÄUDE 

GEMEINDEZENTRUM ST. GEROLD, 
SCHAFWOLLE, ZELLULOSE

Der konstruktive holzbau ist der erste viergeschossige in 
Vorarlberg. Liftschacht, türen, Küchen, Arbeitsflächen, 
Decken, Wände und Boden sind aus unbehandelter 
Weißtanne. Diese wurde im Winter im gemeindeeigenen 
Wald geschlagen und im selben tal in zimmereibetrie-
ben aufgearbeitet. 

im gemeindezentrum wurden ausschließlich PVc- bwz. 
(h)fcKW-freie Baustoffe verarbeitet sowie schaf-
wolle und holzfaserdämmungen anstatt mineralwolle 
verwendet. sämtliche oberflächen innen wie außen sind 
unbehandelt. Die summe dieser maßnahmen garantiert 
eine ausgezeichnete Luftqualität und ein schadstofffreies 
raumklima.

1 Bitumen Dichtungsbahn 0,5 cm
Vollschalung 2,7 cm
Hinterlüftung, Aufbau mit Knaggen 50 cm
Notdach 0,2 cm
Vollschalung 2,7 cm
Holzlattung / Zellulosefaserdämmung im 
Gefälle 18 – 30 cm
Tragende Holzbalkendecke / Zellulosefaser-
dämmung 30 cm
Vollschalung 2,7 cm
Dampfbremse
Installationsebene 11 cm
Akustikdämmung Schafwolle 3 cm
Rieselschutzvlies
Holzlatten 4,0 cm

2 Riemenboden sägerauh 2,7 cm
Polsterhölzer / zementgeb. Holzfaserplatte 
3,5 cm
Trittschalldämmung Holzfaserdämmplatten 
2,0 cm
Einkornsplitt nicht gebunden 3,7 cm
Tragende Diagonaldübelholzdecke 22 cm
Abgehängte Holzkonstruktion 7,0 cm
Schalldämmung Schafwolle 4,0 cm
Gipsfaserplattendecke Schallschutz 1,5 cm
Installationsebene 3,6 cm
Akustikdämmung Schafwolle 3,0 cm
Rieselschutzvlies 
Holzlatten 4,0 cm

3 Sichtlattung Weißtanne sägerauh 3,0 cm
Unterlagslattung 3,0 cm
Konterlattung / Hinterlüftung 3,0 cm
Windbremse
Diagonalschalung 2,5 cm
Holzlattung / Zellulosefaserdämmung 12,5 cm
Diagonalschalung 2,5 cm
Holzlattung / Zellulosefaserdämmung 12,5 cm
Diagonalschalung 2,5 cm
Dampfbremse
Holzlattung / Installationsebene 4,0 cm
Holzschalung 2,0 cm

Standort St. gerold, Vorarlberg

funktion gemeindezentrum
Bautyp neubau
fertigstellung 2009
Bauherrschaft gemeinde st. gerold
Architektur cukrowicz nachbaur  

Architekten zt gmbh
nutzfläche 570 m²
Anzahl geschosse 4
nawaro Dämmstoffe zelluloseflocken, schafwolle 

Dämmfilz, holzfaserplatte
heizwärmebedarf 10,7 kWh/m²a
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1 Extensive Begrünung 10 cm
Filter- und Sickerschicht 1,1 cm
Abdichtung 0,5 cm
Abdichtung 0,5 cm
Hitzeschild 0,3 cm
EPS 30 – 50 cm
Dampfsperre 0,38 cm
Verklebung vollflächig 0,1 cm
3-Schichtplatte 4,0 cm
Balken 36 cm
Installationsebene 28 cm
Schafwolle 3,0 cm
Akustikvlies 0,1 cm
Akustikpaneele 3,0 cm

2 Fassadenschirm 3,0 cm
Lattung 3,0 cm
Hinterlüftungslattung 3,0 cm
Winddichtung 0,07 cm
Holzschalung 2,0 cm
Holzständerwand / Zellulose
Holzschalung 2,0 cm
Dampfbremse 0,03 cm
Gipskartonplatte 1,25 cm
Installationsebene 4,0 cm
Holzschalung 2,0 cm

3 Riemenboden 2,7 cm
EPS-FBH-Elemente zwischen  
Polsterhölzer 3,0 cm
TDPT / Lattung 4,0 cm
Beschüttung 5,3 cm
Stahlbeton 12 cm
Brettstapel 20 cm
Abhängung + Trägerprofil 29 cm
Schafwolle 3,0 cm
Akustikvlies 0,1 cm
Akustikpaneele 3,0 cm

AGRARBILDUNGSZENTRUM 
ALTMüNSTER, ZELLULOSE

Das schulungszentrum wurde als 70 x 70 meter großer 
Vierkanter entwickelt. Besonderes Augenmerk wurde 
beim Um- und neubau auf co2-neutralität und auf die 
Verwendung ökologischer Baumaterialien gelegt. 

sowohl für die Außenhaut als auch für den innenausbau 
wurde vorwiegend unbehandelte, heimische Weißtanne 
verwendet. 

Als Dämmmaterial wurde zellulose in den Wandauf-
bauten und schafwolle in den Decken und in der 
 installationsebene verwendet. Auf PVc wurde weitest-
gehend verzichtet.

Standort Altmünster, Oberösterreich

funktion Öffentliches gebäude, schulbau

Bautyp sanierung und erweiterung

fertigstellung 2011

Bauherrschaft Landes- immobilien gmbh 
oberösterreich vertreten durch 
das Amt der oÖ Landesregierung, 
Abteilung gebäude- und 
Beschaffungsmanagement

Architektur fink Thurnher Architekten

nutzfläche 10.540 m²

Anzahl geschosse 3

nawaro  
Dämmstoffe

zellulosedämmung (Außenwände 
holzbau), schafwolle, steinwolle

heizwärmebedarf 2,4 kWh/m²a 
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LEHMHAUS UMWELTBILDUNG, 
LEHM, HOLZ

im zentrum für Umweltbildung in den merian gärten 
werden Veranstaltungen und schulungen zum Thema na-
tur und nachhaltigkeit angeboten. Beim neubau wurde 
daher Wert auf die Kombination von traditionellen mate-
rialien und neuen techniken gelegt, die eine zeitgemäße 
ökologische und nachhaltige Bauweise ermöglichen. 

Die massive Außenhülle ist aus stampflehmelementen, 
Dach und tragkonstruktion sind aus vorgefertigten holz-
elementen. gedämmt wurde mit zellulose und holzfaser-
dämmplatten. 

1 Rheinzink Treppendach auf System-Lattung
Konterlattung 8/6 cm 
Fugenloses Unterdach
3-Schichtplatte
Pfettendach als durchlüftetes Kaltdach
Dämmung Holzfaserplatten 30 cm
3-Schichtplatte mit Balkenlage aussteifend

2 Wandaufbau (von außen nach 
innen);
Stampflehmelemente 25 cm
Holzständerkonstruktion 
vorfabr. Wandelemente 26 cm 
Zelluloseausflockung 26 cm 
nachträglich eingeblasen 
Dreischichtplatten 27 mm 
(als Konstruktive Platten, in 
den Nebenräumen lasiert als 
fertige Wandoberfläche)
Lehmbauplatten mit Schilf 
armiert  25 mm
Lehmputz 10 mm naturfarben

Standort Basel, Schweiz

funktion schulgebäude
Bautyp neubau
fertigstellung 2012
Bauherrschaft christoph merian stiftung
Architektur Barcelo Baumann Architekten 

BsA
nutzfläche 367 m²
Anzahl geschosse 1
nawaro Dämmstoffe zellulose, holzfaserdämmplatte
heizwärmebedarf 53 kWh/m²a
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1 Extensive Begrünung 8,0 cm
Filter- und Sickerschicht 30 cm
EPS 24 cm
Dampfsperre
Holzrippendecke 56 cm / Schafwolle 6,0 cm
Abgehängte Decke 11 cm:
Schafwolle 
Kapillarrohrmatten
Akustikvlies
Holz Akustikdecke

2 Holz Vertikalschalung 2,2 cm
Ausgleichslattung 2,8 cm
Schalung 2,4 cm
Windbremse 
Konstruktionsebene / Zellulosefaser- 
flocken 30 cm
Schalung 2,7 cm
Dampfbremse
Vorsatzschale

3 Teppich 1,0 cm
Zementestrich 7,0 cm
Dampfbremse
TSDP 3,0 cm
Ausgleichsschüttung 4,0 cm
Gebundene Schüttung
Holzrippendecke / Schafwoll- 
dämmung 34,6 cm
Abgehängte Decke 25,4 cm:
Schafwolledämmung 
Kapillarrohrmatte
Akustikvlies Schwarz
Holz Akustikdecke

RAIFFEISENBANK EGG,  
ZELLULOSE, HANF

Das Bankgebäude in egg wurde in kompletter holzbau-
weise erstellt. Die Außenwände wurden mit zellulose 
isoliert, als fassadenmaterial kamen unbehandelte 
 Lärchen-schindeln zum einsatz.

Die innenwände wurden, wo aus brandschutztechnischen 
gründen möglich, mit hanf gedämmt und mit unbehan-
delter heimischer Weißtanne verkleidet.

Standort Egg, Vorarlberg

funktion Bankgebäude
Bautyp neubau
fertigstellung 2010
Bauherrschaft remus raiffeisen immobilien 

Leasing gesmbh
Architektur hermann Kaufmann
nutzfläche 2.195 m²
Anzahl geschosse 4
nawaro Dämmstoffe zellulose, hanf
heizwärmebedarf 17 kWh/m²a
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3.3 ökoloGischer verGleich  
von dämmstoffen

im folgenden Kapitel werden Dämmstoffe in unter-
schiedlichen Aufbauten ökologisch bewertet. so kön-
nen objektive Aussagen über die Umweltvorteile von 
 nawaro-Dämmstoffen getroffen werden.

3.3.1 METHODIK

Das ziel der vergleichenden Bewertung war die Analyse 
der Umweltauswirkungen über den gebäudelebens-
zyklus eines einfamilienhauses unter Berücksichtigung 
von Dämmmaterialien aus nachwachsenden rohstoffen. 
hierzu wurde in einem ersten schritt ein referenz-
gebäude definiert.

Referenzgebäude

gebäude mit 1 oder 2 Wohnungen repräsentieren rund 
79 % aller gebäude in Österreich1. Deshalb wurde für 

die vorliegende Analyse ein einfamilienhaus herange-
zogen. Die geometrischen eigenschaften des gebäudes 
(Bruttogeschoßfläche, Ausrichtung, Anteil der fenster-
flächen) wurden von einem kürzlich errichteten gebäude 
übernommen, welches in etwa einem typischen ein-
fami lienhaus mit einer Bruttogeschoßfläche von 210 m² 
entspricht. 

Als referenzstandort wurde tattendorf ausgewählt, da 
dessen klimatische Bedingungen dem definierten refe-
renzklima entsprechend der Önorm B 8110 – 52 am 
nächsten kommen. Der thermische standard wurde, 
entsprechend den Anforderungen in der gebäudericht-
linie Artikel 93, mit 12 kWh/mBgf²a festgelegt (ca. Passiv-
hausstandard). Als heizsystem wurde eine Luft / Was-
ser-Wärmepumpe mit kontrollierter Wohnraumlüftung 
ausgewählt. Die technischen Daten des gebäudes sind in 
folgender tabelle zusammengefasst.

Abbildung 7: 
Isometrische Ansicht des Einfamilienhauses

1 statistik Austria: gebäude und Wohnungen 2011 nach überwiegender gebäudeeigenschaft
2 Önorm B 8110 – 5: Wärmeschutz im hochbau – Klimamodell und nutzungsprofile, 2010
3 richtlinie 2010/31/eU über die gesamtenergieeffizienz von gebäuden. Artikel 9: Bis 2020 müssen alle neuen gebäude niedrigstenergiegebäude sein
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Tabelle 15: 
Eckdaten des Referenzgebäudes 

Parameter Wert
Bruttogeschoßfläche 210 m²
lc-Wert 1,47 m-1

standort tattendorf
heizwärmebedarf 12 kWh/m²a 
heizsystem Luft / Wasser-Wärmepumpe und 

kontrollierte Wohnraumlüftung

Um den thermischen standard von 12 kWh/m²a zu 
erreichen, wurden die eigenschaften der wärmeübertra-
genden Bauteile bestimmt. neben einer massivbauweise 
(Dämmung Außenwand mit ePs) wurde auch eine 
holzmassivbauweise (Dämmung Außenwand mit stein-
wolle) entsprechend dem stand der technik festgelegt. 
Die schichtaufbauten der einzelnen Bauteile wurden aus 
dem baubook4 übernommen und entsprechend adaptiert. 
für die Analyse wurden zudem noch die eigenschaften 
relevanter innenbauteile festgelegt (innenwand, innentür, 
zwischendecke, stiege) und die Konstruktionsflächen der 
einzelnen Bauteile bestimmt. Die zentralen eigenschaften 
der Bauteile waren somit festgelegt (vgl. tabelle 16).

Tabelle 16: 
Definierte Bauteile und deren Eigenschaften

Bauteil U-Wert [W/m²K] Fläche [m²]
Boden 0,162 104,88
Außenwand 0,139 (massivbau) bzw. 

0,121 (Leichtbau) 218,32

fenster 0,709 32,26
Außentür 0,730 2,53
Dach 0,116 115,93
innenwand – 79,88
innentür – 16,00
zwischendecke – 89,44
stiege – 3,90

Um die soeben festgelegten Baukonstruktionen auch mit 
Baukonstruktionen, bestehend aus Dämmstoffen mit nach-
wachsenden rohstoffen vergleichen zu können, wurden 
acht weitere Varianten definiert (Dämmung, Außen wand, 
Dach und innenwand mit hanf, schafwolle, zellulose und 
stroh). Die Aufbauten wurden so gewählt, dass derselbe 
heizwärmebedarf wie bei den Ausgangsvarianten erzielt 
wird. insgesamt stehen für die Analyse somit folgende 
zehn Varianten zur Verfügung (vgl. tabelle 17):

Tabelle 17: 
Festgelegte Varianten

Bezeichnung Aufbau Außenwand Aufbau Dach Aufbau Innenwand
ziegel+ePs ziegelbauweise + Polystyrol 

(ePs)
holzkonstruktion + steinwolle

ziegel

ziegel+hanf ziegelbauweise + hanf-
Dämmplatte

holzkonstruktion + hanfdämmwolle

ziegel+schafwolle ziegelbauweise + schafwolle holzkonstruktion + schafwolle
ziegel+zellulose ziegelbauweise + zellulosefaser holzkonstruktion + zellulose 

einblasdämmung
stroh Lasttragende strohballen holzkonstruktion + stroh
holz+steinwolle holzriegelbauweise + 

steinwolle
holzkonstruktion + steinwolle holzkonstruktion + 

steinwolle
holz+hanf holzriegelbauweise + hanf holzkonstruktion + hanfdämmwolle holzkonstruktion + 

hanfdämmwolle
holz+schafwolle holzriegelbauweise + 

schafwolle
holzkonstruktion + schafwolle holzkonstruktion + 

schafwolle
holz+zellulose holzriegelbauweise + zellulose 

einblasdämmung
holzkonstruktion + zellulose 
einblasdämmung

holzkonstruktion + 
zellulose einblasdämmung

holz+stroh holzriegelbauweise + stroh holzkonstruktion + stroh holzkonstruktion + stroh

Die Bodenplatte wurde bei allen Varianten als stahl betonplatte mit XPs Dämmung ausgeführt.

4 www.baubook.at; zugriff am 30.06.2014
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Berechnungsgrundlagen

Die Bewertung der Umweltauswirkungen über den ge-
bäudelebenszyklus wurde entsprechend der Önorm 
en 159785 durchgeführt. Diese unterscheidet zwischen 
folgenden fünf Phasen:
— Herstellungsphase (A1–A3): in dieser Phase 

sind die Prozesse von der extraktion der rohstoffe 
bis zur herstellung des Produkts entsprechend der 
Önorm en 158046 enthalten. 

— Errichtungsphase (A4–A5): Diese Phase bein-
haltet zum einen den transport vom hersteller der 
Baumaterialen bis zur Baustelle mittels eines LKWs 
(28 t). Die transportweiten wurden aus dem Projekt 
ecotimber7 übernommen. zum anderen sind in die-
ser Phase die Verluste der einzelnen Baumaterialien 
bei der errichtung berücksichtigt. Die entsprechen-
den faktoren für die Berechnung der materialverlus-
te stammen wiederum aus dem Projekt ecotimber.

— Nutzungsphase (B1–B7): in dieser Phase wer-
den alle Prozesse während der nutzungsphase des 
gebäudes inkludiert. für die vorliegende Analyse 
wurde jedoch nur die Phase B4 betrachtet, welche 
den ersatz der einzelnen Bauteile, nach dem ende 
der rechnerischen Lebensdauer bewertet. Die Pha-
se inkludiert somit die herstellungsprozesse, den 
transport und den materialverlust vor ort der zu 
ersetzenden Bauteile. Der Betrachtungs- bzw. nut-
zungszeitraum beträgt 100 Jahre.

— Ende des Lebenszyklus (C1–C4): Betrachtet 
wurden die Aufwände für die entsorgung der einzel-
nen Baustoffe entsprechend mötzl und Planderer.8 
für holz und nachwachsende Baustoffe wurde 
angenommen, dass diese im zuge der entsorgung in 
einer Verbrennungsanlage verbrennt werden.

— Vorteile und Belastungen außerhalb der 
 Systemgrenze (D): Diese Phase beschreibt theo-
retisch die Vorteile bzw. Belastungen außerhalb der 
systemgrenze. für die vorliegende Analyse wurde 
diese Phase jedoch nicht betrachtet.

für die Berechnung der relevanten indikatoren wurde die 
software ecosoft v.5.0 mit dem iBo-referenzdaten-
satz (Version Juli 2012) herangezogen. folgende indika-
toren wurden ausgewertet:
— Primärenergieinhalt nicht erneuerbar (PEI 

n.e. gesamt): Dieser indikator beschreibt den 
gesamteinsatz nicht erneuerbarer Primärenergie, 
sowohl aus stofflicher als auch nicht stofflicher nut-
zung (Pei n.e. gesamt = Pei n.e. Prozess + Pei n.e. 
rohstoff ). er ist somit ein indikator für die Bewer-
tung des (nicht erneuerbaren) ressourcenbedarfs. 
Der Bedarf an erneuerbarer Primärenergie bleibt in 
dieser Analyse unberücksichtigt. 

— CO2-Emissionen: Dieser indikator beschreibt 
sowohl die emissionen aus fossilen als auch aus 
biogenen Brennstoffen. er ist ein somit ein indikator 
für die Bewertung des treibhauspotenzials. Die Koh-
lenstoff-speicherfähigkeit einzelner Bauteile bleibt 
dabei unberücksichtigt. in der entsorgungsphase 
wurden zudem die biogenen emissionen nicht be-
rücksichtigt.

Die spezifischen Kennwerte der relevanten Dämm-
materialien wurden anschließend mit Literaturangaben 
überprüft, sind jedoch stark von den individuellen 
material eigenschaften, eingesetzten Basisdatenbanken 
(eco invent, gabi), hintergrunddaten bzw. dem herstel-
ler abhängig (Aufbau, zusammensetzung). Aus diesem 
grund ist ein Vergleich oftmals nicht möglich. Das 
Beispiel hanf verdeutlicht diese Abhängigkeiten anschau-
lich: man unterscheidet z.B. zwischen hanffaserdämm-
platten, welche mit Kunststofffasern gebunden sind und 
solchen, welche mit natürlichen stärkeverbindungen 
gebunden sind. Die Kennwerte für Primärenergiegehalte 
unterscheiden sich hierbei deutlich. Aus diesem grund 
werden die ergebnisse der beiden hanf-Varianten in 
weiterer folge nicht dargestellt. stattdessen wird im 
rahmen der ökologischen Bewertung konkret auf die 
Dämm materialien ePs, schafwolle, zellulose, stroh und 
steinwolle eingegangen.

5 nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung der umweltbezogenen Qualität von gebäuden – Berechnungsmethode, 2010 
6 nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte, 2012 
7 Vereinheitlichung der Bilanzierungsmethoden der co2- und energieströme über den Lebensweg von holzprodukten 
8 haus-der-zukunft-Demonstrationsbauten – ABc-Disposal-Bewertung. ffg-Projektnummer 813974. Unveröffentlichter Bericht. Wien, 2010 
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3.3.2 ERGEBNISSE 

Die Analyse der Umweltauswirkungen zeigt, dass Aufbau-
ten mit nachwachsenden rohstoffen wesentliche Vorteile 
gegenüber konventionellen Dämmstoffen aufweisen. 
im folgenden sind die ergebnisse hinsichtlich der Be-
wertung des (nicht erneuerbaren) Primärenergieinhaltes 
(Pei n.e.) als auch der Bewertung des treibhauspoten-
zials als spezifischer Wert (pro m² Konstruktionsfläche) 
dargestellt.

Bewertung des (nicht erneuerbaren)  
Ressourcenbedarfs

Wie in Abbildung 8 dargestellt, ist über den gesamten 
Lebenszyklus ein spezifischer (nicht erneuerbarer)  
Primärenergieinhalt von durchschnittlich 2.231 mJ/m² 
erforderlich. Der höchste ressourcenbedarf ergibt sich 
bei der Umsetzungsvariante mit ePs. im Durchschnitt  
ist der ressourcenbedarf für die Varianten mit Dämm-
materialien aus nachwachsenden rohstoffen geringer als 
für jene mit konventionellen Dämmstoffen.

Bewertung des Treibhausgaspotenzials

Wie in Abbildung 9 dargestellt, ergibt sich über den 
gesamten Lebenszyklus ein spezifisches treibhausgas-
potenzial von durchschnittlich 184 kg co2 eq./m². 

Das höchste treibhausgaspotenzial ergibt sich bei der 
Umsetzungsvariante mit ePs. im Durchschnitt ist das 
treibhausgaspotenzial für die Varianten mit Dämm-
materialien aus nachwachsenden rohstoffen geringer  
als für jene mit konventionellen Dämmstoffen.

3.3.3 DISKUSSION

mit Dämmstoffen aus nachwachsenden rohstoffen kön-
nen treibhausgasemissionen eingespart, und der nicht 
erneuerbare Primärenergiegehalt gesenkt werden. Der 
Vergleich einzelner Aufbauten ermöglicht die ganzheit-
liche Betrachtung der eingesetzten materialien. Werden 
einzelne Bauteile miteinander verglichen, schneiden 
Dämmstoffe auf Basis nachwachsender rohstoffe noch 
besser ab, da die oben genannten Aufbauten in jedem fall 
auch fossile und mineralische Bestandteile haben.

Die fläche für den Anbau von nachwachsenden rohstof-
fen ist nicht unbegrenzt verfügbar. Daraus können Kon-
kurrenzen verschiedener nutzungsformen entstehen. 
Allerdings stehen materialien mit forstwirtschaftlichem 
Ursprung nicht in Konkurrenz mit der landwirtschaft-
lichen Produktion. Dies gilt in gleicher Weise für stroh, 
welches als nebenprodukt der getreideproduktion an-
fällt. Die Produktion von schafwolle erfolgt auf grünland 
und verdrängt kein Ackerland. im falle von hanf und 

Abbildung 8: 
Primärenergieinhalt (n.e.) pro Variante

Abbildung 9: 
Treibhauspotenzial pro Variante

Treibhauspotenzial pro Variante
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3. UmsetzUng
3.3 ÖKoLogischer VergLeich Von Dämmstoffen

flachs ist die Anbaufläche derzeit so gering (566 ha9), 
dass man nicht von einer flächenkonkurrenz zur land-
wirtschaftlichen Produktion sprechen kann. im rahmen 
des klimaaktiv Programms nawaro markt wurden von 
der Österreichischen energieagentur Berechnungen zum 
maximalen flächenbedarf beim einsatz von nachwach-
senden rohstoffen untersucht. Als Benchmark wurde 
hierbei ein maximal möglicher Wert errechnet. Die der-
zeit geringe Verbreitung von Produkten aus nachwach-
senden rohstoffen ist keinesfalls auf das fehlen geeigne-
ter flächen zurückzuführen.

Die gesamte Ackerfläche Österreichs betrug 2013 ins-
gesamt 1,35 mio. ha, d.h. die in tabelle 18 genannten, 

potenziell benötigten flächen würden rd. 2 % davon be-
tragen. zudem gibt es in summe deutlich mehr Ackerbra-
chen (rd. 39.000 ha) als für den oben genannten Ausbau 
der nawaro-Dämmstoffe benötigt werden würde.

Beim einsatz nachwachsender rohstoffe ist selbstver-
ständlich auf die herkunft und möglichst nachhaltige 
rohstoffproduktion zu achten. Vorteilhaft ist der 
 gebrauch inländischer Produkte, da hier die einhaltung 
von ökologischen standards durch legislative Bestim-
mungen (z.B. rohstoffseitig durch das forstgesetz) 
gesichert ist. zudem können so lange transportwege 
vermieden, und Wertschöpfung im inland generiert 
werden.

Tabelle 18: 
Flächenbedarf ausgesuchter nachwachsender Rohstoffe

Produktgruppe 
(Dämmstoffe)

Mögliches Absatz-
potenzial10 (t/a)

Rohstoff Anbaufläche 2013 
(ha)

Flächenbedarf (ha)

flachs und hanf 20.430 flachs / hanf 566 20.000

stroh 22.000 stroh (nur Brotgetreide) 571.353 (3.670)

schilf 40.000–75.000 schilf 4.500 2.667–5.000
Hinweis: Daten aus Strasser et al. (2009), Statistik Austria 2014; Stroh hat als Nebenprodukt keinen  „eigenen“ Flächenbedarf.

9 statistik Austria (2014): Anbau auf dem Ackerland 2013 – endgültige ergebnisse. schnellbericht 1.16, eigenverlag, Wien, 2014. 
10 strasser c., Griesmayr s. und Wörgetter m. (2009): Bestandserhebung zur stofflichen nutzung von nachwachsenden rohstoffen in österreich. 

studie im auftrag des programms klimaaktiv nawaro markt im auftrag der österreichischen energieagentur. endbericht der BioenerGy 
2020+ Gmbh, Wieselburg, 2009.
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4. serVice
4.1 ADressen ProDUKtABhängige energieBeRatUng in Österreich

4. service

4.1 enerGieBeRatunG in österreich

Burgenland:

BEA – Burgenländische Energieagentur
marktstraße 3, 7000 eisenstadt
tel. 05 9010 2220
office@bgld.at
www.ebgld.at

Kärnten:

Amt der Kärntner Landesregierung
Abt. 8
energie:bewusst Kärnten
flatschacher straße 70
9020 Klagenfurt
tel. 050 536 18802
energiebewusst@ktn.gv.at
www.energie.ktn.gv.at

Energieservicestelle des Landes Kärnten 
(Erstkontakt-Hotline):
tel. 050 536 18808

Niederösterreich:

Energie- und Umweltagentur Niederösterreich 
(eNu)
grenzgasse 10, 3100 st. Pölten
tel. 02742 219 19
office@enu.at

Energieberatung NÖ
Bahngasse 46, 2700 Wiener neustadt
tel. 02742/22144
office@energieberatung-noe.at
www.energieberatung-noe.at

Oberösterreich:

Oberösterreichischer Energiesparverband
Landstraße 45, 4020 Linz
tel. 0732 7720-14380
office@esv.or.at
www.esv.or.at

Salzburg:

Amt der Salzburger Landesregierung
fanny-von-Lehnert-straße 1, Bauteil A, 9. stock
5020 salzburg
www.salzburg.gv.at

Salzburger Institut für Raumordnung und 
Wohnen
schillerstraße 25, 5020 salzburg
tel. 0662623455
sir@salzburg.gv.at

Steiermark:

Energieberatung Steiermark
Amt der steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 15 – fachabteilung energie und Wohnbau
8010 graz, Landhausgasse 7
tel. 0316/877-3955
energieberatung@stmk.gv.at
www.energieberatung.steiermark.at

Energieagentur Steiermark
nikolaiplatz 4a/i, 8020 graz
tel. 0316 269 700
office@ea-stmk.at
www.ea-stmk.at
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4. serVice
4.1 ADressen ProDUKtABhängige energieBeRatUng in Österreich

Tirol:

Energie Tirol
südtiroler Platz 4, 6020 innsbruck
tel. 0512 512 589913
office@energie-tirol.at
www.energie-tirol.at

Vorarlberg:

Energieinstitut Vorarlberg
stadtstraße 33/ccD, 6850 Dornbirn
tel. 0557231202
info@energieinstitut.at
www.energieinstitut.at

Wien:

"die umweltberatung" Wien
1100 Wien, Buchengasse 77
tel. 01/8033232
service@umweltberatung.at
www.umweltberatung.at

Wien Energie Haus
spittelauer Lände 45, 1090 Wien
tel. 01 582 00
haus@wienenergie.at

Weitere Serviceangebote 

AAE – Arge Erneuerbare Energie NÖ/Wien
schönbrunnerstraße 253/10, 1120 Wien
tel. 01 7107523
office@aee-now.at
www.aee-now.at

Weitere informationen zum Thema Dämmen und 
nachhaltig Bauen finden sie unter www.klimaaktiv.at/ 
bauen-sanieren. hier sind u.a. klimaaktiv 
Kompetenzpartner mit speziellen Qualifikationen im 
Bereich der energieeffizienz bzw. der erneuerbaren 
energien gelistet.
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4. serVice
4.2 fÖrDersteLLen fÜr neUBAU UnD  sAnierUng in Österreich

4.2 förderstellen für neuBau und 
 sanierunG in österreich

Bundesländerförderungen:

Amt der Burgenländischen Landesregierung
Abteilung 6 – soziales, gesundheit und 
 Wohnbauförderung
europaplatz 1, 7000 eisenstadt
tel. 057/600, bei techn. fragen: 057-600/2876
post.abteilung6@bgld.gv.at
www.burgenland.at/wohnbaufoerderung

Amt der Kärntner Landesregierung
Arnulfplatz 1
9021 Klagenfurt am Wörthersee
tel. 050 536
www.ktn.gv.at

Amt der NÖ Landesregierung
Abt. Wohnungsförderung
3109 st. Pölten, Landhausplatz 1
tel. 02742/9005
post.landnoe@noel.gv.at
www.noel.gv.at/formulare-foerderungen/ 
foerderungen.html

Amt der OÖ. Landesregierung
4021 Linz, Bahnhofplatz 1 
tel. 0732/772014143
wo.post@ooe.gv.at
www.land-oberoesterreich.gv.at

Amt der Salzburger Landesregierung  
Postfach 527, 5010 salzburg
tel. 0662 8042-0
post@salzburg.gv.at
www.salzburg.gv.at/foerderungen

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 15 – fachabteilung energie und Wohnbau
8010 graz, Landhausgasse 7
tel. 0316/877-3713
www.wohnbau.steiermark.at

Amt der Tiroler Landesregierung 
eduard-Wallnöfer-Platz 3
6020 innsbruck 
tel. 0512 508
post@tirol.gv.at
www.tirol.gv.at/bauen-wohnen

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Landhaus, römerstraße 15
6901 Bregenz
tel. 05574/511-0
land@vorarlberg.at
www.vorarlberg.at

Amt der Wiener Landesregierung  
MA 25, MA 50
infopoint zur Wohnungsverbesserung 
1200 Wien
maria-restituta-Platz 1
tel. 01/4000-74870 (sanierung)
tel. 01/4000-74840 (neubau)
post@m50.magwien.gv.at 
post@m25.magwien.gv.at
www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung

wohnfonds_wien
fonds für wohnbau und stadterneuerung
Lenaugasse 10
1082 Wien
tel. 01 403 59 19-0
www.wohnfonds.wien.at

Bundesförderungen:
Kommunalkredit Public consulting gmbh
türkenstraße 9
1092 Wien
tel. 01/31 6 31
kpc@kommunalkredit.at
www.umweltfoerderung.at
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4. serVice
4.3 Weitere AUsKÜnfte 

4.3 Weitere auskünfte 

Jeweiliges Wohnsitzfinanzamt oder
Bundesministerium für finanzen
himmelpfortgasse 4–8, 1015 Wien
tel. 01/51433-0 oder 0810/001228
post@bmf.gv.at
www.bmf.gv.at

Österreichische energieagentur –  
Austrian energy Agency
mariahilfer straße 136, 1150 Wien
tel. 01-586 15 24 – 0
office@energyagency.at
www.energyagency.at/foerderungen

"die umweltberatung" Wien, 
Buchengasse 77, 1100 Wien
tel. 01 803 32 32  
service@umweltberatung.at
www.umweltberatung.at

4.4 links

www.klimaaktiv.at 
www.klimaaktiv.at/maps 
www.klimaaktiv.at/nawaro 
www.energyagency.at
www.umweltberatung.at/daemmstoffe
www.wecobis.de/bauproduktgruppen/daemmstoffe
www.baubook.at
www.e-genius.at
www.nachhaltiges-bauen.de/baustoffe
www.baunetzwissen.de
www.ibo.at
www.bauxund.at
www.blauer-engel.de
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4.5 klimaaktiv

klimaaktiv ist die Klimaschutzinitiative des 
Bundesministeriums für Land- und forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft (BmLfUW). sie ist 
teil der Österreichischen Klima- und energiestrategie 
und setzt wertvolle impulse für aktiven Klima- und 
Umweltschutz – dies reicht von Partnerschaften mit 
der Wirtschaft und den Ländern bis hin zu information 
und Beratung sowie Aus- und Weiterbildung. Weitere 
informationen erhalten sie unter www.klimaaktiv.at 

Das könnten sie noch interessieren:

Der klimaaktiv gebäudestandard ist ein 
Qualitätsnachweis für gebäude, die Kriterien zur 
energieeffizienz, Ökologie und Behaglichkeit auf 
höchstem niveau einhalten:   
www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Auf der Plattform topprodukte, einem service von 
klimaaktiv, finden sie die energieeffizientesten geräte: 
www.topprodukte.at

Alle klimaaktiv Angebote für gemeinden, 
Unternehmen oder Privatpersonen finden sie auf: 
www.klimaaktiv.at/gemeinden
www.klimaaktiv.at/unternehmen 
www.klimaaktiv.at/haushalte 
www.klimaaktiv.at/energieholz 

Die vorliegende Broschüre „Dämmstoffe richtig 
eingesetzt – eignung, Anwendung und Umwelt-
verträglichkeit von Dämmstoffen“ wurde im rahmen 
des klimaaktiv Programms „nawaro markt“ erstellt. 
Weitere informationen finden sie unter:
www.klimaaktiv.at/nawaro

4. serVice
4.5 KLimAAKtiV



über die Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency

Die Österreichische energieagentur ist das nationale 
Kompetenzzentrum für energie in Österreich. sie berät 
auf Basis ihrer vorwiegend wissenschaftlichen tätigkeit 
entscheidungsträger aus Politik, Wissenschaft und 
Wirtschaft. ihre schwerpunkte liegen in der forcierung 
von energieeffizienz und erneuerbaren energieträgern im 
spannungsfeld zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Klima- 
und Umweltschutz sowie Versorgungssicherheit. Dazu 
realisiert die Österreichische energieagentur nationale 
und internationale Projekte und Programme, führt 

gezielte informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch 
und entwickelt strategien für die nachhaltige und sichere 
energieversorgung. Die Österreichische energieagentur 
setzt klimaaktiv – die Klimaschutz initiative des 
Bundesministerium für Land- und forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft (BmLfUW) – operativ 
um und koordiniert die verschiedenen maßnahmen 
in den Themenbereichen mobilität, energiesparen, 
Bauen & sanieren und erneuerbare energie. Weitere 
informationen erhalten sie unter www.energyagency.at.

"die umweltberatung" Wien

Die expertinnen und experten von "die 
umweltberatung" Wien geben praktische, individuelle 
tipps zum ökologischen Lebensstil und beraten 
zum nachhaltigen Wirtschaften in Betrieben. sie 
beantworten Anfragen an der hotline individuell und 
greifen dabei auf mehr als 25 Jahre Beratungserfahrung 
zurück. zahlreiche Publikationen, die Website und ein 
vielfältiges seminar- und Vortragsprogramm ergänzen 
das Beratungsangebot, das sich an Konsumentinnen, 
multiplikatorinnen, institutionen und Betriebe richtet. 
nachhaltiger Konsum und ressourceneffizienz stehen 

im zentrum der Arbeit von "die umweltberatung". 
in zukunftsweisenden Projekten erarbeiten die 
Umweltberaterinnen ganzheitliche Lösungen 
zu folgenden Themen: ökologisches Bauen und 
Wohnen, energieberatung, ernährung, Ökotextilien, 
Abfallvermeidung und ressourcenschonung, chemie 
und reinigung, naturkosmetik, naturnahes gärtnern 
und stadtökologie. Umfangreiche informationen zu 
diesen Themen bietet "die umweltberatung" auf ihrer 
Website www.umweltberatung.at. individuelle Beratung 
an der hotline unter 01 803 32 32.






